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1 Vorbemerkungen

Das Dachziegelwerk Muhlacker, ZiegeleistraBe 12, 75417 Muhlacker, befin-
det sich im Eigentum der

Koramic REAL ESTATE
Ter Bede Business Center
B-8500 Kortrijk.

Mit Pachtvertrag vom 05.12.2003 hat Koramic REAL ESTATE das Werk an
die
Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26
30650 Hannover

verpachtet, die in der Folgezeit dort weiterhin Dachziegel, aber auch zeitwei-
se Mauerziegel produziert hat. Der Produktionsbetrieb im Dachziegelwerk
Mihlacker wurde von Wienerberger GmbH dann im September 2009 einge-
stellt.

In dem Pachtvertrag vom 05.12.2003 ist zwischen den Vertrag schlieBenden
Parteien unter § 8 Riickgabe folgendes geregelt worden:

~Der Péchter ist ferner verpflichtet, sdmtliche Kosten zu tragen, die durch
eine behdérdlich angeordnete Beseitigung von Umweltlasten (gefahren-
oder stérungsrelevante Kontaminierungen des Bodens einschlieBlich Ge-
béduden, des Grundwassers oder der Luft i.S.d. jeweils anwendbaren 6f-
fentlich-rechtlichen bzw. umweltrechtlichen Vorschriften) anfallen. Die vor-
stehende Verpflichtung gilt nur fir solche Umweltlasten nicht, die in dem
Zeitraum vom 01. Januar 2000 bis 09. Januar 2003 entstanden sind.*

Fir den Standort des Dachziegelwerks Muhlacker soll somit auf der Grund-
lage einer historischen Recherche und der bis zum heutigen Tage erfolgten
betrieblichen Nutzung aktuell der Status an ggf. vorhandenen Bodenverun-
reinigungen ermittelt werden. Insofern fanden am 24. Februar 2011, am 03.
Mai 2011 und am 06. Juni 2011 Ortstermine und Besprechungen mit Vertre-
tern der Koramic REAL ESTATE und/oder der Wienerberger GmbH sowie
HPC statt, bei denen der Standort insgesamt mit seinen Einrichtungen be-
sichtigt wurde, und es wurden Bereiche ausgehalten, fur die aufgrund der in
der Vergangenheit erfolgten bzw. der gegenwartig gegebenen Nutzung ein
Altlastenverdacht nicht von vornherein auszuschlieBen war.

HPC wurde als Grundlage fir die weiteren Untersuchungen ein Gewinnungs-
riss mit Darstellung des Betriebszustandes zum Dezember 2004 Ubergeben,
der vom VERMESSUNGS- UND INGENIEURBURO GUNTHER SCHEIBLE,
75433 Maulbronn, angefertigt wurde. Dieser Gewinnungsriss spiegelt den ak-
tuellen Zustand sowohl im Bereich der Rohstoffgewinnung als auch den ak-
tuellen Gebaudebestand wider. In diesen Gewinnungsriss wurden die aus-
gewiesenen Altlastenverdachtsflachen (Anlage 2) eingetragen.
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Ziel der vorgesehenen MaBnahmen auf dem ehemaligen Betriebsgeldnde
des Dachziegelwerks Muhlacker war dann die orientierende Untersuchung
der Flachen, fir die ein Altlastenverdacht aufgestellt wurde. Hierbei sollten
Boden- und — an einer Stelle - Bodenluftproben entnommen und entspre-
chend untersucht werden, wobei sich die Auswahl der zu analysierenden Pa-
rameter nach den jeweiligen Nutzungstatbestanden zu richten hatte.

Die Ergebnisse dieser analytischen Untersuchungen waren unter Berlck-
sichtigung der gegebenen Standorteigenschaften und der relevanten
Schutzgiter und Belastungspfade auf der Grundlage der giltigen gesetz-
lichen Grundlagen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) im Rah-
men einer Gefahrdungsabschatzung im Hinblick auf eine ggf. drohende 6f-
fentlich rechtliche Inanspruchnahme zu bewerten.

Die Bohrtiefe war hierbei zunachst bis auf max. 3 m begrenzt worden, wobei
nur der Teufenabschnitt des ersten Bohrmeters analytisch Gberprift werden
sollte. Da bei den Bodenuntersuchungen lediglich der Parameter Mineraldl-
kohlenwasserstoffe relevant war, wurde aufgrund der standortspezifischen
Eigenschaften festgelegt, dass bei Mineralblgehalten > 800 mg/kg auch die
Teufenabschnitte 1 m bis 2 m und — falls diese Bohrtiefe erreicht wurde - 2 m
bis 3 m auf entsprechende Beaufschlagungen zu untersuchen sind.

Neben der Uberpriifung von Altlastenverdachtsflachen unter Zugrundelegung
des 0. g Pachtvertrages vom 05.12.2003 waren folgende zusétzliche Unter-
suchungen vorzunehmen:

1.1 Untersuchungen der Gebaudesubstanz auf gefahren- oder
stérungsrelevante Kontaminationen

Im Rahmen der Untersuchungen der Gebaudesubstanz auf gefahren- oder
stérungsrelevante Kontaminationen sind solche Verunreinigungen dokumen-
tiert und Uberprift worden, fir die ein Altlastenverdacht nicht von vornherein
ausgeschlossen werden konnte. Ebenfalls Uberprift und dokumentiert wur-
den solche Gebaudeverunreinigungen, die im Zusammenhang mit dem
Rickbau der Gebaude aufgrund der Schadstoffbeaufschlagungen abfall-
rechtliche/abfalltechnische Bedeutung erlangen kénnen.

Diese Untersuchungen lassen sich in vier Untersuchungsschritte gliedern:
1.1.1 Aufnahme des Umfangs der Gebaudeverunreinigungen

Im Rahmen einer detaillierten Begehung ist eine flachendeckende kartogra-
phische Aufnahme von sekundaren Verunreinigungen der Bodenplatten und
der Wénde in den ehemaligen Produktions- und Lagerhallen sowie auf den
befestigten Flachen in den AuBBenbereichen erfolgt. Dabei wurde eine tabel-
larische Dokumentation des jeweiligen kontaminierten Flachenumfangs an-
gefertigt, und es erfolgte eine organoleptische Bestimmung bzw. zum Teill
auch eine analytische Untersuchung der Kontaminanten.
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1.1.2 Beprobung und Analyse sekundar kontaminierter Gebaudesubstanz

Es wurde eine Uberschlagige Ermittlung und zum Teil auch qualitative Be-
probung sekundar verunreinigter Gebaudesubstanz nach den Kriterien der
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) vorgenommen. Hierbei kamen nur
solche Verunreinigungen zur Untersuchung, die entweder vom Umfang her
abfallrechtlich von Belang werden kénnen oder die mdglicherweise von der
Schadstoffbeaufschlagung als gefahrlich i. S. des Umweltrechts eingestuft
werden mussen.

1.1.3 Aufnahme primar eingesetzter Gebaudeschadstoffe

Im Rahmen der Begehung des gesamten Gebaudebestandes erfolgte eine
Uberprifung der Verwendung primarer Gebaudeschadstoffe (z.B. Asbest,
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK-EPA), polychlorierte
Biphenyle (PCB)) mit einer Dokumentation der jeweiligen Lokalitaten.

1.1.4 Uberpriifung der Tunnelofenausmauerungen und der Tunnelofenwagen

Die Schadstoffbelastungen der Tunnelofenausmauerungen in der Vorwarm-
zone und der Brennzone wurden reprasentativ nach den Kriterien der Lan-
derarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) untersucht. Auch die Schamottesteine
der Aufbauten der Tunnelofenwagen wurden mit reprasentativen Proben auf
die Parameter der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Uberpruft.

1.2 Orientierende Baugrunduntersuchung

Im Rahmen eines Ortstermins am 06. Juni 2011 wurden gemeinsam mit
Herrn Haberbosch (Koramic Dachprodukte GmbH & Co. KG) auf dem Ge-
lande des ehemaligen Dachziegelwerks Muhlacker die Untersuchungspunkte
festgelegt fur die von HPC jeweils eine allgemeine Baugrundeinschatzung
auf der Grundlage einer orientierenden Baugrunduntersuchung vorzunehmen
ist.

Die Ergebnisse dieser Baugrundeinschatzung kénnen spater die Grundlage
flr die Erarbeitung eines darauf aufbauenden Baugrundgutachtens nach DIN
4020 bilden, mit dem dann in konkretem Bezug zum geplanten Bauwerk An-
gaben zur Grindung sowie zum Setzungs- und Verformungsverhalten des
Baugrundes getroffen werden kdnnen.

Um Kenntnisse von den Baugrund- und Grundwasserverhaltnissen am
Standort des ehemaligen Dachziegelwerks Mihlacker zu erhalten, wurden
BaugrunderkundungsmafBnahmen in Form von Sondierungen (Rammkern-
sondierungen und Schweren Rammsondierungen (DPH)) durchgefihrt.

A Partner of
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Zur Bodenklassifizierung und zur Abschatzung orientierender baugrund- und
grindungsrelevanter Bodenparameter wurden Laboruntersuchungen (Be-
stimmung der KorngréBBen und der Konsistenzgrenzen) vorgenommen. Die
Laboruntersuchungen erfolgen anhand von ausgewa&hlten reprasentativen
Bodenproben, die im Zuge der Rammkernsondierungen gewonnen wurden.

1.3 Uberpriifung der Wasseranalysen des auf dem Betriebsgelidnde errich-
teten Trink- und Brauchwasserbrunnens

Die Ergebnisse der regelméaBig durchgefihrten Analysen des Wassers des
auf dem Betriebsgelande des ehemaligen Dachziegelwerks Mihlacker nie-
dergebrachten Trink- und Brauchwasserbrunnens waren auf potenzielle
Schadstoffbelastungen zu Gberprifen, um gegebenenfalls auf vom Betriebs-
gelande herrihrende Altlasten rtickschlieBen zu kénnen.

2 Topographische und geologische Ubersicht

Das Betriebsgelande des in einer Héhe von etwa 249 m 0. NN gelegenen
ehemaligen Dachziegelwerks Mihlacker befindet sich im Norden der Stadt
Muhlacker nérdlich der Ost — West verlaufenden Bahnlinie Vaihingen — Illin-
gen — Muhlacker und ist auf der

Topographischen Karte 1 : 25.000
Blatt 7018 Muhlacker
unter den Mittelpunktskoordinaten
R 3488762
H 5424266

zu finden.
Far diesen Standort gilt folgende Verwaltungsgliederung:

Bundesrepublik Deutschland
Baden-Wurttemberg
Regierungsbezirk Karlsruhe
Enzkreis
Stadt Mihlacker.

Ein Ausschnitt der Topographischen Karte 1 : 25.000, Blatt 7019 Muhlacker,
ist als Anlage 1 beigeflgt.

Das Landschaftsbild lasst fir das Blatt Mihlacker eine Teilung in eine N- und
eine S-Halfte zu, wobei die vorgenannte Bahnlinie die Grenze zwischen die-
sen beiden Flachen darstellt.

Den S bildet die verkarstete Vorschwarzwaldlandschaft der Hauptmuschel-
kalkhochflache mit dem tief eingeschnittenen Enztal und seinen spérlichen
Nebentalern, den N dagegen die Keuperschichtstufenlandschaft.
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Der geologische Schichtenaufbau lasst sich dem mit Anlage 2 beigefligten
Ausschnitt der Geologischen Karte von Baden Wurttemberg 1 : 25.000, Blatt
7019 Vaihingen a. d. Enz, entnehmen. Hieraus geht hervor, das der Unter-
grund des ehemaligen Dachziegelwerks Muhlacker von den Schichtgliedern
des Mittleren Keupers, hier dem untersten Schichtglied, dem Gipskeuper
(km1), aufgebaut wird.

Der Gipskeuper ist bei vollstdndiger Ausbildung etwa 100 m méachtig und be-
steht aus vorwiegend graugriinen, auch schwarzen, meist rot verwitternden
tonigen Mergelschiefern. Die Namen gebenden Gipse treten zum einen in-
nerhalb der ca. 20 m machtigen Grundgipsschichten an der Basis des
Gipskeupers auf und zum anderen in den ca. 30 bis 35 m méchtigen Mittle-
ren Gipsen im mittleren Abschnitt der Abfolge.

Rohstoff fur die Herstellung von grobkeramischen Erzeugnissen im Dachzie-
gelwerk Muahlacker waren sowohl die aufgewitterten Tonsteine des obersten
Abschnitts des Gipskeupers als auch der mehrere Meter machtige L6Blehm
im Hangenden des Gipskeupers.

Der L6Blehm ist als steinfreier, hellgelber, oftmals nur oberflachlich entkalk-
ter, wasserdurchlassiger Lehm zu charakterisieren.

3 Aufnahme der Altlastenverdachtsflachen

Im Rahmen der am 24. Februar 2011, 03. Mai 2011 und am 06. Juni 2011
durchgefihrten Ortsbesichtigungen wurde der Standort des Dachziegelwerks
Muhlacker von HPC hinsichtlich seiner derzeitigen Nutzungstatbesténde auf-
genommen, und es wurden in der Ortlichkeit anhand der unten naher defi-
nierten Kriterien Altlastenverdachtsflachen ausgewiesen, die dann orientie-
rend untersucht wurden.

Mit Anlage 3 ist ein Lageplan beigeflgt, aus dem die im Bereich des Stand-
ortes ausgewiesenen Altlastenverdachtsflachen hervorgehen.

3.1 Begriffsbestimmungen

Der Pachtvertrag zwischen Koramic REAL ESTATE und Wienerberger
GmbH vom 05.12.2003 verpflichtet den Pachter samtliche Kosten zu tragen,
die durch eine behérdlich angeordnete Beseitigung von Umweltlasten anfal-
len, wobei ,die jeweils anwendbaren &ffentlich-rechtlichen bzw. umweltrecht-
lichen Vorschriften®zugrunde zu legen sind.

Der Aufnahme und Bewertung der Altlastenverdachtsflachen lagen die Vor-
gehensweise und Begriffsbestimmungen zugrunde, wie sie im Gesetz zum
Schutz vor schédlichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998 definiert
sind.
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In § 2 des BBodSchG wird im einzelnen aufgeflhrt:
§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Boden im Sinne dieses Gesetzes ist die obere Schicht der Erdkruste, so-
weit sie Trdger der in Absatz 2 genannten Bodenfunktionen ist, einschlieBlich
der flissigen Bestandteile (Bodenldsung) und der gasférmigen Bestandteile
(Bodenluft), ohne Grundwasser und Gewdésserbetten.

(2) Der Boden erfiillt im Sinne dieses Gesetzes

1. natdrliche Funktionen als

a) Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen
und Bodenorganismen,

b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser-
und Néhrstoffkreisldufen,

c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen
auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften,
insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers,

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie
3. Nutzungsfunktionen als

a) Rohstofflager
b) Flache fir Siedlung und Erholung,
¢) Standort fir die land- und forstwirtschaftliche Nutzung,

d) Standort fiir sonstige wirtschaftliche und 6ffentliche Nutzungen, ver-
kehr, Ver- und Entsorgung.

(3) Schadliche Bodenverdnderungen im Sinne dieses Gesetzes sind Be-
eintrdchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Beldstigungen flr den einzelnen oder die All-
gemeinheit herbeizuftihren.

(4) Verdachtsflachen im Sinne dieses Gesetzes sind Grundstticke, bei de-
nen der Verdacht schadlicher Bodenverdnderungen besteht.

(5) Altlasten im Sinne dieses Gesetzes sind

1. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstiicke,
auf denen Abfélle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind
(Altablagerungen), und

2. Grundsttcke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstiicke, auf de-
nen mit umweltgefdhrdenden Stoffen umgegangen worden ist, aus-
genommen Anlagen, deren Stillegung einer Genehmigung nach dem
Atomgesetz bedarf (Altstandorte),
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durch die schédliche Bodenverdnderungen oder sonstige Gefahren fiir den
einzelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden.

(6) Altlastverddchtige Fldchen im Sinne dieses Gesetzes sind Altablage-
rungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht schddlicher Bodenverdnde-
rungen oder sonstiger Gefahren flir den einzelnen oder die Allgemeinheit be-
steht.

(7) Sanierung im Sinne dieses Gesetzes sind MalBnahmen

1. zur Beseitigung oder Vermindung der Schadstoffe (Dekontaminations-
malBnahmen),

2. die eine Ausbreitung der Schadstoffe langfristig verhindern oder ver-
mindern, ohne die Schadstoffe zu beseitigen (Sanierungsmal3-
nahmen),

3. zur Beseitigung oder Verminderung schadlicher Verdnderungen der
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des
Bodens.

(8) Schutz- und BeschrdnkungsmalBnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind
sonstige MaBnahmen, die Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Beléastigungen fir den einzelnen oder die Allgemeinheit verhindern oder ver-
mindern, insbesondere Nutzungsbeschrdnkungen.

3.2 Anhaltspunkte flur das Vorliegen einer Altlast

Anhaltspunkte far das Vorliegen einer Altlast bestehen bei einem (Alt-)Stand-
ort insbesondere, wenn auf Grundstlicken Gber einen langeren Zeitraum oder
in erheblicher Menge mit Schadstoffen umgegangen wurde und die jeweilige
Betriebs-, Bewirtschaftungs- oder Verfahrensweise oder Stérungen des be-
stimmungsgemaien Betriebs nicht unerhebliche Eintrage solcher Stoffe in
den Boden vermuten lassen. Bei (Alt-)Ablagerungen sind diese Anhalts-
punkte insbesondere dann gegeben, wenn die Art des Betriebes oder der
Zeitpunkt der Stillegung den Verdacht nahe legen, dass Abfélle nicht sachge-
recht behandelt, gelagert oder abgelagert wurden.

Dieses gilt fir schadliche Bodenveranderungen entsprechend. Anhaltspunkte
fir das Vorliegen einer schadlichen Bodenveranderung ergeben sich nach
BBodSchV daneben durch Hinweise auf

1. eine Ausbringung erheblicher Frachten an Abfallen oder Abwéssern
mit Schadstoffen auf Béden,

2. eine erhebliche Freisetzung naturbedingt erhdhter Gehalte an Schad-
stoffen in Bdden,
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3. erhbhte Schadstoffgehalte in Nahrungs- oder Futterpflanzen am
Standort,

4. den Eintrag von Schadstoffen Gber einen langeren Zeitraum und in er-
heblicher Menge Uber die Luft oder Gewasser,

5. das Austreten von Wasser mit erheblichen Frachten an Schadstoffen
aus Boden oder Altablagerungen.

Lag ein Anhaltspunkt im Sinne der o.a. Kriterien vor, so wurde diese Flache
auf dem Standort des Dachziegelwerks Mihlacker als

Altlastenverdachtsflache

gem. § 2 Abs. 4 und 6 BBodSchG aufgenommen, und die Verdachts-
momente wurden angefihrt (siehe Tab. 1).

3.3 Aufnahme der Verdachtsflachen

Im folgenden werden tabellarisch die im Rahmen der oben genannten Ter-
mine aufgenommenen Verdachtsflachen aufgefihrt, die dort vermuteten
Schadstoffe benannt, der Verdacht begriindet und der potenzielle Wirkungs-
pfad aufgezeigt. Als Wirkungspfad wird in diesem Zusammenhang der magli-
che Weg eines Schadstoffes von der Schadstoffquelle im Boden oder in der
Altlast bis zum Ort einer mdglichen Wirkung auf ein Schutzgut definiert.

Der Einwirkungsbereich ist die Flache, auf der durch Einwirkungen schad-
liche Bodenveranderungen oder die Besorgnis ihres Entstehens hervorge-
rufen werden.

Die im Rahmen der vorgenannten Ortsbesichtigungen aufgenommenen Alt-
lastenverdachtsflachen kdnnen dem als Anlage 3 beigeflgten Lageplan ent-
nommen werden; die Tab. 1 beinhaltet eine Kurzbeschreibung dieser Fla-
chen.
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Lfd. Standort Vermutete Verdachts- Einwirkungs- Potenzieller
Nr. Schadstoffe begriindung bereich Wirkungspfad
1 Alter Ringofenstellplatz (mit | Mineral6lkohlenwasserstoffe | Nutzungstatbestand | Fahrflache, asphaltiert | vor Uberbauung mit Asphalt:
Schwerdl betrieben) >Boden>Sickerwasser>Grundwasser
2 | Altes Kesselhaus, Dampf- Mineral6lkohlenwasserstoffe | Olverunreinigungen | BetonfuBboden Fugen/Risse im Beton
maschine, gedlt Stellplatz >Boden>Sickerwasser>Grundwasser
3 b | Unteres Motorenlager (,Ka- | Mineralélkohlenwasserstoffe | Olverunreinigungen | BetonfuBBboden Fugen/Risse im Beton
takomben®) >Boden>Sickerwasser>Grundwasser
4 Boden Tonsilo (Keller) Mineraldlkohlenwasserstoffe | Olverunreinigungen | BetonfuBboden Fugen/Risse im Beton
Boden>Sickerwasser>Grundwasser
5 DZ (Dachziegellinien 1 und | Mineralélkohlenwasserstoffe, | Olverunreinigungen | BetonfuBBboden Fugen/Risse im Beton
2) >Boden>Sickerwasser>Grundwasser
6 Presse Formziegel Mineraldlkohlenwasserstoffe | Olverunreinigungen | BetonfuBBboden Fugen/Risse im Beton
>Boden >Sickerwasser>Grundwasser
7 | Oldruckpumpe Tonziegel Mineral6lkohlenwasserstoffe | Olverunreinigungen | BetonfuBboden Fugen/Risse im Beton
>Boden>Sickerwasser>Grundwasser
8 | Trichlorethenwaschplatz LHKW Nutzungstatbestand | BetonfuBboden Fugen/Risse im Beton
Boden>Bodenluft>Sicker-
wasser>Grundwasser
9 Mechanische Werkstatt Mineral6lkohlenwasserstoffe | Olverunreinigungen | BetonfuBboden Fugen/Risse im Beton
>Boden>Sickerwasser>Grundwasser
10 | Olabscheider Mineral6lkohlenwasserstoffe | Nutzungstatbestand | den Leichtfliissigkeits- | Boden>Sickerwasser>Grundwasser
abscheider umgeben-
des Erdreich
11 | Staplerwerkstatt, Ol Mineral6lkohlenwasserstoffe | Olverunreinigungen | BetonfuBboden Fugen/Risse im Beton
>Boden>Sickerwasser>Grundwasser
12 | Alte Dieseltankstelle bis ca. | Mineralélkohlenwasserstoffe | Nutzungstatbestand | Direkter Untergrund Boden>Sickerwasser>Grundwasser
1976
13 | Neue Dieseltankstelle, ab- | Mineralélkohlenwasserstoffe | Nutzungstatbestand | Direkter Untergrund Boden>Sickerwasser>Grundwasser
gebrochen
14 | Ofenhalle Mauerziegel Mineraldlkohlenwasserstoffe | Nutzungstatbestand | BetonfuBboden Fugen/Risse im Beton

>Boden>Sickerwasser>Grundwasser

Tab. 1: Aufnahme der Altlastenverdachtsflachen auf dem Standort des ehemaligen Dachziegelwerks

Mihlacker
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3.4 Untersuchung der am Standort ausgewiesenen Altlastenverdachts-
flachen

Die in Tab. 1 ausgewiesenen Altlastenverdachtsflachen sollten mit Hilfe von
Rammkernsondierungsbohrungen naher erkundet werden. Fir diese Ramm-
kernsondierungsbohrungen war eine Tiefe von 3 m vorgesehen, wobei im
Verlauf der Bohrarbeiten festgestellt wurde, dass aufgrund von Bohrhinder-
nissen diese Tiefe nicht Gberall zu erreichen war.

Als Untersuchungsparameter fir die chemischen Analysen wurden unter Be-
ricksichtigung der jeweiligen Nutzungstatbestédnde fir den Boden Mineraldl-
kohlenwasserstoffe und — im Bereich des Trichlorethenwaschplatzes, Ifd. Nr.
8 — fur die Bodenluft chlorierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) festgelegt.

Die Bodenluftuntersuchungen erfolgten mittels meta-Sonde im Bohrloch. Mit-
tels eines Dichtungskegels wurde das Bohrloch verschlossen und die Boden-
luft bis zur CO»-Konstanz abgesaugt. AnschlieBend erfolgte die halb-
quantitative Uberprifung der Bodenluft mittels Drager-Réhrchen und eine
Bodenluftprobenahme mittels Balgpumpe zur Bodenluftuntersuchung im La-
bor.

Der Untersuchungsumfang insgesamt und im Bereich der einzelnen Alt-
lastenverdachtsflachen geht aus Tab. 2 hervor. Die Schichtenverzeichnisse
der Rammkernsondierungsbohrungen liegen als Anhang 1 bei; die Original-
analyseblatter der bei der AGROLAB Labor GmbH, 84079 Bruckberg, durch-
gefuhrten chemischen Analysen sind als Anhang 2 beigeflgt.

Die erste (arabische) Zahl der Probenbezeichnung in Anhang 2 entspricht
der Nummer der jeweiligen Altlastenverdachtsflache gem. Tab. 1 und 2. Die
bei verschiedenen Proben danach folgende rémische Zahl gibt wider, um
welche der mehreren in der genannten Altlastenverdachtsflache niederge-
brachten Bohrungen es sich handelt. Die dritte (arabische) Zahl bezeichnet
den untersuchten Teufenabschnitt (1 entspricht z.B. dem ersten Bohrmeter).

Auf eine Einzeldarstellung der Bohrstandorte wurde verzichtet, da sich diese
in den jeweiligen Verdachtsflachen auf relativ engem Raum befunden haben.
Flr die Bewertung wurde der jeweils héchste gemessene Wert in der Ver-
dachtsflache zugrunde gelegt; die Verdachtsflachen selbst wurden einge-
messen, so dass deren Lage in Anlage 3 exakt wiedergegeben ist.

Vom 06. bis 10. Juni 2011 wurden somit insgesamt 23 Rammkernsondie-
rungsbohrungen niedergebracht. Von den Bohrungen wurde jeweils der erste
Bohrmeter beprobt und das Bohrmaterial auf seine Gehalte an Mineralélkoh-
lenwasserstoffen analysiert. Somit Iasst sich der Untersuchungsumfang gem.
Tab. 2 wie folgt zusammenfassen:

Us/us_ut/3/be0468 HPC AG Fuldatal 1)(1%?2)%61’1
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23 Rammkernsondierungsbohrungen

39,35 Bohrmeter

22 Bodenanalysen auf Mineral6lkohlenwasserstoffe (MKW)
1 Bodenluftanalyse auf LHKW

Die Ergebnisse der vorgenannten Untersuchungen sind in Tab. 3 zusam-
mengefasst.
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Lfd. Standort Anzahl der | Sondier- Chemische Untersuchung
Nr. Sondier- meter
bohrungen
MKW BL LHKW
1 Alter Ringofenstellplatz (mit 2 2 2 ---
Schwerdl betrieben)
2 | Altes Kesselhaus, Dampf- 1 2,70 1
maschine, gedlt
3 b | Unteres Motorenlager (,Ka- 3 5,10 4
takomben®)
4 Boden Tonsilo (Keller) 1 1,80 1
5 | DZ (Dachziegellinien 1 und 3 0,85 1
2)
6 | Presse Formziegel 1 1 1
7 | Oldruckpumpe Tonziegel 1 3 1
8 | Trichlorethenwaschplatz 1 2,50 1 1
(Bodenluft)
9 | Mechanische Werkstatt 2 4,20 2
10 | Olabscheider, Fasslager 3 3,70 3
11 | Staplerwerkstatt, Ol 2 2,70 2
12 | Alte Dieseltankstelle bis ca. 2 6 1
1976
13 | Neue Dieseltankstelle, ab- 1 1,80 1
gebrochen
14 | Ofenhalle Mauerziegel 1 2 1
Summe: 23 39,35 22 1

Tab. 2: Untersuchungsumfang im Bereich der ausgewiesenen Verdachtsflachen
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Lfd. Standort Bezeichnung der Teufenabschnitt Mineralélkohlen- Bodenluft
Nr. Sondierungsbohrung Bodenprobe wasserstoffe Summe LHKW (mg/m3)
(mg/kg)
1 Alter Ringofenstellplatz (mit 111 Om-1,0m 82 n.a.
Schwerdl betrieben) 1111 Om-1,0m 170 n.a.
2 Altes Kesselhaus, Dampfma- 2-1 Om-10m 130 n.a.
schine, gedlt
3 b | Unteres Motorenlager (,Kata- 3b11 Om-1,0m 620 n.a.
komben®) 3bll1 Om-1,0m n.a.
3blll 1 Om-10m n.a.
3blll 2 1,0m-20m
4 Boden Tonsilo (Keller) 4-1 Om-10m <50 n.a.
5 DZ (Dachziegellinien 1 und 2) 5-1 Om-10m 76 n.a.
6 Presse Formziegel 6-1 Om-10m <50 n.a.
7 Oldruckpumpe Tonziegel 7-1 Om-10m <50 n.a.
8 Trichlorethenwaschplatz 8-1 0,0m-10m <50 <BG
9 Mechanische Werkstatt 911 Om-1,0m <50 n.a.
9111 Om-10m 540 n.a.
10 | Olabscheider, Fasslager 1011 Om—-10m 72 n.a.
10111 Om-1,0m 67 n.a.
10 1111 Om-10m <50 n.a.
11 | Staplerwerkstatt, Ol 1111 Om-1,0m 130 n.a.
11111 Om-10m <50 n.a.
12 | Alte Dieseltankstelle bis ca. 12111 Om-1,0m 640 n.a.
1976
13 | Neue Dieseltankstelle, ab- 13-1 Om-10m - n.a.
gebrochen
14 | Ofenhalle Mauerziegel 14-1 Om-10m <50 n.a.
n.a.: nicht analysiert < BG: < Bestimmungsgrenze rot markiert: Mineral6lgehalte > 800 mg/kg
Tab. 3: Ergebnisse der Untergrunduntersuchungen im Bereich der ausgewiesenen Altlasten-

verdachtsflachen

Us/us_ut/3/be0468 HPC AG Fuldatal 19.07.2011

Xinogen .



Koramic REAL ESTATE, Ter Bede Business Center, B-8500 Kortrijk. L \ og “
Seite 17 von 41 Untersuchung des ehemaligen Dachziegelwerkes Miihlacker, ZiegeleistraBe 12, ”
75417 Muhlacker

Unter Zugrundelegung der in Tab. 3 aufgeflihrten Untersuchungsergebnisse
sind Bodenverunreinigungen mit Mineraldlkohlenwasserstoffen (MKW)
mit Gehalten, die ein Umweltrisiko darstellen (> 800 mg/kg; siehe unten), nur
im Bereich der Altlastenverdachtsflachen

Lfd.-Nr. 3 b: Unteres Motorenlager (,Katakomben®) (Maximalgehalt:
11.000 mg/kg)

Lfd.-Nr. 13: Neue Dieseltankstelle (Maximalgehalt:
950 mg/kg)

festgestellt worden. In allen Ubrigen untersuchten Bereichen lagen die Gehal-
te an Mineral6lkohlenwasserstoffen in einer GréBenordnung, die am Standort
des ehemaligen Dachziegelwerks Mihlacker nicht als gefdhrlich im Sinne
des Allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts angesehen werden kénnen
(siehe unten).

Die Bodenluftuntersuchungen auf chlorierte Kohlenwasserstoffe
(LHKW) im Bereich des Trichlorethenwaschplatzes (Ifd. Nr. 8) belegen Kon-
zentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenzen der untersuchten Einzelpa-
rameter, so dass bzgl. dieser Stoffe der aufgestellte Altlastenverdacht eben-
falls ausgeraumt ist.

3.5 Abschatzung des Risikos einer 6ffentlich rechtlichen Inanspruchnahme
zur Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung

Wie in Kap. 3.1 dieses Berichtes bereits angefiihrt, sind nach § 2 Abs. 5 Bun-
des-Bodenschutzgesetz Altlasten im Sinne des Gesetzes u.a.

Grundstticke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstlicke, auf denen
mit umweltgefdhrdenden Stoffen umgegangen worden ist, durch die
schédliche Bodenverdnderungen oder sonstige Gefahren fiir den ein-
zelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden.

Zu prifen ist nunmehr, ob von den am Standort vorgefundenen Bodenverun-
reinigungen eine Gefahr fir die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht,
die eine o6ffentlich rechtliche Inanspruchnahme im Hinblick auf Gefahrenab-
wehrmafBnahmen rechtfertigt.

Bei der Definition des Begriffes ,Gefahr fir den einzelnen oder die Allge-
meinheit“ erfolgt in der Rechtspraxis regelmafig ein Ruckgriff auf Allgemei-
nes Polizei- und Ordnungsrecht der Lander, das in seinen Grundzlgen in
den spezialgesetzlichen Regelwerken (z. B. Bundes-Bodenschutzgesetz,
Wasserrecht) Einzug gehalten hat. Von einer Gefahr im Einzelfall spricht
man,

wenn die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in abseh-
barer Zeit ein Schaden fiir die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung
- bei Altlasten fiir die Umwelt - eintritt.
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Ein Schaden fir die 6ffentliche Sicherheit liegt immer dann vor, wenn die ob-
jektive Rechtsordnung, die subjektiven Rechte und Rechtsgiter des ein-
zelnen gefdhrdet bzw. verletzt sind. Danach kann nicht jede tatsachliche
Auswirkung von in den Untergrund eingetragenen Schadstoffen auch recht-
lich als Schaden bezeichnet werden. Haufigste Auswirkungen sind Gewas-
serverunreinigungen durch Feststoffeintrage, nicht selten Gber den Boden.
Sickerwasserverunreinigungen stellen eine Verletzung der objektiven
Rechtsordnung und damit einen Schaden dar, da sich das geltende Wasser-
recht in den §§ 26, 34 WHG mit zwingenden Vorschriften gegen Gewasser-
verschmutzungen durch Lagerungen und Ablagerungen wendet. Ein Scha-
den im Rechtssinne liegt insbesondere auch dann vor, wenn ein zum Schutz
der o6ffentlichen Sicherheit umfasstes wichtiges Gemeinschaftsgut, wie etwa
die offentliche Wasserversorgung, von einer Grundwasserverschmutzung
beeintrachtigt wird.

Je gréBer der beflrchtete Schaden fur die Umwelt ist, um so geringere An-
forderungen werden an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts gestellt.
Der Urséachlichkeitszusammenhang muss weder sicher noch wahrscheinlich
sein, die Wahrscheinlichkeit einer Schadigung muss nur hinreichend grof3
sein. Da das Grundwasser zu den Rechtsgutern mit héchster Schutzwirdig-
keit gehort, ist ein behérdliches Eingreifen zumindest zur Sachverhaltsauf-
klarung schon bei geringer Wahrscheinlichkeit einer Grundwasserbelastung
oder -verunreinigung rechtlich mdglich, es sei denn, durch stoffliche oder
Standorteigenschaften wird die Mobilitat giftiger Stoffe nachweisbar ausge-
schlossen.

Auch braucht der Schadenseintritt nicht in jedem Fall unmittelbar bevorzu-
stehen, es muss mit ihm aber in absehbarer Zukunft mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit zu rechnen sein. Es gilt hier: bei méglicher Beeintrachtigung
wichtiger Rechtsguter (z.B. Grundwasser) kann auch ein zeitlich noch kaum
terminierbarer Schaden ein behdrdliches Eingreifen in rechtlich zulassiger
Weise ermoglichen.

Bezogen auf die auf dem Standort des ehemaligen Dachziegelwerks Muhl-
acker ausgewiesenen Altlastenverdachtsflachen muss vorangestellt werden,
dass fiur alle die Flachen, in denen kein Schadstoffbefund oberhalb der Be-
stimmungsgrenzen der fur relevant befundenen Untersuchungsparameter
nachgewiesen wurde, der Altlastenverdacht von vornherein ausgeraumt ist.
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Es handelt sich dabei um folgende 5 der insgesamt 14 ausgewiesenen Alt-
lastenverdachtsflachen:

Nr Bezeichnung der Altlastenverdachtsflache
4 Boden Tonsilo (Keller)

6 Presse Formziegel
7

8

14

Oldruckpumpe Tonziegel
Trichlorethenwaschplatz
Ofenhalle Mauerziegel

Tab. 4: Flachen, fir die der Altlastenverdacht aufgrund der orientierenden Unter-
suchung ausgeraumt ist

Die in Tab. 5 aufgeflhrten 7 von insgesamt 14 Altlastenverdachtsflachen
weisen Bodenverunreinigungen mit Mineralblkohlenwasserstoffen auf, die
jeweils ein vernachlassigbar geringes Kontaminationspotenzial darstellen.

Nr. Bezeichnung der Altlastenverdachtsflache
1 Alter Ringofenstellplatz (mit Schwerdl betrieben)

2 Altes Kesselhaus, Dampfmaschine, geélt

5 DZ (Dachziegellinien 1 und 2)

9 Mechanische Werkstatt

10 Olabscheider, Fasslager

11 Staplerwerkstatt, Ol

12 Alte Dieseltankstelle bis ca. 1976

Tab.5: Altlastenverdachtsflachen, die ein vernachlassigbar geringes Kontaminati-
onspotenzial aufweisen

Den festgestellten geringen Kontaminationspotenzialen (Input) der in Tab.
5 aufgeflhrten Altlastenverdachtsflachen ist somit dann erst recht auch ein in
noch héherem MaBe vernachldssigbar geringes Gefahrdungspotenzial
(Output) zu unterstellen, da ein mobiler Anteil dieser Mineralélkohlenwas-
serstoffverunreinigungen nicht gegeben ist und der mobilisierbare Anteil (et-
wa durch Elution Uber Sickerwéasser) ebenfalls dusserst gering ist.

In Tab. 6 sind die 3 von insgesamt 14 Altlastenverdachtsflachen ausgewie-
sen, die ein Kontaminationspotenzial mit einem entsprechenden Gefahr-
dungspotenzial aufweisen.
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Nr. Bezeichnung der Altlastenverdachtsflache
3b Unteres Motorenlager (,Katakomben®)
13 Neue Dieseltankstelle, abgebrochen

Tab.6: Flachen, die ein Kontaminationspotenzial mit einem entsprechenden Ge-
fahrdungspotenzial aufweisen

Die hier und generell im Untergrund nachgewiesenen Mineral6lkohlen-
wasserstoffverunreinigungen sind allesamt residual gebunden, d.h. sie sind
im Korngerlst des anstehenden Bodens fixiert und lassen sich (als mikro-
skopisch kleine Fluidpartikel) nicht — auch nicht durch ausschwemmen 0.a. —
mobilisieren.

Die Wasserldslichkeit dieser im Untergrund gebundenen Fluidpartikel aus
— in aller Regel alteren und somit weitgehend ,verharzten® — Mineral6lkoh-
lenwasserstoffen ist bei den hier am Standort vorliegenden Motoren-
6len/Schmierélen/Dieselkraftstoffen als gering anzusetzen, so dass die
Wahrscheinlichkeit der Elution relevanter l6slicher Anteile (z.B. in das
Grundwasser hinein) auch aufgrund der hier zugrunde zu legenden Boden-
passage als gering anzusehen ist.

Hinzu kommt, dass der natlrlich anstehende L6Blehm flr Mineraldlkohlen-
wasserstoffe eine hohe Bindungskapazitat besitzt und somit hohe Anteile
dieser Stoffe residual binden kann. Weiterhin ist festzuhalten, dass der o-
berste Abschnitt des Gipskeupers im Grenzbereich zum Uberlagernden L&6B-
lehm — als ehemalige Landoberflache vor Ablagerung des L6Blehms! - zu ei-
nem plastischen, wasserundurchldssigen Ton verwittert ist. Somit sind hier
samtliche Trennflachen (Klifte, Schichtfugen) aufgelést, so dass eine Was-
serwegsamkeit von der Oberflache in die Tiefe bis zum geklifteten und was-
sererfillten Teil der Gesteinsfolge ganzlich unterbunden ist.

Im Bereich der Altlastenverdachtsflache
- 3b Unteres Motorenlager (,Katakomben®),

die zur Zeit Gberbaut und somit versiegelt ist, ist eine Elution von Schadstof-
fen durch von oben zusitzende Sickerwasser aufgrund der Uberbauung ge-
nerell nicht moglich. Insofern stellen die dort nachgewiesenen Kontaminati-
onspotenziale solange kein Risiko fur die Umwelt dar, wie die derzeitige Be-
bauung und somit die Versiegelung erhalten bleibt.

Eine Gefahrdung durch diese Kontaminationspotenziale ist erst nach Beseiti-
gung der Versiegelung, z.B. durch Rickbau, nicht mehr auszuschlieB3en.
Durch Sickerwasser eluierte Schadstoffe kdnnen sich dann gegebenenfalls
auf der Oberflache des Gipskeupers innerhalb der LéBlehme ausbreiten.
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Die Altlastenverdachtsflache
- 18 Neue Dieseltankstelle, abgebrochen

weist keine durchgangige Versiegelung auf, so dass hier eine Elution von
Schadstoffen auf den vorgenannten Belastungspfaden auch schon derzeit
nicht ausgeschlossen werden kann.

Gasférmige Bestandteile, die zu relevanten Bodenluftkonzentrationen flihren
kénnten, sind bei den hier als Kontaminanten vorliegenden Motoren-
6len/Schmierélen/Dieselkraftstoffen nicht zu unterstellen.

Mineral6lkohlenwasserstoffgehalten (MKW) in einer GréBenordnung von
< 800 mg/kg wird somit an dem vorliegenden Standort im Rahmen der Risi-
kobewertung kein Gefahrdungspotenzial unterstellt. Bei einem Kontaminati-
onspotenzial > 800 mg/kg MKW kann eine Gefédhrdung der Umwelt jedoch
nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

Insofern wird empfohlen, den Kontaminationsbereich der Altlastenverdachts-
flache

- 18 Neue Dieseltankstelle, abgebrochen

bis zum Liegenden der MKW-Belastung, d. h. bis zum Erreichen von Gehal-
ten < 800 mg/kg, abzugraben. Es wird hier von einer Flache von ca. 3 m x 3
m und einem mittleren Tiefgang der Kontamination von ca. 1,5 m ausgegan-
gen, so dass sich eine Kubatur an kontaminierten Boden von etwa 13,5 m?
ergibt.

Nach Abbruch der Versiegelung in dem Bereich
- 3b Unteres Motorenlager (,Katakomben®)

musste hier der kontaminierte Boden auf einer Flache von ca. 7 m x 6 m bis
in eine Tiefe von — geschatzt! - im Mittel 3 m abgegraben werden. Hierbei er-
gibt sich eine Gesamtkubatur an kontaminiertem Boden von ca. 126 m3.

Im Rahmen der Bodensanierung sollte der Nachweis einer ordnungsgema-
Ben Beseitigung der relevanten Mineralblverunreinigungen durch eine Be-
probung/Analyse der Sohlflachen und der StéBe der Aushubgruben erbracht
werden.
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3.6 Ermittlung der Kosten der Bodensanierung

Im Rahmen der Kostenermittlung fiir die Sanierung der Bodenverunreinigun-
gen in den kontaminierten Bereichen

- 13 Neue Dieseltankstelle, abgebrochen und
- 3b Unteres Motorenlager (,Katakomben®)
wird von folgenden Rahmenbedingungen ausgegangen:

1. Die Sanierung im Bereich ,Unteres Motorenlager (,Katakomben®)“ er-
folgt nach dem ohnehin vorgesehenen Gebauderiickbau und somit
dem Rulckbau der dort vorliegenden Untergrundversiegelung.

2. Der mit Mineralélkohlenwasserstoffen verunreinigte Boden muss ex-
tern verwertet/abgelagert werden.

3. Die Gesamtkubatur an kontaminiertem Boden betragt ca. 126 m3 bzw.
ca. 227 t. Fur den Austauschboden sind incl. lagenweisem Einbau ca.
20,00 €/t zu rechnen.

4. Die Ablagerungsgebihr fir kontaminierten Boden betragt nach einem
auftraggeberseits vorliegenden Angebot (Auskunft von Herrn Haber-
bosch, Wienerberger GmbH, am 30.06.2011) 40,00 €/t.

5. Fur den Transport der kontaminierten Béden zum Ablagerungsort sind
ca. 10,00 €/t zu rechnen.

Aus den vorgenannten Rahmenbedingungen lassen sich folgende Kosten
berechnen:

Baustelleneinrichtung

Lésen und Laden geschatzt ca. € 3.000,00
Transport geschatzt ca. € 2.270,00
Ablagerungsgeblhr geschatzt ca. € 9.080,00

Engineering (Beprobung, Analytik,
Entsorgungsnachweis etc.) geschatzt ca. € 2.000,00

Wiederverflllung der Grube und
lagenweises Verdichten geschatzt ca. € 4.540,00

ca. € 20.890,00
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Somit sind fur einen Bodenaustausch an den beiden vorgenannten Verunrei-
nigungsstellen ca. 21.000,00 € (netto) zu kalkulieren.

4 Untersuchungen der Gebaudesubstanz auf gefahren- oder
storungsrelevante Kontaminationen

Im Rahmen der Untersuchungen der Gebaudesubstanz auf gefahren- oder
stérungsrelevante Kontaminationen sind solche Verunreinigungen dokumen-
tiert und Uberprift worden, flr die ein Altlastenverdacht nicht von vornherein
ausgeschlossen werden konnte. Ebenfalls Gberprift und dokumentiert wur-
den solche Gebdudeverunreinigungen, die im Zusammenhang mit dem
Ruckbau der Gebaude aufgrund der Schadstoffbeaufschlagungen ggf. abfall-
rechtliche/abfalltechnische Bedeutung erlangen kénnen.

4.1 Aufnahme des Umfangs der Gebaudeverunreinigungen sowie Bepro-
bung und Analyse sekundar kontaminierter Gebaudesubstanz und Un-
tersuchung primarer Gebaudeschadstoffe

Im Rahmen einer dreitagigen detaillierten Begehung durch HPC ist eine fla-
chendeckende kartographische Aufnahme von sekundaren Verunreinigun-
gen der Bodenplatten und der Wande in den ehemaligen Produktions- und
Lagerhallen sowie auf den befestigten Flachen in den AuBBenbereichen er-
folgt. Dabei wurde eine tabellarische Dokumentation des jeweiligen kontami-
nierten Flachenumfangs angefertigt, und es erfolgte eine organoleptische
Bestimmung bzw. zum Teil auch eine analytische Untersuchung der jeweils
vorgefundenen Kontaminanten.

Dariber hinaus wurden dabei auch primar eingesetzte Baustoffe aufgenom-
men und z. T. auch analytisch Uberprift, die heute als Gebaudeschadstoffe
einzustufen sind.

In Tab 7 sind die Bereiche aufgefuhrt, in denen sekundare Verunreinigungen
der Gebaudesubstanz und primar eingesetzte Gebaudeschadstoffe festge-
stellt wurden und — gegebenenfalls - auf welche Parameter dort entnommene
Proben analysiert wurden. Die mit Nummern versehenen Probenahmestellen
(siehe auch Tab. 7) sind in Anlage 4 aufgefthrt.

Die Analysenergebnisse der Gebdudesubstanzuntersuchungen sind als An-
hang 3 beigeflgt.
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Tab. 7: Aufnahme der Flachen mit Gebdudeverunreinigungen und primaren Gebaudeschadstoffen

Vermutete Vermutete
Nr. Ortlichkeit Probenart Gseikéuur:jia\;:r- GF:kI)ré'i‘:crii- Analytik
unreinigung | schadstoffe
1 | Altbau Ziegel + Putz Mineraldl LAGA
2 | Ofenhalle Bodenplatte Betonkern Mineraldl LAGA
Bodenplatte Betonkern mit Teerdl? PAK
3 | Halle Produktion Fuge
4 | Pausenraum Pressen Dammmaterial Asbest? Asbest
5 | Beladung 1+2 Kern Plateau Chrom, Sulfat LAGA
6 | Ofen 1 oben Kern Chrom, Sulfat LAGA
7 | U-Kassette 142 Kern Chrom, Sulfat LAGA
8 | Sohlzugstein 1+2 Kern Chrom, Sulfat LAGA
9| Ofen 1 Gang Sauerkrautplatte Asbest? Asbest
10 | Ofenhalle Mauerziegel Verkleidung Eternit Asbest? Asbest
11 | Magazin Gang Bodenplatte mit Scheinfuge | Mineraldl LAGA
Warmbhalter (aluumman- Asbest? Asbest
12 | telt) Dammmaterial
13 | Ofen 1 Ofenwand links Kern Innenaufbau Chrom, Sulfat LAGA
14 | Formgebung Dachkonstruktion Holz
15 | Aufbereitung Ziegel Chrom, Sulfat LAGA
16 | Ofen 1 Ofenwand links Kern Chrom, Sulfat
17 | Trockenraum DZ Umluft | Dammmaterial Asbest? Asbest
Trockenraum HZ Ofen- Asbest? Asbest
18 | wand Faserplatte
19 | Dampfkessel Verkleidung (Gipsmansch.) Asbest? Asbest
20 | Dampfkessel Holzverkleidung Decke
21 | Dampfkessel Dachkonstruktion Holz
22 | E-Werkstatt Fuge Bodenplatte PAK? PAK
Ofen 2 oben (Vorwarm- Schwermetal- LAGA
23 | zone) Kern le?
24 | Trockenraum DZ Tir Dammmaterial Asbest? Asbest
25 | Halle Ofen Dachkonstruktion Holz
26 | Ofenhalle Mauerziegel Kern RKS14 Chrom, Sulfat LAGA
PAK? As- PAK, Asbest
27 | Motorenhalle Asphaltfliese best?
Schwermetal- LAGA
28 | Schmiede Schornstein Ziegel le?
29 | Gipswasche Gang Betonkern Mineraldl LAGA
30 | Bodenplatte K2 Betonkern Mineraldl
31 [ Halle Pressen + Beladung | Ziegel + Putz Chrom, Sulfat LAGA
32 | Warmhalter Dichtung (Gewebe) Asbest? Asbest
33 | Beladung 1 Dammmaterial Asbest? Asbest
34 | Asphaltoberflache | Asphalt PAK? PAK
35 | Asphaltoberflache I Asphalt PAK? PAK
36 | Ofen 2 oben (Brennzone) |Kern Chrom, Sulfat LAGA
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Umfang der oberflachig sichtbaren Gebaudeverunreinigungen

Die Ortlichkeiten und der Umfang der sekundar verursachten Gebaudeverun-
reinigungen gehen aus Tab. 8 hervor. Die Lagen dieser Ortlichkeiten kénnen
Anlage 3 (Lage der Altlastenverdachtsflachen) entnommen werden, wobei
diese sich oftmals auch aus mehreren Einzelflachen zusammensetzen. An-
zahl und Umfang dieser Einzelflachen gehen ebenfalls aus Tab. 8 hervor.

Tab. 8:

Flachen mit sekundéar verursachten Gebaudeverunreinigungen

Nr.

Ortlichkeit

Anzahl und Umfang der
verunreinigten Flachen

Altes Kesselhaus, Dampfma-
schine, gedlt

1mx15m=1,5m?

3a

Motorenlager

10mx4 m=40m?2
10mx2m=20m2
5mx4m=20m?
25mx1,5m=3,75m?
9mx4m=36m?
Gesamt: 119,75 m?

3b

Unteres Motorenlager (,Kata-
komben®)

6mx5m=30m?2

Boden Tonsilo (Keller)

25mx1m=25m?

DZ (Dachziegellinien 1 und 2)

3,5mx45m=1575m?
6,5mx4,5m=29,25 m2
2mx2m=4m?
3mx2m=6m?
7mx1,5m=10,5m2
Gesamt: 65,50 m2

Presse Formziegel

4mx4m=16 m2

Oldruckpumpe Tonziegel

2mx1m=2m?
25mx1,6m=4m?2
2mx32m=6,4m?
Gesamt: 12,4 m?

Mechanische Werkstatt

25mx1,5m=3,75m?
4mx1,5m=6m2
8mx1m=8m?2
3mx2m=6m?
Gesamt: 23,75 m?

10

Olabscheider; Fasslager

2mx1,5m=3m2

11

Staplerwerkstatt, Ol

5mx1,5m=75m?
Emx1im=5m2
Gesamt:12,5 m2
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Die in Tabelle 8 aufgeflihrten verunreinigten Gebaudeflachen ergeben einen
Umfang an kontaminierten Flachen von insgesamt 286,90 m>.

Bewertung:

Zu beachten ist, dass es sich bei den in Tabelle 7 aufgefihrten sekundéren
Gebaudeverunreinigungen ausschlieBlich um Verunreinigungen mit Mineral-
6lkohlenwasserstoffen handelt. Diese Mineral6le sind urspriinglich als flssi-
ge Phase zumeist auf den Boden getropft und liegen dort heute noch - grofi3-
tenteils in verharzter bzw. verwachster Form - als ,Olschmiere“ vor. Diese
Stoffe sind in aller Regel maximal bis zu einer Tiefe von etwa 1 bis 2 cm in
die Bausubstanz eingedrungen und dort festgelegt; d.h., sie sind dort fixiert,
damit immobil und kénnen nicht zu einem Schutzgut gelangen. Diese Kon-
taminationspotenziale stellen somit keine Gefahrdungspotenziale dar!

Die Tropfverluste mit Mineral6len unterhalb der Produktionsmaschinen soll-
ten mit Olbindemittel aufgefangen und so beseitigt werden. Sie stellen keine
Gefahrdung der 6ffentlichen Sicherheit oder Ordnung dar.

Ob diese Verunreinigungen der Bausubstanz mit Mineralélkohlenwasserstof-
fen zu einer Kostenerhnéhung im Zusammenhang mit der flr spater ange-
dachten Verwertung/Ablagerung dieser Materialien fihren kénnen, muss ein-
zelfallbezogen gepraft werden; bei einer Vielzahl von Verwertun-
gen/Ablagerungen haben die vorgefundenen Mineralblgehalte keine oder ei-
ne nur untergeordnete Bedeutung.

4.1.2 Chemische Untersuchungen der Bausubstanz auf sekundar verursach-
te Verunreinigungen einschlieBlich der Tunnelofenausmauerungen und
der Aufbauten der Tunnelofenwagen

4.1.2.1 Beurteilungsgrundlage

Alle sekundar verursachten Gebaudeverunreinigungen (siehe Tab. 8) wurden
sowohl zur Analyse der jeweils vermuteten Kontaminanten als auch zur U-
berprifung der abfalltechnischen Verwertbarkeit der verunreinigten Gebau-
desubstanz im Zuge des vorgesehenen Rlckbaus auf die von der Landerar-
beitsgemeinschaft Abfall (LAGA) definierten Parameter (festgelegt in der
LAGA M20) untersucht.

Die Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) ist ein Arbeitsgremium der
deutschen Umweltministerkonferenz.

Gegrindet wurde die LAGA am 2. Juli 1963. lhre Zielsetzung ist die Sicher-
stellung eines méglichst Iandereinheitlichen Vollzugs des Abfallrechts in der
Bundesrepublik Deutschland. Sie veréffentlicht Empfehlungen dazu in den
LAGA — Mitteilungen.
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Bedeutung hat die LAGA bzw. ihre BeschllUsse vor allem bei Bau- und Sanie-
rungsmaBnahmen, bei bestimmten betrieblichen Abfallen und im Umweltbe-
reich. Die LAGA hat in ihrer wichtigsten Mitteilung 20 (LAGA M 20) von 1997
verschiedene Zuordnungskategorien festgelegt, in denen z. B. die Behand-
lung und Beseitigung von Bodenaushub und Bauschutt geregelt wird. Diese
Mitteilung ist im Jahr 2004 unter anderem fir den Bereich Boden aktualisiert
worden. Die den Bauschutt betreffenden Teile der LAGA M 20 sind noch auf
dem Stand von 1997, hier gibt es noch keine Aktualisierung (Stand 2007).
Die Anwendung der LAGA M 20 besonders in Bezug auf die Einordnung und
Verwendung von Bauschutt wird in den verschiedenen Bundeslandern un-
einheitlich verwirklicht.

Um festzustellen, in welche Kategorie das Material gehdrt, muss es beprobt
werden, z. B. noch am Objekt oder durch eine Haufwerksanalyse. Durch eine
Analyse der gewonnenen Probe wird die chemische Zusammensetzung des
Materials geklart. Es wird gezielt auf bestimmte Inhaltsstoffe wie Metalle,
PCB, PAK und andere Stoffe im Feststoff und im Eluat untersucht. Die erhal-
tenen Analysenergebnisse werden mit den in der LAGA M 20 enthaltenen
Zuordnungswerten verglichen. Je nach Belastungsgrad wird das Material in
eine der LAGA — Einbauklassen eingestuft, welche die Mdglichkeit zur weite-
ren Verwendung des Materials regeln.

Far eine Zuordnung gibt es folgende Kategorien:
Z0 Uneingeschrankter Einbau
Z1 Eingeschréankter offener Einbau, unterteilt nochmals in Z1.1 und Z1.2

Z2 Eingeschrankter Einbau mit definierten technischen Sicherheitsmal3-
nahmen

Z3 Deponieklasse |
Z4 Deponieklasse |l
Z5 Sonderabfalldeponie

Die LAGA-Mitteilung M20 gilt in Baden-Warttemberg nur bedingt; hier gilt fol-
gende Regelung des Ministeriums far Umwelt und Verkehr Baden-
Woarttemberg:

- Vorldufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial
vom 13.04.2004 einschlieBlich erlduternder Vermerk vom
12.10.2004,

die als Kopie mit Anhang 5 beigefligt ist. Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen der LAGA Mitteilung M20 und dem vorgenannten Vermerk vom
12.10.2004 besteht darin, dass in dem Vermerk Uber andere Zuordnungs-
werte andere Obergrenzen flr die Verwertung/Entsorgung definiert wurden.
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In dem vorgenannten Vermerk wird folgendes ausgefihrt:

HPro

Die in Tabelle 1 aufgefihrten Zuordnungswerte Z1.1, Z1.2 und Z2 stellen
jeweils die Obergrenzen fir die jeweiligen Einbaukonfigurationen dar. Die
Z0-Werte sind fiir Recyclingmaterial aus Bauschutt nicht relevant, da bo-
denahnliche Anwendungen vom Geltungsbereich dieser Hinweise ausge-
schlossen sind. Z0-Werte sind deshalb nicht aufgefihrt. Zuordnungswerte
sind Orientierungswerte. Eine Uberschreitung der Zuordnungswerte kann
zugelassen werden, wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, dass
trotz der Uberschreitung schddliche Umweltbeeintrdchtigungen nicht zu
besorgen sind.

Tabelle 1: Z-Werte

Zuordnungswerte
Nr. Parameter Dimension Z1.1 Z1.2 22
1 Kohlenwasserstoffe mg/kg 300 (600) 300 (600) 1.000 (2.000)
C10-C25 (C19-Ca)
2 PAK nach EPA mg/kg 10 15 35
3 EOX mag/kg 3 5 10
4 PCBs mg/kg 0,15 0,5 1
5 Arsen ug/l 15 30 60
6 Blei ug/l 40 100 200
7 Cadmium ug/l 2 5 6
8 Chrom gesamt ug/l 30 75 100
9 Kupfer ug/l 50 150 200
10 Nickel ug/l 50 100 100
11 Quecksilber ug/! 0,5 1 2
12 Zink ug/l 150 300 400
13 Phenole ug/l 20 50 100
14 Chilorid mg/l 100 200 300
15 Sulfat mg/l 250 400 600
16 pH-Wert | e 6,5-12,5 6-12,5 55-12,5
17 eElektr.  Leitfdhig- uS/em 2.500 3.000 5.000
keit

Anmerkungen zu den einzelnen Parametern:

Bei den Parametern 1 bis 4 sind die Feststoffgehalte zu bestimmen, bei den
ubrigen Parametern die Eluatwerte nach DIN 38414, Teil 4, Ausgabe
10/1984. Grundsétzlich gilt, dass das Material in der Kornverteilung zu unter-
suchen ist, in der es verwertet werden soll. Alternativ hierzu kann zur Eluat-
herstellung entsprechend den Regelungen der ,Verwaltungsvorschrift lber
vorldufige Lieferbedingungen flr aufbereiteten StraBenaufbruch und Bau-
schutt zur Verwendung im StraBenbau Baden-Wiirttemberg” vom 15.11.1991

(GABI. 1991, S. 1182) verfahren werden.
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Zu 1. (Mineraldlkohlenwasserstoffe):

Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindun-
gen mit einer Kettenldnge von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt bestimmt
nach E DIN EN 14039 (C10-C40) darf insgesamt den in Klammern genann-
ten Wert nicht dberschreiten.

Zu 2. (PAK nach EPA):

Bis zum 31.12.2005 gelten folgende Werte:
Z1.1: 15 mg/kg, Z1.2: 25 mg/kg, Z2: 50 mg/kg

Zu 4. (PCB®6):
Zu bestimmen ist die Summe der 6 PCB-Kongenere nach Ballschmiter Nr.
28,562,101,138,153 und 180

Zu 5. (pH-Wert): pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar.

4.1.2.2 Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit den Zuordnungswerten der
,,Vorldufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom
13.04.2004 einschlieBlich erlduternder Vermerk vom 12.10.2004*

Die Originalanalysenblatter der in Tabelle 7 aufgeflihrten Untersuchungen
sind als Anhang 3 beigegeben. Die hierbei ermittelten Ergebnisse sind mit
den Zuordnungswerten der vorgenannten ,Hinweise zum Einsatz von Bau-
stoffrecyclingmaterial vom 13.04.2004 verglichen worden (Anhang 6). Aus
diesem Vergleich lassen sich die in Tabelle 9 aufgeflhrten Zuordnungen ab-
leiten.

Die Untersuchungsstandorte kdnnen dem Lageplan MafBstab 1 : 1.000, An-
lage 4, entnommen werden.
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. die Zuordnung
Nr. Ortlichkeit Probenart bestimmender Zuordnung
Parameter
1 | Altbau Ziegel + Putz [ ]
Bodenplatte Be-
2 | Ofenhalle tonkern 211
5 | Beladung 1+2 Kern Plateau Sulfat, Chrom 22
6 | Ofen 1 oben Kern Sulfat, Chrom Z1.2
7 | U-Kassette 1+2 Kern Z1.1
8 | Sohlzugstein 1+2 Kern Z11
Bodenplatte mit
11 | Magazin Gang Scheinfuge 211
13 | Ofen 1 Ofenwand links Kern Innenaufbau | Sulfat, Chrom Z1.2
15 | Aufbereitung Ziegel Sulfat >Z2
23 | Ofen 2 oben (Vorwérmzone) | Kern -
26 | Ofenhalle Mauerziegel Kern RKS14 . >Z2
28 | Schmiede Schornstein Ziegel 211
29 | Gipswasche Gang Betonkern l >22
31 | Halle Pressen + Beladung Ziegel + Putz Sulfat Z1.2
-- | Beladung Zugstein 211
36 | Ofen 2 oben (Brennzone) Kern Chlorid, Chrom >Z2
Tab.9: Abfalltechnische Bewertung der Proben von sekundér verursachten Ge-

baudeverunreinigungen unter Zugrundelegung der in Baden — Wiirttemberg
glltigen Zuordnungswerte

Unter Zugrundelegung der in Tabelle 9 aufgeflihrten Zuordnungen ist festzu-
stellen, dass das Feuerfestmaterial (Schamottesteine) der Ofenwagen (Tab.
9, Nr. 5) und die Ofenausmauerungen (Tab. 9, Nr. 6, 13, 23, 36) erwartungs-
geman mit Sulfat, Chrom und auch teilweise mit Chlorid beaufschlagt sind.
Diese Stoffe entweichen dem Ziegelrohstoff beim Brennvorgang und schla-
gen sich an den AuBenwanden der untersuchten Feuerfestmaterialien nie-
der.

An den Ziegelproben (Tab. 9, Nr. 15, 31) konnte eine primare und geogen
bedingte Beaufschlagung mit Sulfat nachgewiesen werden.

Die Baustoffverunreinigungen mit Mineralélkohlenwasserstoffen und PAK
(polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) stellen Sekundarverunreini-
gungen dar.

Zu beachten ist bei der Untersuchung auf die Parameter der LAGA, dass die
Beprobung nicht an kérnigem Aufbruchmaterial (Haufwerken) erfolgt ist, wie
dies die ,Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom
13.04.2004" fordern, sondern gezielt an kontaminierten Einzelproben. Inso-
fern missen die ermittelten Belastungen als Maximalbelastungen angesehen

A Partner of
Inoggv]i':ln:mmal Alliance
19.07.2011 '

Us/us_ut/3/be0468 HPC AG Fuldatal



Ao

Seite 31 von 41

Koramic REAL ESTATE, Ter Bede Business Center, B-8500 Kortrijk.
Untersuchung des ehemaligen Dachziegelwerkes Mihlacker, ZiegeleistraBe 12,
75417 Muhlacker

werden und fallen bei einer Haufwerksbeprobung mit hoher Wahrscheinlich-
keit niedriger aus, da die Herstellung eines Haufwerks auch immer mit einer
Durchmischung von gréBeren Anteilen unkontaminierter Partien mit in aller
Regel geringeren Anteilen belasteter Kubaturen verbunden ist.

Die in Tabelle 9 aufgefiihrten Abklrzungen Z1.1, Z1.2 und Z2 bezeichnen
sowohl Einbaukonfigurationen als auch Materialqualitaten. Welche Einbau-
konfigurationen flr die einzelnen Materialqualitaten gelten, geht aus ,Kap. 8
Einbaukonfigurationen” der mit Anhang 5 beigeflgten ,Hinweise zum Einsatz
von Baustoffrecyclingmaterial vom 13.04.2004* hervor.

| In-“

*

41.3 Untersuchungen auf primare Gebaudeschadstoffe
Die Untersuchungsstellen zur Untersuchung auf primare Gebaudeschadstof-
fe gehen aus Tabelle 10 hervor; die Originalanalyseblatter zu diesen Unter-
suchungen sind als Anhang 4 beigefligt. Die Untersuchungsstandorte kén-
nen dem Lageplan MaBstab 1 : 1.000, Anlage 4, entnommen werden.
Tab. 10: Untersuchungsstellen auf primére Gebaudeschadstoffe
Asbest | Asbest
P . Kanzerogeni- WHO Amphi- | Chryso- PAK
Nr. Ortlichkeit Probenart titsindex Ki KMF Fasern bol til (mg/kg)
%(m/m) | %(m/m)
Bodenplatte Be- _ . . _ _ 014
3 | Halle Produktion tonkern mit Fuge ’
Pausenraum nach-
4 | Pressen Dammmaterial 22,0 Glaswolle gewiesen - - -
9 | Ofen 1 Gang Sauerkrautplatte - - <1 <1 -
Ofenhalle Mauerzie- _ _ <1 ca. 10 _
10 | gel Verkleidung Eternit )
Warmhalter nachge-
12 | (Aluummantelt) Dammmaterial 21,0 Glaswolle | \iesen B B B
Trockenraum DZ nach-
17 | Umluft Dammmaterial 22,0 Glaswolle | e iesen < < -
Trockenraum HZ _ _ ca.15- | ca. 15- _
18 | Ofenwand Faserplatte 40 40
Verkleidung _ _ <1 <1 _
19 | Dampfkessel (Gipsmansch.)
~ ~ ~ ~ 94.790
22 | E-Werkstatt Fuge Bodenplatte (s. Anhang 3)
nach-
24 | Trockenraum DZ Tiir | Dammmaterial 23,0 Glaswolle | o iesen B B -
27 | Motorenhalle Asphaltfliese - <1 <1 4.359
32 | Warmhalter Dichtung (Gewebe) - <1 <1 -
nach-
33 | Beladung 1 Dammmaterial 18,0 Glaswolle | - o iesen - - -
34 | Asphaltoberflache | | Asphalt - - - 12,1
35 | Asphaltoberflache Il | Asphalt - -- -- 427
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Die Untersuchung der primaren Gebaudeschadstoffe konnte auf die Parame-
ter

- Asbest und
- polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
beschrankt werden.

Asbesthaltige Baustoffe wurden an folgenden zwei Probenahmestellen er-
mittelt:

- Nr.10 Ofenhalle Mauerziegel
- Nr. 18 Trockenraum HZ Ofenwand

Dardber hinaus besteht die Dacheindeckung der alten Mauerofenziegelhalle
im Norden des Betriebsgeldandes des ehemaligen Dachziegelwerks Muhl-
acker (siehe Anlage 4) aus Eternit, wobei nicht ausgeschlossen werden
kann, dass dieser Baustoff auch asbesthaltig ist.

Asbest legt sich in den Lungen ab und kann schlimmstenfalls zu Krebs (As-
bestose, Mesotheliom, Bronchialkarzinom) flhren. Seit 1993 gibt es deshalb
ein absolutes Verbot, Asbest zu verwenden.

Flr die Asbestsanierung in Deutschland gilt die TRGS 519 (Technische Re-
gel fur Gefahrstoffe 519 - Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhal-
tungsarbeiten). Werden Asbestprodukte beschadigt, setzen sie Fasern frei,
deshalb muss die Umgebung entsprechend — z.B. durch Einhausung - ge-
schitzt werden. Ist das Restfaserbindemittel gereinigt und getrocknet, muss
in Raumen/Hallen eine Raumluftmessung durchgefihrt werden, damit der
Raum wieder genutzt werden kann.

Asbest muss ordnungsgemal entsorgt werden und wird als “gefahrlicher Ab-
fall” gefahrt.

Die Kosten einer solchen Sanierung belaufen sich auf ca. 30- 50 €/m2. Die
entstandenen Kosten kdénnen steuerlich abgesetzt werden, ohne der Ge-
sundheitsbehérde einen Nachweis Uber die gesundheitliche Gefahrdung vor-
legen zu missen.

Weiterhin wurden an verschiedenen Standorten (siehe Tab. 10) Dammmate-
rialien aus kunstlichen Mineralfasern festgestellt. Hierbei handelt es sich
durchweg um Glaswolle.

Aufgrund ihrer Faserstruktur besteht bei kinstlichen Mineralfasern das glei-
che Risiko wie bei Asbest - Fasern, da fur sie gleichermal3en eine Lungen-
gangigkeit und eine damit verbundene Gesundheitsgefaéhrdung nachgewie-
sen ist.
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Die Sanierung und die Entsorgung von kunstlichen Mineralfasern erfolgt
nach TRGS 521(Technische Regel fur Gefahrstoffe 521). Bei der Ausflihrung
werden wahrend der Demontage ahnlich hohe MaBBstébe gesetzt wie bei der
Demontage von asbesthaltigen Materialien.

Der Einsatz von speziellen Saugern mit Filterklasse H sowie entsprechende
technische SchutzmaBnahmen (arbeiten im gerichteten Luftstrom, Abschot-
tung sowie Grob- und Feinreinigung) sind auch hier zwingend erforderlich.

Baustoffe auf teerélhaltiger Grundlage (PAK) wurden an folgenden Stand-
orten eingesetzt:

Nr. 22 E- Werkstatt Fugendichtmaterial
in den Dehnungs-
fugen der Beton-
platten

Nr. 27 Motorenhalle Asphaltfliesen

Das Fugendichtmaterial und die ,,Asphaltfliesen in der Motorenhalle sind se-
parat zu entfernen und gesondert zu entsorgen.

Die Fahrbahndecken im Stiden des Betriebsgelandes des ehemaligen Dach-
ziegelwerkes Muhlacker (siehe Anlage 3; Asphaltoberflachen | und Il) sind
auf Bitumen- und nicht auf Teerdlbasis hergestellt.

5 Orientierende Baugrunduntersuchung

FiUr die Bereiche, deren Untersuchungspunkte in den Anlagen 3 und 4 dar-
gestellt sind und die in Abstimmung mit dem Auftraggeber (Herrn Haber-
bosch, Koramic Dachprodukte GmbH & Co. KG) festgelegt wurden, war eine
allgemeine Baugrundeinschatzung auf der Grundlage einer orientierenden
Baugrunduntersuchung vorzunehmen.

Die Ergebnisse dieser Baugrundeinschatzung kénnen spater die Grundlage
flr die Erarbeitung eines darauf aufbauenden Baugrundgutachtens nach DIN
4020 bilden, mit dem dann in konkretem Bezug zum geplanten Bauwerk An-
gaben zur Grindung sowie zum Setzungs- und Verformungsverhalten des
Baugrundes getroffen werden kdénnen.

5.1 Untersuchungsumfang

Um Kenntnisse von den Baugrund- und Grundwasserverhaltnissen am
Standort des ehemaligen Dachziegelwerks Mihlacker zu erhalten, wurden
an jedem Untersuchungsstandort Sondierungen (Rammkernsondierungen
und Schwere Rammsondierungen (DPH)) wie folgt vorgenommen.
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1 Rammkernsondierung nach DIN 4094-2 und
1 Rammsondierungen (DPH) nach DIN 4094-3.

Zur Bodenklassifizierung und zur Abschatzung orientierender baugrund- und
grindungsrelevanter Bodenparameter erfolgten jeweils Laboruntersuchun-
gen (Bestimmung der KorngrdéBen und der Konsistenzgrenzen), wobei pro
Untersuchungsstelle folgende Untersuchungen durchgefthrt wurden:

Bestimmung der KorngréBenverteilung nach DIN 18123: 2 Stick
Bestimmung der Konsistenzgrenzen nach DIN 18122-1: 2 Stiick.

Die Schichtenverzeichnisse der Rammkernsondierbohrungen sowie die
Rammdiagramme der Schweren Rammsondierungen kénnen Anhang 7 ent-
nommen werden; die Ergebnisse der bodenphysikalischen Laboruntersu-
chungen liegen als Anhang 8 bei.

Anzumerken ist noch, dass am Standort mit den Untersuchungspunkten
RKS1/DPH 1 aufgrund des dort angetroffenen Schichtenprofils (ausschlief3-
lich kiinstliche Aufflllung) auf entsprechende Laboruntersuchungen verzich-
tet wurde.

Allgemeine Baugrundeinschatzung

Die insgesamt sieben Baugrunduntersuchungspunkte am Standort des ehe-
maligen Dachziegelwerks Muhlacker wurden so gewahlt, das alle die
Schichtfolgen, die dort anstehen und baugrundtechnisch von Bedeutung
sind, erschlossen wurden und fir eine allgemeine Baugrundeinschatzung
entsprechend Uberprift werden konnten.

Folgende Schichtenabfolgen wurden untersucht:

- kinstliche Auffllung unter Betonierung/Asphaltierung
(Untersuchungspunkte RKS1/DPH 1 und SB2/DPH 2),

- klnstliche Auffillung auf Schichten des Gipskeupers
(Untersuchungspunkte RKS3/DPH 3, SB5/DPH 5, SB6/DPH 6),

- kinstliche Auffallung auf L6Blehm
(Untersuchungspunkt RKS4/DPH 4),

- kinstliche Aufflllung auf LéBlehm, unterlagert von Schichten des
Gipskeupers
(Untersuchungspunkt RKS7/DPH 7).
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5.2.1 Untersuchungspunkte RKS1/DPH 1 und SB2/DPH 2

An den Untersuchungspunkten RKS1 /DPH 1 und SB2 /DPH 2, die in der
asphaltierten Flache am Sidrand des Betriebsgeldndes des ehemaligen
Dachziegelwerks Mihlacker abgeteuft wurden, war mit der Sondierbohrtech-
nik lediglich bis 0,90 m (RKS1/DPH 1) bzw. bis 1,40 m unter Gelandeober-
kante (GOK) (SB2/DPH 2) ein Bohrfortschritt zu erzielen.

Die Schweren Rammsondierungen wurden aufgrund der erreichten hohen
Schlagzahlen (N1o > 100) bei 0,80 m (DPH 1) bzw. bei 1,50 m (DPH 2) ab-
gebrochen.

An beiden Stellen wurde unterhalb der Asphaltierung, die Gber einer ca. 0,30
m machtigen Betondecke liegt, eine steinige, kiesig-sandige, mit Bauschutt
durchsetzte Schicht angebohrt. Diese Schicht konnte aufgrund der hohen
Reibungswiderstande jedoch nicht durchértert werden.

Die Tragfahigkeit der oberen 0,80 bis 1,50 m erbohrten Aufflllung ist gege-
ben. Eine diesbezlgliche Beurteilung der folgenden tieferen Bodenschich-
tungen ist aus den o0.g. Griinden nicht méglich.

5.2.2 Untersuchungspunkt SB3/DPH 3

Am Untersuchungspunkt SB3/DPH 3 wurde bis 0,90 m eine steinige Auffll-
lung erbohrt, die von den nattrlich anstehenden Tonsteinen des Gipskeupers
unterlagert wird. Ab einer Tiefe von 1,80 m war hier kein weiterer Sondier-
fortschritt mehr zu erreichen. Mit der Schweren Rammsonde unmittelbar ne-
ben dem Bohrloch fiir die Sondierbohrung SB3 wurde eine Tiefe von 3,60 m
erreicht.

Nach den vorliegenden Ergebnissen der Schweren Rammsondierungen ist
die Uberwiegend locker gelagerte Aufflillung zur Lastabtragung und demnach
fir GrindungsmaBnahmen nicht geeignet. Ein tragfahiger Baugrund wurde
ab etwa 1,0 m unter Gelandeoberkante und damit im Bereich der halbfesten
bis festen tonigen Schichten des Gipskeupers festgestellt.

5.2.3 Untersuchungspunkt SB4/DPH 4

Am Untersuchungspunkt SB4/DPH 4 wurde unterhalb einer 0,50 m machti-
gen kinstlichen Auffullung bis zur Endteufe bei 6,20 m unter GOK L&éBlehm
erschlossen. Die Schwere Rammsondierung wurde hier bis 7,0 m unter GOK
niedergebracht.

Nach den vorliegenden Ergebnissen der Schweren Rammsondierungen
steht ab ca. 0,50 m durchgehend bis ca. 5,50 m unter Gelandeoberkante der
LéBlehm in weicher bis steifer Konsistenz und damit ein gering tragfahiger
und verformungsempfindlicher Baugrund an. Unterhalb der L&éBlehmbildun-
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gen folgen die tonigen Schichten des Gipskeupers in Uberwiegend halbfester
Konsistenz und damit ein ausreichend tragfahiger Baugrund.

5.24 Untersuchungspunkt SB5/DPH 5

Am Untersuchungspunkt SB5/DPH 5 wurden unterhalb einer 3,80 m méachti-
gen kinstlichen Aufflllung bis zur Endteufe bei 6,00 m unter GOK die toni-
gen Schichten des Gipskeupers erschlossen. Die Schwere Rammsondierung
wurde hier ebenfalls bis 6,0 m unter GOK niedergebracht.

Nach den vorliegenden Ergebnissen der Schweren Rammsondierungen ist
die locker bis sehr locker gelagerte Aufflllung zur Lastabtragung und dem-
nach fur GriindungsmaBnahmen nicht geeignet. Ein tragfahiger Baugrund
wurde ab etwa 3,80 m unter Gelandeoberkante und damit im Bereich der
halbfesten tonigen Schichten des Gipskeupers festgestellt.

5.2.5 Untersuchungspunkt SB6/DPH 6

Am Untersuchungspunkt SB6/DPH 6 wurden unterhalb einer 3,0 m machti-
gen kunstlichen Auffillung bis zur Endteufe bei 6,00 m unter GOK die toni-
gen Schichten des Gipskeupers erschlossen. Die Schwere Rammsondierung
wurde hier ebenfalls bis 6,0 m unter GOK niedergebracht.

Nach den vorliegenden Ergebnissen der Schweren Rammsondierungen ist
die Uberwiegend locker gelagerte Auffillung zur Lastabtragung und demnach
far GrindungsmaBnahmen nicht geeignet. Ein tragfahiger Baugrund wurde
ab etwa 3,00 m unter Gelandeoberkante und damit im Bereich der Uberwie-
gend halbfesten tonigen Schichten des Gipskeupers festgestellt.

5.2.6 Untersuchungspunkt SB7/DPH 7

Am Untersuchungspunkt SB7/DPH 7 wurden unterhalb einer 0,45 m méchti-
gen klnstlichen Auffillung bis zu einer Tiefe von 3,90 m L6Blehm und dann
bis zur Endteufe bei 5,50 m unter GOK die tonigen Schichten des Gipskeu-
pers erschlossen. Die Schwere Rammsondierung wurde hier bis 6,0 m unter
GOK niedergebracht.

Nach den vorliegenden Ergebnissen der Schweren Rammsondierungen
steht ab ca. 0,45 m durchgehend bis ca. 3,50 m unter Gelandeoberkante der
LéBlehm in weicher bis steifer Konsistenz und damit ein gering tragfahiger
und verformungsempfindlicher Baugrund an. Unterhalb der L&Blehmbildun-
gen folgen die tonigen Schichten des Gipskeupers in Uberwiegend halbfester
Konsistenz und damit ein ausreichend tragfahiger Baugrund.
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5.2.7 Zusammenfassende Bewertung der Baugrundverhaltnisse

— Nach den vorliegenden Erkundungsergebnissen eignen sich zur Lastab-
tragung generell die mindestens halbfesten tonigen Schichten des
Gipskeupers, die im Untersuchungsgebiet in Tiefenbereichen ab ca. 1,00
bis 3,80 m unter Gelande erbohrt wurden.

— Grindungen in den oberflachenah erbohrten Auffillungen sind aufgrund
der festgestellten Inhomogenitaten, der lockeren bis sehr lockeren Lage-
rungsverhaltnisse sowie nicht auszuschlieBender Hohlrdume nicht zu

empfehlen.

— Grindungen in den weichen bis steifen und damit verformungs- bzw.
setzungsempfindlichen L&Blembildungen sind ohne zusatzliche tragfa-
higkeitsverbessernde MaBnahmen ebenfalls nicht zu empfehlen.

Folgende tragfahigkeitsverbessernden MaBnahmen sind denkbar:

Bodenverbesserung: vollstdndiger Aushub des LéBlehms, Ver-
besserung des Aushubmaterials mit Kalk oder Zement, lagenwei-
se verdichteter Wiedereinbau bis zum geplanten Grindungsni-
veau.

Bodenaustausch: Einbau eines Grindungspolsters (Kies- oder
Schottertragschicht). Die Dimensionierung des Griindungspolsters
erfolgt im Einzelfall auf der Grundlage konkreter bauwerksbezo-
gener (statischer) Planunterlagen unter BerUcksichtigung der
standortspezifischen Baugrundverhaltnisse.

6 Uberpriifung der Wasseranalysen des Trink- und Brauchwasserbrun-
nens 194/410

Der auf dem Gelande des ehemaligen Dachziegelwerks Mihlacker errichtete
Trink- und Brauchwasserbrunnen (Lage siehe Anlage 3) wurde regelmaBig
beprobt und gem. Trinkwasser- und Rohwasseruntersuchungsverordnung
untersucht. Die entsprechenden Untersuchungsprotokolle wurden HPC (-
bergeben, wobei auf der Grundlage dieser hydrochemischen Kontrollberichte
sowohl die Trink- und Brauchwasserqualitdt aus dem Brunnen beurteilt als
auch das Brunnenwasser im Hinblick auf mdgliche Beaufschlagungen aus
altlastenrelevanten Bereichen Uberprift werden sollte.

Von der Messstelle 194/410 konnten chemische Analysen von Wasserpro-
ben aus dem Zeitraum September 2000 bis September 2010 zur Verflgung
gestellt werden, wobei diese jedoch nicht immer einen einheitlichen Untersu-
chungsumfang aufweisen. Die untersuchten Parameter umfassen Geruch,
Farbung (qualitativ), Tribung, physikalische Eigenschaften (Temperatur, e-
lektr. Leitfahigkeit, pH), die Hauptinhaltsstoffe (Anionen und Kationen) sowie
Parameter der Stoffgruppen PAK, PSM, BTEX, LHKW und VC.
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Der Ruhewasserspiegel liegt im Mittel bei etwa 8 m unter Gelande (entspricht
etwa 241 m (0. NN).

Far die Hauptinhaltsstoffe des Grundwassers liegen folgende Einzeldaten vor
(Wasseranalyse vom 04.09.2002), die mit Anhang 9 zusammengefasst sind:

Parameter Konzentration Einheit
Natrium 14,3 mg/|
Kalium 1,3 mg/l
Magnesium 443 mg/I|
Calcium 182 mg/|
Bor 0,07 mg/I|
Chlorid 50 mg/l
Sulfat 2515 mg/I|
Nitrat 32,7 mg/l
Nitrit < 0,01 mg/I|
HCO3 383 mg/|
pH 7,02
Oz 4,6 mg/I|
T 14,1 °C
Saurekapazitat 6,28 mmol/l

Unter Zugrundelegung der Wasseranalyse vom 04.09.2002 handelt es sich
beim Wasser des Brunnens 194/410 somit um ein Ca — Mg — HCO3 — SO4 —
Wasser, das typisch ist fir den hier vorliegenden Kluftgrundwasserleiter des
Keupers.

Die Bewertung der Grundwasserzusammensetzung nach TrinkwV zeigt eine
stédndige Uberschreitung des Grenzwertes fir das Pflanzenschutzmittel Bro-
macil (0,12 bis 0,38 ug/l; Grenzwert 0,1 pg/l). Bromacilhaltige Pflanzen-
schutzmittel verfliigen seit 1990 Gber keine Zulassung mehr, und es besteht
ein vollstandiges Anwendungsverbot geman PflISchAnwV. Die festgestellten
Konzentrationen sind somit vermutlich ein Ergebnis der chemischen Bestan-
digkeit von Bromacil im Grundwasser.

Grenzwerte fir altlastenrelevante Parameter (PAK, LHKW etc.) sind im Un-
tersuchungszeitraum nicht Uberschritten worden. Eine Indikation daflrr, dass
auf dem Gelédnde des ehemaligen Dachziegelwerks Muhlacker eine Altlast
vorhanden sein kdnnte, kann Gber die Analyse des Grundwassers nicht be-
legt werden.
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Von einigen Parametern sind Zeitreihen aufgenommen worden, die in Abb. 1
und 2 dargstellt sind. Nennenswerte Schwankungen bzw. Trends sind nicht
zu beobachten; die Schwankungsbreiten der Mess- bzw. Analysenverfahren
werden praktisch nicht Uberschritten. Eine ungewdhnlich hohe elektrische
Leitfahigkeit von 124,8 mS/m kann in Ermangelung weiterer analysierter Pa-
rameter nicht bewertet werden und stellt vermutlich einen ,Ausreif3er” dar.

BBR Fa. Baustoffwerke, Muehlacker
Messstelle 194/410-9
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Abb. 2: Ganglinien der Nitratkonzentration und der elektrischen Leitfahigkeit
7 Uberpriifung des Ziegeleistandortes Miihlacker auf das Vorhandensein

von Kampfmitteln

Die Uberpriifung des Ziegeleistandortes Miihlacker auf mégliche Kampfmit-
telbelastungen muisste durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-
Wirttemberg (Regierungsprasidium Stuttgart) durch Luftbildauswertung er-
folgen. Dieser fihrt seit dem 02.01.2008 Luftbildauswertungen zur Beurtei-
lung mdglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstliicken nur noch auf ver-
traglicher Basis kostenpflichtig durch.

Auf Anfrage von Herrn Haberbosch (Koramic Dachprodukte GmbH & Co.
KG) bei der Stadt Mahlacker wurde von dort mit Schreiben vom 27. Juni
2011 (eine Kopie ist als Anhang 10 beigefligt) mitgeteilt, dass vom Kampfmit-
telbeseitigungsdienst des Landes Land Baden - Wirttemberg unter dem AZ
PF-1045 bereits eine Untersuchung des Gelandes des ehemaligen Dachzie-
gelwerkes Muhlacker vorgenommen worden ist. Hierbei wurden Verdachts-
flachen fir Bombenblindganger ausgewiesen, wobei vom Kampfmittelbesei-
tigungsdienst eine entsprechende Uberprifung dieser Verdachtsflachen drin-
gend angeraten wird.

A Partner of
Inoggpm:mcmal Alliance
Us/us_ut/3/be0468 HPC AG Fuldatal 19.07.2011 ’
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Ein Lageplan, aus dem die Standorte der vermuteten Blindganger hervorge-
hen, wurde nicht Gbergeben; dieser kann ggf. bei der Stadt Mihlacker einge-
sehen werden.

Dr. Carsten Munk

A Partner of
nogen
Us/us_ut/3/be0468 HPC AG Fuldatal 19.07.2011
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(Schlackestiickchen)
b)
0,60 |
° trocken ) leicht zu bohren | ® schwarz
h a) h) i)
a) Auffillung (Kies, sandig, steinig), rot, ockerbraun, grau, 2-1 11,00
erdfeucht (Ziegelbruchstiicke, einzelne 2-2 12,00
b) Schlackestiickchen), verfillter Keller? Bohrhindernis Bohrhindernis 2-3 (2,70
bei 2,7 m bei 2,7 m,
2,70 z
- d) schwer zu e) rot, verfullter
bohren ockerbraun, |Keller?
f g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 3a-|

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00
-0,20

040 3adkern [] 045

0,10 [@kFbdbgt Bodenfliese

e o G T
ST TEGE  Beton
G St G T

0!45 B LG LI0. L20.

-0,60

-0,80

-1,00

-1.20

-1,40

-1,60

-1,80

-2,00

-2,20

-2,40

-2,60

-2,80

Hohlraum / Keller

-3,00-

3,00m

HéhenmalRstab 1:20

HPC

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: Wienerberger Muhlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch [ Datum: 07.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben N
Bauvorhaben: Wienerberger Muhlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 3a-l /Blatt 1 07.06.2011
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bl b) Erganzende Bemerkungen ') Sonderprobe
o Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Bol'?rwerkz]eutge Art | Nr, (ljJn {‘;r_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernvgr us o
irikd — - - onstiges kante)
P f) Ubliche q) Geologische ) hy N i) Kak-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a .
) Bodenfliese
b)
0,10
<) d) Kernbohrung o
nass
f) a) h) 0
a 3a- 10,45
) Beton |
b) Ker
0,45 f
' c) d) Kernbohrung e)
grau
nass
f 9) h) i)
a)
Hohlraum / Keller
b)
3,00 ;
! c) d) Sonde falit e)
durch
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) 0

) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 3a-ll

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0.00 0,04 ot = Estrich
ok T & Tk Beton (darunter
Ziegelmauerwerk der
020 aaqiKen [ | 026 T ollswand)
0,26 m
-0,40
Héhenmaflistab 1:20

HPC Zeichnerische Darstellung von Aulage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Muhlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 07.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Hga
Bauvorhaben: Wienerberger Mithlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 3a-ll /Blatt 1 07.06.2011
1 2 3 45| &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
& und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Ergdnzende Bemerkungen ') Sonderprobe
m Wasserfuhrung Tiefe
fnl : . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe K lust Art | Nr. Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang sernvgr us {Linter
unkt T ; - onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a .
) Estrich
b)
0,04
c) d) Kernbohrung e) grau
nass
f) a) h) i)
a " a-
) Beton (darunter Ziegelmauerwerk der Kellerwand) ﬁ 0,26
b) Ker
0,26 n
c) d) Kernbohrung e) grau
nass
f) a) h) i)
a)
b}
o) d) e)
f g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
i Q) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g9 h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 3b-I

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00
0,10 |[Feek<Se<6| Beton
©®00®09  Auffillung (Sand,
-0,20 020 |A AL °.°_° kiesig, schiuffig),
A A' o schwarz/rot,
fa} D“1 erdfeucht, einzelne
0,40 2 ﬁggagg Ziegelstickchen
oUoG’
O L
-0,60 ~ Af’.-.og
P e Ton, kiesig, sandig,
s -o graugrin, erdfeucht,
-0,80 A A . Oo g kein weiterer
A A259  sondierforischrit
A A 36-' 3
-1,00
3b--1 [l o.10 A A8
1,10 1.10m
-1,20
Hohenmafistab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Aolage:
g

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Milhlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 07.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben P
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 3b-l /Blatt 1 07.06.2011
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
g Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo*l(wéwmerkﬁutge Art | Nr. (lﬁgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Son;f;;e: kante)
punkt f) Ubliche g) Geologische ) hy 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
; Beton
b)
0,10 :
’ c) d)y Aufbruch mit e) grau
Spiralbohrer
f g) h) )]
a) Auffullung (Sand, kiesig, schluffig), schwarz/rot,
erdfeucht, einzelne Ziegelstlickchen
b)
0,20 ;
c) d) Aufbruch mit ) sehwatilist
Spiralbohrer
f) a) h) i)
a) Ton, kiesig, sandig, graugrin, erdfeucht, kein weiterer 3b- 11,10
Sondierfortschritt 1-1
b)
138 ) d) schwer zu e)
c 1 . .y
raugrun
trocken, bréselig bohien graug
L 9 Keuper h) ')
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
¢) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




0,00

0 =+0,00 m zu Festpunkt

RKS 3b-li

0,10 |FrTb Gk k| Beton
@oo®od  Auffiillung (Sand,
-0,20 020 |A A c‘;% D"C’ kiesig), rotbraun,
A A oU=J \ erdfeucht, einzelne
A A e%s*e*d \\Ziegelstickchen
-0,40 .
A A
060 A A ,‘?635 Ton, kiesig, sandig,
e .»02d grinblaugrau,
A A T4 erdreucht, kein
A Aste*Sd  weiterer
.50 A A S 5;?'? Sondierfortschritt
o .
1ol 3o Bogo A AJg
' 1,00 1,00m
Héhenmalstab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Adlage

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Mithlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch [ Datum: 07.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben A
Bauvorhaben: Wienerberger Muhlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 3b-ll  /Blatt 1 07.06.2011
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenarl Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen ') Sonderprobe
s e T Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bc;?merk:fieutge Art | Nr. Llintrz
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve:r B3 (Hnter-
unkt — = = onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische ') hy i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Beton
b)
0,10 :
c) d) Aufbruch mit e) grau
Spiralbohrer
f ) h) i)
a) Auffilllung (Sand, kiesig), rotbraun, erdfeucht, einzelne
Ziegelstiuckchen
b)
0,20 :
) d) Aufbruch mit 9 yoibeann
Spiralbohrer
f) g) h) i
a) Ton, kiesig, sandig, grinblaugrau, erdfeucht, kein 3b- |1,00
weiterer Sondierfortschritt 11-1
b)
L ) d) schwer zu e)
c 1 . o
rinblaugrau
trocken, bréselig bohren g g
f) a) Keuper h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 3b-lil

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00

3b-I1-Fb [ ] 0,00 010 |56 Tk <G5 GE Beton, stark verolt
0,10 ‘.-@o=‘
-0,20 A A &
A A °° *
.@oc@
-0, uffiliun and,
0,40 AA_,_ Auffallung (Sand
iesig, schluffig),
A At yesig, schluffig)
‘;3,0° =9 graubraun, feucht,
-0,80 2 ﬁ: " .@,o leichter Olgeruch
..Qon@
-0.80 A @oaueooo
080 |A Asosg
Py ab-i-1 [l 0,10 A A S\ij
.00 A /'\";' DC Ton, kiesig, sandig,
neon9  grinblaugrau,
-1,20 A A °U U erdfeucht, kein
A A' o weiterer
A A'.-Sé’. Sondierfortschritt
-1,40 oy
ab-n2 [l 1,00 A A Sagete
1,50 1,50 m
-1,60
Héhenmalistab 1:20
eichnerische Darstellung von -
Zeich he Darstellung Anlage

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Mihlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 07.06.2011




RKS 3b-llI

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0.00
3b-11-Fb [ ] 0,00 010 |[GoT&Eeaa  Beton, stark verlt
0,10 A A‘.-G‘;ou-
-0,20
A A ®°° *
A .@Qu@
-0,40 A 97,1 Auffilllung (Sand,
A A' **'9 kiesig, schiuffig),
%0° +&  graubraun, feucht,
-0,60 :: ﬁ: " .% leichter Olgeruch
] A A .. Oan‘
-0,80 o
090 |A ASY @fo
A ab-ii-1 [l 0,10 A A S OUQQ
1,00 A A ";’ Qg Ton, kiesig, sandig,
fa) grinblaugrau,
-1,20 A A °U U erdfeucht, kein
A A oU’ weiterer
A A a" 36'. Sondierfortschritt
140 a2 [l 1.00 A A ST
1,50 1,50 m
-1,60
Héhenmalstab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Mithlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch

Datum: 07.06.2011




RKS 4

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00

T T G5 T
o Ge e ga|  Beton
-0‘20 H 0,00 0)25 24, LJo. S0, 70,
0,2 * 0 ® 00
® NS
-0,40 2% "3
% A A 200 Auffillung (Kies,
A A 25" ®| sandig, schluffig),
; ©oo,e®  gringrau/braunrot,
0.60 A A @"o?:;oo erdfeucht, einzelne
A A o5, Ziegelstickchen
-0,80 A AT
080 [ ‘n ooy
1,00 41 lLoz2s A A
o 1,00 A A 963
nec9
120 A A
' AA fg-'- Ton, schluffig, kiesig,
0209 grinoliv, erdfeucht,
-1,40 A A PU"U kein weiterer
A A Jgel  Sondierfortschritt
2"e%e"q
-1,60 2 f; PR
oJ" o
A 56 42 [l 100 A Aetetes
! 1,80 1,80 m
-2,00 .
Héhenmalstab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Mihlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 07.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 4 /Biatt 1 07.06.2011
1 2 3 4] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi und Beimengungen Bemerkungen Proben
' b) Erg&nzende Bemerkungen ') Sonderprobe
o m Wasserflihrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bc}I(‘nnuerk"feutge Art | Nr. [IJn[m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang SEHVEILD (Unter-
punkt . - - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Beton 0,25
b)
0,25 :
c) d) Aufbruch mit  J—
Spiralbohrer g
f) J 9) h) i)
a) Auffullung (Kies, sandig, schiuffig), gringrau/braunrot,
erdfeucht, einzelne Ziegelstiickchen
b)
0,90 - =
c) d) mittelschwer zu | e) graugrin/
bohren braunrot
f) a) h) i)
a) Ton, schluffig, kiesig, griinoliv, erdfeucht, kein weiterer 4-1 (1,00
Sondierfortschritt 4-2 11,80
b)
160 ) d) schwer zu e)
c 55 . e i
runoliv
trocken, bréselig bohren grunoli
h :
f 9) Keuper ) L
a)
b}
c) d) e)
f) g) h) )
a)
b)
c) d) e
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 5-1

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00
T L T T
Beton (Abbruch bei
-0,20 6T T (3 m, Stahlplatte?)
T G T T
0,30 m
-0,40
Héhenmalistab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Aniage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Muhlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 06.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben s
Bauvorhaben: Wienerberger Muhlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 5-1  /Blatt 1 06.06.2011
1 2 3 4|5 ] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflhrung Tiefe
it : : Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe K ust Art | Nr. Unt
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernvgr us; (Ui
unkt o ; - onsliges kante)
M f) Ubliche ) Geologische 1) hy 1) i Kalk-
g
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a .
) Beton (Abbruch bei 0,3 m, Stahlplatte?)
b)
0,30 -
c) d) Aufbruch mit e) grau
Spiralbohrer
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i
a)
b)
<) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
¢ d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 5-1

0= +0,00 m zu Festpunkt

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00
Tk G T T
o gpgp e Beton
-0,20 [] 0,00 025 | a con sag ol
0,25 A A .-.-Czioc Auffillung (Kies,
ot steinig, sandig), grau,
-0,40 B A 2Ta S frosken.
e®s®s® Bohrhindernis aus
s41-1 [l 0.25 A A Beton bei 0,55 m
-0,60 U 0’55 m
Hohenmalistab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

Projekt: Wienerberger Mihlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch [ Datum: 06.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 5-ll  /Blatt 1 06.06.2011
1 2 3 4|5 ] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergdnzende Bemerkungen ') Sonderprobe
. Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bol?nvvedoieutge Art | Nr. l_lln ;“
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Serrwgr us (Mnters
unkt e - = onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Beton 0.25
b)
0.25 -
c) d) Aufbruch mit e) grau
Spiralbohrer
f) a) h) i)
a) Auffullung (Kies, steinig, sandig), grau, trocken, 5-11 | 0,55
Bohrhindernis aus Beton bei 0,55 m -1
b)
0,55 -
c) d) mittelschwer zu | e)
grau
bohren
f a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 6

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00
S Tl G G
Beton
T TE T T
-0,20 [1 o000 0,23
0,23 %00%00
A A o oo Auffiillung (Kies,
-0,40 A A 2.® 9 sandig, steinig), grau,
-~ A Aro@uoogr trocken
-0,60 A A ;'35'.
02, ., Ton, schluffig, kiesig,
AA 7e "
2L, grungrau, erdfeucht,
-0,80 A AT  kein weiterer
A A S oé", Sondierfortschritt
<
e | 6-1 ll 023 & & e
' 1,00 1,00 m
Hohenmalstab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von pllats:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Sir. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Muhlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 06.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fiir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS6 /Blatt 1 06.06.2011
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
B und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Erganzende Bemerkungen ') Sonderprobe
m Wasserfuihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bolgnverkzieutge Art | Nr. l[Jntm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang SInverius (Loales
punkt = : ; Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Beton 0,23
b)
0,23
c) d) Kernbohrung e)
grau
nass
f g) h) i)
a . . -
) Auffullung (Kies, sandig, steinig), grau, trocken
b)
0,55 ?
c) d) mittelschwer zu | e)
grau
bohren
f) 9) h) i)
a) Ton, schluffig, kiesig, grungrau, erdfeucht, kein weiterer 6-1 11,00
Sondierfortschritt
b)
L ) d) schwer zu e)
(o e .
u
trocken, bréselig bphrer gringra
h :
f 9 Keuper ) ‘)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f ) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 7

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00
T G T T
Beton
G T e T
A0'20 [—] 0100 0125 2o, 20, 20 20
0}25 A Al.l.l.l Auﬁuuuﬂg (Sand),
-0.404 0,40 WL graubraun, erdfeucht
' A A 39%
@oo@oo
-0.60 A A eO cO
! A A-'-'o'-
-0,80- A AT
A AT
® o ® oo
o 71 PLoz2s A AL B
' 1,00 A A e
-1,20 ali .@:g@
A A 29%%
'a.goo@
-1,40 A AL
A I A A.o‘o@o
.@Oo
-1.60 A ’A‘; °o.0@ Auffullung (Kies,
A A 5%e%d  sandig, steinig), grau,
A A 900, e 0 erdfeucht
-1,80 @oci@ of
A A 000 000
2 007I 72 W 1.00 A Asteme's
' 2,00 A A 5%
2,20 A A "QOOS
' A Ao'o'o'q
-2,40 A A .BDQB
‘ A A
@ Qo ® ool
2 soi LAY Cz; ?g,
’ A At
An'-'-'l
-'2,80 '9 0
2,90 A L 5%
s A e Schiuff, tonig, sandig,
-3,00-- 73 . 399 = griingrau, erdfeuchl
O
! 3,00m

Hohenmalstab 1:20

HPC

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Wienerberger Mihlacker

Anlage:

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 06.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Berichl:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o
Bauvorhaben: Wienerberger Mihiacker
Datum:
Bohrung Nr RKS7 /Blatt 1 06.06.2011
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bedenarl Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bol?rwerkz|eutge Art | Nr. "Jn lmr
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Semve:r us (Uatar=
unkt T N 3 onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Beton 0:29
b)
0,25
c) d) Kernbohrung e) grau
nass
f) a) h) i)
a
) Auffullung (Sand), graubraun, erdfeucht
b)
0,40 4 )
° ) leicht zu bohren graubraun
) 9) h) i)
a £ s . - &
: Auffullung (Kies, sandig, steinig), grau, erdfeucht -1 11.00
7-2 (2,00
b)
80 c) d) schwer zu e)
erdfeucht biohran grau
f g) h) i)
a ; ‘ s - 0
] Schluff, tonig, sandig, griingrau, erdfeucht ik [l
b)
3,00 7 )
° proselig ) ® grungrau
" 9 Keuper by h
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 8

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00
0,08 |54 Gsghgs Beton
A A.'.'.'. Fufiboden aus
020 [1o.00 0,20 Lk Ziegelstein
' .20 A A 2% Aufiuliung (Kies,
=008  sandig, steinig), rot,
-0,40 A A, ,°g erdfeucht,
050 |A A" Ziegelbruchstiicke
aoo
-0,60 AAs o Auffillung (Steine,
' °onen 5 S
AA ogv‘ sandig, feinkiesig),
A A 0209 hellbraun, erdfeucht,
-0.80 °Q°Ga Ziegelbruchstiicke,
' A ASG50 Entnahme einer
N o02nd Bodenluftprobe
o 81 [l 0,20 1,00 [A 2 o0 (]
! 1,00 e
—_ '0;-%
-1,20+ — —aon.
e o
-1,40 s = e 4
%0
— = B
-1,60+ - =-=° % Ton, feinsandig,
e kiesig, graugriin,
«* 7| erdfeucht, kein
-1,80 — Le@09 weilerer
. %of  Sondierfortschritt
B e
8-2 1,00 o
-2,00 l 2,00 - —G;occ’n@
— — gog
2,20 e ——t8R
— — G-
-2,40 -
8-3 [l 2.00 .
2,50 250m
-2,60
Hohenmalstab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:
HARRESS PICKEL CONSULT AG | Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Wienerberger Muhlacker

Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 07.06.2011




Anlage
Schichtenverzeichnis ,
Bericht:
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben A
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS8 /Biatt 1 07.06.2011
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
B und Beimengungen Bemerkungen Proben
© b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderprobe
o om Wasserfiithrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe BOhn“’emﬁe”ge At | Nr. | MM
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Ksernvgr ust fUnter-
unkt o - 5 onstiges kante)
p f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
Bl Beton
b)
0,08 c) d) Aufbruch mit I J——
Spiralbohrer 9
f) g) h) i)
%) FuBboden aus Ziegelstein 0.20
b)
R c) d) Aufbruch mit ®) ot
Spiralbohrer
f) g) h) i)
a) Auffullung (Kies, sandig, steinig), rot, erdfeucht,
Ziegelbruchstiicke
b)
Gt c) d) schwer zu e)
erdfeucht elran rot
f) g h) i)
a) Auffullung (Steine, sandig, feinkiesig), hellbraun, 8-1 11,00
erdfeucht, Ziegelbruchstiicke, Entnahme einer
b) Bodenluftprobe
1,00 ) 5 SERwer o ) Bodenluftprobe
[+ e
erdfeucht bohian hellbraun
f) g) h) i)
a) Ton, feinsandig, kiesig, graugriin, erdfeucht, kein 8-2 (2,00
weiterer Sondierfortschritt 8-3 (2,50
b)
2 -
00 c) bréselig, d) schwer zu e) graugriin
erdfeucht bohren g
0 9 Keuper h )

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




0,004

0 = +0,00 m zu Festpunkt

RKS 8-

008 |agmamgs| Beton
A A.°.°.-; FuRboden aus
[_] 0,00 0,20 . . .o Ziegelstein
20 0,20 R
-0,40- - ——
— p— Ggoo
-0,60 s —
DoCr
—_— — '-.%co
[Re]
-0.80 ~ —.00d Ton, schiuffig,
| — =2 feinsandig, graugrin,
o--1 ] 020 erdfeucht, kein
-1,00 . — il :
1,00 — 2000 weiterer
__ %22 Sondierfortschritt
L]
-1,20 - ——
- ‘_‘;.'-%
-1,40 e
[ '..@ooo
-1.60 SR
912 [l 1,00 .
1,70 1,70m
-1,80-
Hoéhenmafistab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Muhiacker

Auftraggeber; Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 07.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 9-1 /Blatt 1 07.06.2011
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 7) Sonderprobe
i Wasserfuhrung Tiefe
i . i Bohrwerkzeuge inm
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe K it Art | Nr. Unt
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve_r U= {Unter-
et o : - onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Beton
b)
0,08 5
c) d) Aufbruch mit e) grau
Spiralbohrer
f) g) h) i)
a . . 0
) FuBboden aus Ziegelstein 0.2
b)
0,20 :
c) d) Aufbruch mit ®) rot
Spiralbohrer
f) g) h) i)
a) Ton, schluffig, feinsandig, graugriin, erdfeucht, kein 9-1- 11,00
weiterer Sondierfortschritt 1
b) 9-1- 11,70
2
1.70 c) broselig d) schwer zu e)
; raugrin
erdfeucht bohren graug
D 9 Keuper a )
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) i)
a)
b)
G) d) €e)
f) ) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




0 = +0,00 m zu Festpunkt

RKS 9-1I

0,00
0,08 |gmgmgmgs Beton
A A e*e%e*d FuBboden aus
020 |_| 0,00 0,20 .« - o Ziegelstein
' 0,20 A A %O
-0 40 A A EQQOOO%OOOD
A A @u % Auffillung (Schiuff,
A A 80°200  sandig, tonig, kiesig),
-0,60 A ooaood  graugrunbraun,
A Ao %0 erdfeucht, einzelne
®ce®09  Schlackestiickchen
-0,80 A 5000 o0
A A ¢>c)O QoO
@ o ® ol
o-1-1 [l 0,20 100 |A A%
-1,00 -l 90 20
1,00 .t
—— oo
-1,20 L o 2P q
T ener?
-1.40 e
T
- L]
-1.60 —— =
— — 209 Ton, kiesig, sandig,
-1,80 _ _ _°9 graugrln, erdfeucht
- " « @ 9
- o--2 [l 1.00 3
' 2,00 = Te'ee
— — oe o
2,20 — e
%0"
- -
-2,40 By e o
g-1-3 [} 2,00 .
2,50 250m
-2,60
Héhenmalistab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG | Bohrprofilen nach DIN 4023

Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Projekt: Wienerberger Muhlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch

Datum: 07.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben s
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 8-l  /Biatt 1 07.06.2011
1 2 3 45| 8
a) Benennung der Bodenar Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bl b) Ergédnzende Bemerkungen ?) Sonderprobe
m Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo;merk.vl_eutge Art | Nr. J‘{"
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Seég::;:: (kar;mteer)-
punkt 1o (bliche g) Geologische ) h ) |i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
) Beton
b)
8 -
0.9 €) d) Aufbruch mit e} itaii
Spiralbohrer 9
f) g) h) i)
=l Fultboden aus Ziegelstein 0.0
|
b)
0,20 -
' c) d) Aufbruch mit e) ot
Spiralbohrer
f) g) h) i)
a) Auffullung (Schiuff, sandig, tonig, kiesig), 9-11 1,00
graugrinbraun, erdfeucht, einzelne Schlackestiickchen -1
b)
1,08 d raugriinbrau
© erdfeucht ) leicht zu bohren | ® g g
f) g) h) i)
L Ton, kiesig, sandig, graugriin, erdfeucht ‘_“:;H 2,00
b) 9-11 12,50
2,50 -
' c) braselig, d) schwer zu e)
erdfeucht bohren
f 9 Keuper n )
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




0 = +0,00 m zu Festpunkt

RKS 10-l

0,00
T T T T "
1 o.00 S T T T
-0,20 : 2 i o
0,20 A Ao'u'-'n
205+,
-0,40+ ala @aooo@m
A A ooO Dog
2*20°9  Aufflullung (Kies,
-0,60 A A .,-22.9  sandig), grau,
] A Ao’ ordfeucht, (Schotter)
s*92°%
-0,80- A A o
A A et
@ go @ gof
o0 1041 [l 0.20 100 |A A5
' 1,00 A A el
‘e @0o@
-1,20 A A 5o Auffiilung (Kies,
A Aste*oY  sandig), dunkelgrin,
Lo @of feucht, Fremdgeruch
-1,40 A Bdts
10--2 [l 1,00 150 |A At
1,50 =96°0
-1.60 o oy B E
_ — @0l e
-1.80 %0° 1 Ton, kiesig, sandig,
‘ — T et graugriin, erdfeucht
— = '.-G;od
-2,00 s o
104-3 [l 1.50 3
2,10 2,10m
-2,20
Hoéhenmalistab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG

Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Prejekt: Wienerberger Mihlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 07.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben P
Bauvorhaben: Wienerberger Muhlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 10-1 /Blatt 1 07.06.2011
1 2 3 45 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 7) Sonderprobe
..m Wasserfiihrung ‘_riefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe B‘ﬁ‘“"‘*"‘f‘"“‘*‘ At | Nr | T
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernvgr ust (Hatar:
unkt —— : ; onstiges kante)
p f) Ubliche g) Geologische ') hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
) Asphalt 0.20
b)
0,20 ;
’ c) d) Aufbruch mit e)
Spiralbohrer dunkeigrn
f a) h) i)
) Auffullung (Kies, sandig), grau, erdfeucht, (Schotter) :_?' 1,00
b)
1,00 c) d) mittelschwer zu | e)
trocken BaREER grau
f g) h) i)
a) Auffillung (Kies, sandig), dunkelgrin, feucht, 10- 11,50
Fremdgeruch |-2
b)
1,50 "
© feucht ) leicht zu bohren | ® dunkelgrau
f) g) h) i)
% Ton, kiesig, sandig, graugriin, erdfeucht 11(3),- 210
b)
10 -
“ c) bréselig, d) schwer zu e)
erdfeucht bohren
f) e)] Keuper h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)

) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 10-1I

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00
T T GE TE
Asphalt
0.20 [] 000 020 [5G T8 8
! .2 0'20 A A %Qo%oo
‘GCG)) cs)
-0,40 A ATTe Auffillung (Kies,
‘ A A 29%+%  sandig), grau,
25 00r|  erdfeucht, (Schotter),
0,60 A AL Bohrhindernis bei 0,8
h AASTIY ™
oQ o0
osofl 1ot Hlox A ASTH
’ 0,80 0,80 m
-1,00 )
Héhenmalstab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Mihlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 07.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht;
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben g
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 10-1l  /Blatt 1 07.06.2011
1 2 3 4 | 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
e ol Wasserfluhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe BO}?Merk‘Te”?e Art | Nr. J’n[n
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve_r B3, (Unter-
unkt T : : onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) | i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Asphalt 0,20
b)
0,20 :
! c) d) Aufbruch mit e)
. I
Spiralbohrer dunkelgrau
f) ) h) i)
a) Auffullung (Kies, sandig), grau, erdfeucht, (Schotter), 10- | 0,80
Bohrhindernis bei 0,8 m 11-1
b)
060 ¢) d) mittelschwer zu | e)
J rau
erdfeucht bohren 9
f) 9 h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
€) d) e)
f) g h) i)
a)
b)
c) d) e)
f a) h) )

) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 10-l1l

0 = +0,00 m zu Festpunkt

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

0,00
T GE G G Asata
020 |7 Gk GETE
Bl NN
oQ
@ go @ oo
o A A ‘1,00 "ooo Auffullung (Kies,
’ A A ®0°@cq  sandig), grau,
2| erdfeucht, (Schotter),
Py A A e,°  Bohrhindernis bei 0,8
' AASSE
ogodl 101 HLo20 A AetiTE
? 0,80 0,80m
-1,00H i
Hohenmalistab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

Projekt: Wienerberger Mihlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 07.06.2011




Anlage
Schichtenverzeichnis ,
Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernlen Proben Az
Bauvorhaben; Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 10-lll  /Blatt 1 07.06.2011
1 2 3 45| &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Erganzende Bemerkungen ) Sonderprobe
m Wasserflihrung '_riefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | an | . | T
Ansatz- Kernverlust (Unter-
nach Bohrgut nach Bohrvorgang S -
punkt - > - onstiges kante)
f)y Ubliche g) Geologische ) hy ) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Asphalt
b)
0,20 :
c) d) Aufbruch mit e)
Spiralbohrer dankelgran
f a) h) i)
a) Auffullung (Kies, sandig), grau, erdfeucht, (Schotter), 10- 10,80
Bohrhindernis bei 0,8 m -
b) 1
080 c) d) mittelschwer zu | e)
erdfeucht e grau
f 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
—|
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) €)
f a) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 11-lI

0= +0,00 m zu Festpunkt

0,00+ -
' 0,02 h
02 o g s ] ~ESUC
[1 0,00 0,16 |_ ‘__ Beton
-0,20 0,16 EETTY
- T =9
-0,40 —_—— @goo""'
o 00
-0,60 _——
— =— @0 a{
_ %0
-0,80 — a9
— — %o 4 Ton, kiesig, schiuffig,
11-H-1 0,16 —_ e 92 griingrau, feucht, kein
-1.00 l 100 9 weiterer
‘ — — s @ Sondierfortschrit
-1,20 ™ — 9go@
o0 o
— —— AN eo
-1,40 - -
- T 9
-1,60 — — w9
11-1.2 [} 1,00 —
-1.80 1,80 1,80m
-2,00 .
Hohenmalistab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Mihlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 08.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 11-ll /Biatt 1 08.06.2011
1 2 3 a5 ] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
: und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen ) Sonderprobe
o ..m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheil e) Farbe Bogme*‘fe“?e Art | Nr. l_llntm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve_rus (Unter
unkt o~ : - onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 7) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Cruppe gehalt
a .
) Estrich
b)
0,02
c) d) Kernbohrung e)
grau
nass
f) g) h) 0
a 0,16
) Beton !
b)
0,16
c) d) Kernbohrung e) grau
nass
f) a) h) i)
a) Ton, kiesig, schluffig, gringrau, feucht, kein weiterer 11- 11,00
Sondierfortschrit -1
b) 11- 11,80
11-2
1,80
c) d) schwer zu e)
rot
bohren
n 9 Keuper " 1
a)
b)
c) d) e)
f) e)) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




0 = +0,00 m zu Festpunkt

RKS 12-1

0,001 200@od  Aufflllun i
[+] o g (Kles'
010 [A A saaoah  Sandig), rot,
020 A A %0 %ol \ Oberflachenbefestigun
] oo S i
A A ouo%? aus Ziegelbruch
029 o9
-0 40- A A gO;ooo
1 ool oo
A A %0 %o __ ;
A A@oc@oo Auffullung (Kies,
060 59 °og steinig, sandig), grau,
* AA ?QEO Bauschutt
@ 0o @ o
-0,80 A A apad
090 |[A AsQsT
1 00 12-1-1 ] 0,00 A A
e 1,00 AA = 1
-1,20 A A . an
AA
1,40 A,
] A A EFT
1,60 Sl =
' AA T
AT
-1,80 A an .
AA Auffillung (Schluff,
« =~ feinsandig, tonig),
il 1242 [ 1,00 AA = braun mit schwarzen
L 2,00 Ay Schlieren, erdfeucht
AT
-2,20 A s
A A
2,40 AL
' AA =
A F v
-2,60 A s
A A
2,80 AR B
‘ AA T
3004 1243 [l 2.00 AA ™
: 3,00 3,00m
Hoéhenmalstab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:
HARRESS PICKEL CONSULT AG | Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Wienerberger Miihlacker

Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Auflraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch rDatum: 08.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben P
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 12-1 /Blatt 1 08.06.2011
1 2 3 4 15| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
- und Beimengungen Bemerkungen Proben
I b) Ergadnzende Bemerkungen 7) Sonderprobe
m Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe 8°£“Verk7f“lge At | Nr |
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve;r % LU
unkt —— : : onsliges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i)y Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehall
a) Auffullung (Kies, sandig), rot, Oberflachenbefestigung
aus Ziegelbruch
b)
0,10
c) d) schwer zu e)
rot
bohren
f) ) h) i)
a . . —_— .
) Auffiillung (Kies, steinig, sandig), grau, Bauschutt
b)
0,90
c) d) schwer zu e) grau
bohren
f) g) h) i)
a) Auffilllung (Schiuff, feinsandig, tonig), braun mit 12- 11,00
schwarzen Schlieren, erdfeucht -1
b) 12- 12,00
3,00 2
) 12- 13,00
2 9 Jeicht zu bohren | ® braun 13
) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) i

) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




0 = +0,00 m zu Festpunkt

RKS 12-1l

o 0 [A A GE g e e
®nc” a” ' 3
0.20 020 |A A 27* |\ Oberflachenbefestigun
' A A 2802\ \g aus Ziegelbruch
A A ;65@2 Auﬁéi_llt)mg {hKies,
3 oUe sandig), schwarz,
0,40 A A a(“j’og" Schlacke
Soc‘;o Auffiillung (Kies,
060 0,60 AA 2 ool steinig, sandig,
! A A®O0°‘30° schiuffig), graubraun,
A A o2 g‘c’) erdfeucht, Bauschutt
-0,80 %4
AA T
@ oo aa
g 12-11-1 [l 0,00 A A RS
: 1,00 A A ‘?,%"@0;
@ no an
-1,20 A A i eg
2 A % ﬁufﬁ]llung (Sc)h!uff,
A s iesig, sandig), braun
-1,40 A A ogeogd ! rot erdfeucht
A A L2 (Ziegelbruchstiicke)
A AL =
-1,60 & e
A ASE
A A L9
-1,80 A A @:OCE: oﬁ
oQ
an @
- 1212 ] 1,00 200 |A AT 57
2,00 A A B
-2,20 A A s
A A
-2,40 A A —_ -
A A =1 Auffullung (Schiuff,
— 4 tonig, sandig), braun,
260 A A erdfeucht
' AATT
-2,80 A R
A A
o 12-1-3 [l 2.00 AA ™
i 3,00 3,00m
Héhenmalstab 1:20
HPC Zeichnerische Darsteliung von Aniage:
g

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Muhlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch Datum: 08.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az
Bauvorhaben: Wienerberger Muhlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 12-Il  /Biati 1 08.06.2011
1 2 3 4|5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen ') Sonderprobe
..m Wasserfuhrung '_l'iefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe B‘ﬂ‘“”‘"ﬁ“ﬁ“- At | Nr | T
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;{;2‘3’5;:2 ({'car;tir)-
punkt f) Ubliche g) Geologische ') hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung (Kies, sandig), rot, Oberflachenbefestigung
aus Ziegelbruch
b)
0,10
c) d) schwer zu e) rot
bohren
f) 9) h) i)
e Auffiillung (Kies, sandig), schwarz, Schlacke
b)
0 :
20 c) d) mittelschwerzu | e) schwarz
bohren
A g) h) i)
a) Auffillung (Kies, steinig, sandig, schluffig), graubraun,
erdfeucht, Bauschutt
b)
0,60 2
€) d) mittelschwerzu | e) braungrau
bohren
h a) h) i)
a) Auffullung (Schluff, kiesig, sandig), braun / rot, 12- (1,00
erdfeucht (Ziegelbruchstiicke) i1-1
b) 12- 12,00
-2
2,00 p
° erdfeucht ) leicht zu bohren | © braut/ rot
f a) h) i)
2 Auffillung (Schluff, tonig, sandig), braun, erdfeucht ]1|.2:; 3,00
b)
3,00 3
) erdfeucht ) leicht zu bohren | ® braun
f) a) h) i

) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 13

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00
010 |[FegmEEge] Asphalt
098 oo
0.20 A AsT%
' 2 05©0° Auffillung (Kies,
oco o9 sandig, steinig),
040 A A =50 graubraun, erdfeucht
l 0.9 od
050 |A A TS
e
-0,60 — - = 4
-0,80 s g
l— — @po
1341 o0 =%
-1.00 1,00 - T -
- —_— Ton, schluffig, kiesig,
-1,20 SHRR—— griingrau, erdfeucht
uC\O
— — Qnoe
-1,40 o 22
- aDC)
— ==
-1,60 — — @00®
_@DO oﬂ
= S
13-2 [l 1,00 2
R 1,80 1,80m
-2,00 &
Héhenmalstab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Mihlacker

Auftraggeber. Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch [ Datum: 09.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben ey
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 13  /Blatt 1 09.06.2011
1 2 3 4|5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
B b) Erganzende Bemerkungen ) Sonderprobe
o m Wasserfiihrung ‘_l'iefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo;;virk?[::-:tge Art | Nr. l'Jnntrgr-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang e (
unkt = Sonstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische ') hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Asphalt
b)
0,10 -
; c) d) Aufbruch mit e)
. rauschwarz
Spiralbohrer gra
h a) h) i)
a . . .
) Auffillung (Kies, sandig, steinig), graubraun, erdfeucht
b)
0,50 :
’ c) d) mittelschwerzu | e)
aubraun
bohren ar
f) a) h) i
a . . 13- 11,00
) Ton, schluffig, kiesig, gringrau, erdfeucht 1
b) 13-11.80
2
190 c) d) schwer zu e)
ringrau
erdfeucht bokiren gring
h g
f 9 Keuper ) )
a)
b)
c) d) e)
f a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




RKS 14

0 = +0,00 m zu Festpunkt

0,00

T T T T
Beton
0.0 [10.00 0,20 |5 5B T
e 0,20 A Astete*d Auffillung (Sand),
0,35 A A ‘e’ e's’ braun, erdfeucht
-0,40 = = -
-0,60 - T =
2 — @go
- e gE
-0,80
1,00 121 ?:gg T
B 1 Ton, schluffig, kiesig,
-1,20 [ = 2ce gringraufviolett,
’ _ — 2% | erdfeucht
-1,4o] - - *
-1,60 - - ™
-1,80 e ]
— — (200“
14-2 ] 1,00 o e
2,001 2,00 2.00m
220 Héhenmafstab 1:20
HPC Zeichnerische Darstellung von Anlage:

HARRESS PICKEL CONSULT AG
Niedervellmarsche Str. 30
34233 Fuldatal

Bohrprofilen nach DIN 4023

Projekt: Wienerberger Mihlacker

Auftraggeber: Wienerberger GmbH

Bearb.: Koch [ Datum: 06.06.2011




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben i
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 14 /Blatt 1 06.06.2011
1 2 3 4 5] 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 7) Sonderprobe
. Wasserfiihrung Tiefe
(he . ' Bohrwerkzeuge inm
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe K lust Art | Nr. Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve;r us (Unter
unkt — - = onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a 2
) Beton 0,20
b)
0,20
c) d) Kernbohrung e) grau
nass
f) g) h) D
a i
) Auffillung (Sand), braun, erdfeucht
b)
0,35 p
e ) leicht zu bohren | ® braun
f g) h) i)
% Ton, schluffig, kiesig, gringrau/violett, erdfeucht 14~ 1,00
b) 14- 12,00
2
= ) d) schwer zu e)
C "
au
erdfeucht - grungr:
D 9 Keuper " )
a)
b)
c) d) e)
f g9 h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) 0

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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Anhang 2

Analysenergebnisse der Bodenuntersuchungen

Kinogen'_ .

tal Alliance



AGROLAB \b
Laborgruppe =

www.agrolab.de

AGROLAR Labhor GmhH

Dr.-Paufing-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30

34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Auftragsnr. 702528
Seite 1 von 10
PRUFBERICHT
Auftrag 702528
Aufiragsbezeichnung 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Auftraggeber 1110004059 HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
Probeneingang 20.06.11 Probenehmer Auftraggeber

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei tibersenden wir Ihnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben.

Mit freundlichen Grifte

AGROLAB Labor Jan/Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab/de
Kundenbetreuung

¢ (( DAKKS

Deutsthe

Adredittenungsstelie
D-PL-142689-01-00



— AGROLAB Labor GmbH

AGCROLAB J,

Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Auftrag 702528

Seite 2 von 10

Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung
259071 ohne Angabe 111
259072 ohne Angabe 1101
259073 ohne Angabe 2-1
258074 ohne Angabe 3a-11
259075 ohne Angabe 3b-I1

Einheit 259071 259072 259073 259074 259075

101 101 24 3a-1 3b-11

Materialprobe
Kanzerogenitatsindex Kl - = = & -
KMF == 4z - == -
WHO Fasern . e = = e
Asbest = == s - -
Asbestart
Asbest Amphibol % (m/m) - = - - -
Ashest Chrysotil % (m/m) - - == = =
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion ++ ++ ++ ++ ++
Backenbrecher = = B - s
Trockensubstanz % 91,5 « 93,4 » 89,9 « 98,7 » 88,5 «
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC}) mg/kg 82 170 130 13000 620
Naphthalin mg/kg = - - ” -
Acenaphthylen mg/kg " == == = e
Acenaphthen mglkg = = - - o
Fluoren mg/kg - i = = =
Phenanthren mg/kg = = - -- -
Anthracen mg/kg - - i == =
Fluoranthen mg/kg = == = = -
Pyren ma/kg = - - = =
Benzo(a)anthracen mg/kg - - s wE -
Chrysen mg/kg == == 7= - -
Benzo(b)fluoranthen mg/kg - - - = ==
Benzo{k)fluoranthen mg/kg - == == - -
Benzo(a)pyren mg/kg - - - = m
Dibenz(ah)anthracen mafkg - o i o -
Benzo(ghi)perylen ma/kg s - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg - e = = =
PAK-Summe (nach EPA) mglkg == k= = - -

¢ (( DAKKS
Deutsene
Akkreditienngsstelie
D-PL-14280-01-00




AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
— AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Auftrag 702528 Seite 3 von 10
Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung
259076 ohne Angabe 3b-111
259077 ohne Angabe 3b-1111
259078 ohne Angabe 4-1
259079 ohne Angabe 5-1
258080 ohne Angabe 6-1

Einheit 259076 259077 259078 259079 259080

3b-i4 3b-l1 441 541 61

Materialprobe
Kanzerogenitétsindex Kl ) - = = & -
KMF == - - = -
WHO Fasern - - = = e
Asbest = = - - s
Asbestart
Asbest Amphibol % (m/m) i - - - -
Asbest Chrysotil % (m/m) - - == == i
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion ++ ++ 4 ++ ++
Backenbrecher e == - - -
Trockensubstanz % 87,3 « 83,5 « 87,8 « 97,0 « 90,3
Kehlenwasserstloffe C10-C40 (GC) mg/kg 2600 11000 <50 76 <50
Naphthalin mg/kg - - - == =
Acenaphthylen mg/kg == == = = -
Acenaphthen mg/kg == - - - -
Fluoren ma/kg = = = R =
Phenanthren mg/kg = = - - -
Anthracen mg/kg - - - = =
Fluoranthen mg/kg - = B2 % -
Pyren mg/kg - - s - it
Benzo(a)anthracen mg/kg - o= - e -
Chrysen mg/kg = B - = -
Benzo(b)fluoranthen mg/kg -- - == - ==
Benzo(k)fluoranthen mg/kg - = i 2 -
Benzo(a)pyren mg/kg % - w5 s -
Dibenz({ah)anthracen mg/kg .- = m = &
Benzo(ghi)perylen mg/kg == i - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg - - - == =
PAK-Summe (nach EPA) ma/kg =2 = o - =

AT,
Nz ((
%, * Ceutsene
i Akkreditieringsstelle
D-PL-14289-01-00




AGROLAB Labor GmhH

AGROLAEB J’
Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Auftrag 702528

Seite 4 von 10

Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung
259081 ohne Angabe 7-1
259082 ohne Angabe 8-1
259083 ohne Angabe 9-1-1
259084 ohne Angabe 9-11-1
259085 ohne Angabe 10-1-1
Einheit 259081 259082 259083 259084 259085
7-1 8-1 8.1 9-i1-4 1041
Materialprobe
\ Kanzerogenitatsindex Ki - == = - -
KMF A= - -- - #e
WHO Fasern - == = = -
Asbest = = - — =
Asbestart
Asbest Amphibol % (m/m) = - - - ==
Asbest Chrysaotil % (m/m) - i = e -
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion ++ ++ ++ ++ ++
Backenbrecher - = - - =
Trockensubstanz % 951 » 88,0 « 88,4 « 85,3 «+ 96,5 ~
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 <50 <50 540 72
Naphthalin mg/kg = - - - ™=
Acenaphthylen mglkg = o= = - -
Acenaphthen ma/kg ] - = e &
Fluoren mg/kg - = - il -
Phenanthren mg/kg = -- - - ==
Anthracen mg/kg - e e == --
Fluoranthen mg/kg == =5 - - -
Pyren mg/kg - - = == =
Benzo(a)anthracen mg/kg - e = - -
Chrysen ma/kg == e - - ™
Benzo(b)fluoranthen mglkg - s = = =5
Benzo(k)fluoranthen mg/kg - = B - ==
Benzo(a)pyren mg/kg - - - - ==
Dibenz(ah)anthracen mglkg = o = == -
Benzo(ghi)perylen malkg B - o - il
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgrkg - = = = -
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg == 2= - i =

t.f"

Hasink (( DAKKS
o Ceutsche
Akkredinerungssrelie

D-PL-14289.01-00




AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmhH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Auftrag 702528 Seite 5 von 10
Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung
259086 ohne Angabe 10-11-1
259087 ohne Angabe 10-111-1
259088 ohne Angabe 11-1-1
259089 ohne Angabe 11-11-1
259090 ohne Angabe 12-1-1
Einheit 259086 259087 259088 259089 259090

10-11-1 10-11I-1 1111 11011 124141

Materialprobe

| Kanzerogenitatsindex KI - - - = -
| KMF - = = - =
WHO Fasern - - = - i
Asbest - - - - -
Asbestart
Asbest Amphibol % (m/m) - - o e _
Asbest Chrysotil % (m/m) - — - - -
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion ++ ++ ++ 4 ++
Backenbrecher - - - a -
Trockensubstanz % 96,1 * 95,4 » 92,9 » 85,7 = 92,1 »
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 67 <50 130 <50 640
Naphthalin mg/kg - =5 i — .
Acenaphthylen mg/kg - - - - -
Acenaphthen malkg - - s - -
Fluoren mg/kg -- - - == =
Phenanthren mg/kg - - & e -
Anthracen mg/kg - - - - -
Fluoranthen mg/kg - - - - s
Pyren mglkg - - - - =
Benzo(a)anthracen mg/kg -- - - = -
Chrysen mg/kg - - - = -
Benzo(b)fiuoranthen mg/kg - - -- . =
Benzo(k)fluoranthen mg/kg - - = - e
Benzo(a)pyren mg/kg - - == o -
Dibenz(ah)anthracen mg/kg - - == =Y e
Benzo(ghi)perylen mglkg - e - - _
indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg -- - — - =
' PAK-Summe (nach EPA) ma/kg = - - - -

(( DAKKS

P Uoutsthe
e T Adrediberungsstelle
D.-PL.14265.01-00



AGROLAB s
Loborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (0B765) 93996-28

Auftrag 702528 Seite 6 von 10
Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung
259091 ohne Angabe 13-1
259092 ohne Angabe 14-1
| 259093 ohne Angabe 3 Halle Produktion Bodenplatte Betonkern mit Fuge
259095 ohne Angabe Pausenraum Pressen Ddmmmaterial
259096 ohnhe Angabe Ofen 1 Gang Sauerkrautplatie
Einheit 259091 259092 259093 259095 259096
1341 141 3 Halle Produkti PaL P Ofen 1 Gang
3odenplatte Betonkem Dimmmaterial Sauverkrautplatte

Materialprobe

Kanzerogenitatsindex Kl _ = = = 22,0 « =

KMF - - - Glaswolle » -

WHO Fasern - - -- nachgewiesen -

Asbest - - - - nicht nachweisbar
Asbestart

Asbest Amphibol % (m/m) - - - = <1«
Asbest Chrysotil % (m/m) == - m= - <1 »
Feststoff

Analyse in der Gesamtfraktion ++ ++ ++ = =

Backenbrecher - - ++ -- -

Trockensubstanz % 91,2 « 86,2 83,1 » == ==

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 950 <50 - - -

Naphthalin mg/kg - = <0,05 i o

Acenaphthylen mg/kg == = <0,05 &= =

Acenaphthen mg/kg = = <0,05 - -

Fluoren mg/kg - == <0,05 = =

Phenanthren mg/kg - - <0,05 - -

Anthracen mg/kg - = <0,05 = ==

Fluoranthen mg/kg - - 0,07 - -

Pyren mg/kg *e = 0,07 - -

Benzo{a)anthracen mg/kg = o <0,05 o =

Chrysen mg/kg - - <0,05 - -

Benzo(b)fluoranthen mg/kg =t == <0,05 == ==

Benzo(k)fluoranthen mg/kg - - <0,05 - -

Benzo{a)pyren mg/kg == = <0,05 i ==

Dibenz(ah)anthracen mg/kg <= L <0,05 - -

Benzo(ghi)perylen mg/kg - - <0,05 - -

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg - = <0,05 == =

PAK-Summe (nach EPA) mg/kg - -- 0,14 - -

(( paxks

Ueunsche

Akkreditierungsselle
O-PL-14285-01-00



Anhang 3

Analysenergebnisse Bauwerksproben auf sekundare
Verunreinigungen

o

Kinogen



AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

AGROLARB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30

34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259119
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Altbau Ziegel+Putz
Einheit Ergebnis Best,-Gr. Methode
Feststoff . - B )
Analyse in der Gesamtfraktion , | <keine Angabe>
Backenbrecher e .o o 1 | Backenbrecher .
Trockensubstanz % o 8a3] |01 | DIN ISO 11465/DIN EN 14346
EOX o mgkg | 4] 1 | |DIN3B4t4sS17
Konigswasseraufschiul | | |DIN EN 13657
Arsen (As) ) |mgkg | a2 DIN EN ISO 11885 |
Blei(Pb) o mgkg | 14l | 4 | DINENISO 11885
Cadmlum(Cd)  |mg/kg i 02 | 0.2 74!7 DIN EN ISO 11885 N
Chrom(Cr) _ . |mghkg | N i i I - DIN EN ISO 11885
Kupfer(Cu) ~ |mgkg 44 | 1 | |DINENISO 11885 .
Nickel (Ni) . |mgkg E— 1 1 | |DINENISO 11885
Quacksﬂber - (Hg) mg/kg <0,05 i 005 | DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) _ |mg/kg 24 | 2 | DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40(GC)  'mghkg | 4100] 50 DIN ISO 16703/DIN EN 14039
b’\laphfhaﬂn -  imghkg | 013, | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Acenagijthylen _ _ mgkg 0,08 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Acenapht‘hen, lmgkg | <006 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Flgoren ... o mgkg | 009 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1_ |
Phenanthren mg/kg 1,6 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen . mgkg . <005 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
H_UGE@@,, ] ] _mg/kg i 1,4 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren mghkg | 032, | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
LBenzo(a)anrhracen malkg 0,06 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen  |mgkg | 0,086 | 605 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(b)fluoranthen imglkg | o647 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fiuoranthen mg/kg <0,05 | 0,05 Merkbiatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren  mgkg |  <0,05| | 0,05 B Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen _ |mgkg | <005 | 005 |  [Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghi)perylen ~ |mghkg | <005 005 | _iMerkblatt LUANRW Nr.1 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren  mghkg | <0,05] | 0,05 _[Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nachEPA)  mgkg 3¢ | [ Merkblatt LUANRW Nr.1
PCB (26) 0 mgkg <001 001 IS0 10382/DIN EN 15308

"n
(3
"

¥

(
i

Deutithe

)

((‘ PM

s

M 14283.01.00

ysteby



AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532 Analysennr. 259119
Kunden-Probenbezeichnung Altbau Ziegel+Putz
Einheit Ergebms Best.-Gr. Methode
iegais_z)___ o Imgkg [ 001!7 ] o0t | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg ,04 | 1| 0,01 | ISO 10382/DIN EN 15308
fpcs(_wL o |mgkg | _ s; | 001 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB(153L ) imghkg | - 008 oo | ~ 11SO 10382/DIN EN 15308
PCB (180) - . imghkg | B 003 | 001 [1SO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe _ mgkg | 0,230 P ‘ 1180 10382/DIN EN 15308
Eluaterstelung N N | [DIN 38414-54
pH-Wertt b T8 0 |DIN38404C5
ie!ektnsche Leltfémgkelt uS/icm 2280 10 | DIN EN 27888
IChiorid (CI) mg/l 34 ‘ 1 | analog DIN EN 1SO 15682-D31
S ~ R N R (CFA), BR_C_179
Sulfat (SO4) mg/l 1400 1 ! in Anlehnung an DIN 38405-D5,
I | BR_C_178
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
A_rg.@_(@_s_)__ mgh ] <0,005 | o M 0 N DIN EN ISO 17204-2 (E29) N
Blei (Pb) - mgh 0012 | 0005 | DINEN ISO 17294-2 (E29) |
Q@@qﬂ (Cd) mgh | __<0,0005| | 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) S mg/l ~ <D0,005 _<0,005| N 7__2_20_5___ ) DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Kupfer(cuy ~ mgl 0,016 | 0005 ~ |DINENISO 17204-2 (E29) |
Nicke! (Ni) B ~ Imgn | <0005 | 0005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
Quecksilber (Hg) I <0,0002 | 0,0002 DIN EN 1483-E12-4
Zlnk (Zrl) - i_mg!l__ 1 0,04 _6 0 03 3 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) )
Erlduterung: Das Zefchen "< odernb in der Spatte Ergebms bedeul‘ar der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Fegtsloffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Onginalsubstanz.
Erléuterung: Substanz: O$=0riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Labor Jgn Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
— AGROILARB Labor GmhH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84078 Bruckberg
HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259120
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Ofenhalle Bodenplatte Betonkern
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
FGStStOff R — - N — PeEC—— = P — — S - e ——— — e ———————— - - :
Analyse in der Gesamtfraktion | ; . <keine Angabe> |
Backenbrecher | | || |Backenbrecher i
Trockensubstanz % . * 979 | 01 | |DINISO 11465DIN EN 14346
EOX . mgkg | <10] 1 | |DIN38414-S17
Kénigswasseraufschiufl | [DIN EN 13657
Arsen (As)  mgkg | 54 2 | |DINENISO11885 |
Blei(Pb) qmghkg | 000000 4 4 4 |  |DINENISO11885
Cadmum(Cd)  mgkg | 03] | 02 |  |DINENISO11885 _
Chom(C)  mghg | 1 _|DINENISO 11885
KupferCu)  |mgkg [ Y 4 E AL DIN EN ISO 11885
Nickel(® g ~~~ mgkg | o | 1 | DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 | 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) ~ |mgkg | 53 | 2 |~ |DINENISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)  |imgkg | <50 | 50 | |DINISO 16703/DIN EN 14039
Naphthalin mg/kg =005 @ 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Acenaphthylen ~ mghkg | <008 005 | Merkblati LUA NRW Nr.1
Mnaphthen  mghkg |  <0,06] 0os | Merkblatt LUA NRW Nr.1
f!uomn . Imglkg  <p05] 005 |  [Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren _ mg/kg <0,05 0.05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen  |mgkg | <005 | 005 ~[Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen ~  |mgkg | <006/ | 005 . |Merkblatt LUANRW Nr.1
Pyen  mgkg | <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen ~ mghkg | <005/ | 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(b)fiuoranthen 7 Imgkg | <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
EBenzo(k)ﬂuoranrhen mokg | <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
BBenzo(a)pyren  |mgkg | <005 005 |  [Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen ~ |mghkg | <005 | 005 | [ Merkblatt LUA NRW Nr.1
'Benzo(ghr]pe:'yien o . mgkg | <0,05, 0 Q§ Rl | Merkblatt LUA NRW Nr.1
!ndeno{123-qd)pyren o |mgkg | <005, | 0,05 | | Merkbiatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) Imghkg | nb.| 1 ] | Merkblatt LUA NRW Nr.1
PCB(28)  mgkg | <001] | 001 | _ [1S0 10382/DIN EN 15308
S
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LGCROLAR
Laborgruppe

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (0B765) 93996-28

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532 Analysennr. 259120
Kunden-Probenbezeichnung Ofenhalle Bodenplatte Betonkern
Elnherl Ergebrus Best. —Gr Methode
PCB (52) imgkg | <0,01] 001 | 1O 10382/DIN EN 15308 |
PCB (101) |mg/kg g <0,01 | 0,01 I {1SO 10382/DIN EN 15308 |
PCB PCB (138) ~ |mgkg | <001 | 001 | ~ |ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB{i?L  |mgkg 1 - <0,01] | 0,01 1 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 | | 001 ! ISO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe mglkg _ _ nb. i | /IS0 10382/DIN EN 15308 |
Eluat ) ) - i e
Eluaterstellung E : A N [DIN 3841484 |
pH-Wert i o Marp | 0 _|DIN 38404-C5
elektrische Leitfahigkeit [uS/em 563 10 | DIN EN 27888
Chlorid (CI) Img/l 2,9 1 ' analog DIN EN 1SO 15682-D31
__________ g S SRR N o B S A {CFA). BR_C_179 "
Su!fat (804) mg/l 23 1 “ ;;\ ;ﬂéﬁ;%ng an DIN 38405-D5,
Phenohndex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) Cmgll | ~ <0,005 | | 0,005 | DIN EN ISO 17284-2 (E29)
Blei (Pb) mgl |  <0,005| 0,005 ~ |DINEN ISO 172942 (E29)
Cadmium (Cd) o mgl _ <0,0005 . 0,0005 DIN EN ISO 17284-2 (E29) |
Chrom (Cr) _ mgll 0012 | 0005 DINEN ISO 17294-2 (E29) |
Kupfer (Cu) - mgh | <0005 | 0,005 7 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Nickel (Ni) N . . <0005 | 0005 | |DINENISO17204-2(E29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) ~ mgn | ~ <0,03] | 003 |DINEN ISO 17294-2 (E29)

Erlduterung: Das Ze:chen et oder n.b. in der Spalte Ergebms bedeutet, der betreﬂ‘enda Stoﬁ Isr bei nebensfehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffggrameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
Erlduterung: Substanz: OS=0rigihalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Labor Ja oso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAR

Laborgruppe
www.agrolab.de
— AGROLAB Labhor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259121
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Beladung 1+2 Kern Plateau
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff e e e S R
Analyse in der Gesamtfraktion ‘ i | <keine Angabe>
Backenbrecher i | Backenbrecher
Trockensubstanz % | * 996 | 01 | DINISO1465DINEN 14346
EOX . mgkg | <10 v | |DIN38414-817
Kénigswasseraufschiufl . i DIN EN 13657
Arsen(As) _mghkg | 66| 2 _|DINENISO 11885
BIe: (Pb) ) ymghkg | 32 4 1 DIN EN ISO 11885 )
Cadmuum admium (Cd) _  mghkg | 03] 02 | ~ |DINENISO 11885
Chrom (Cr) ~ mghkg | 4 1 _ [DINEN ISO 11885
Kupfer(Cuy ~  Imgkg s8] | 1 o DINENISO 11885
Nickel (Ni)  |mgkg - LA 4 ~ |DINENISO 11885 N
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn)  |mglkg | R A DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe G10-C40 (GC)  [mghkg | 59| 50 | | DIN ISO 16703/DIN EN 14039
Naphthalin ~ |mgkg | <005 | 005 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen - Imghkg |  <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen -  |mghkg | = <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren 773@5&+  <0,05| 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthrecen  ~ mghkg | = <005 | 005 _ |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fiuoranthen S ~_|mglkg =005 | 005 ~ |Merkblatt LUANRW Nr.1
greb . mgkg | ' <0,05) | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen  Imgkg | <005 1 005 | [Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo{b)ﬂuoranthen ] mghkg | ~ <0,05| 005 |  Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)ﬂuomnthen mgkg | <0,05 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren ~ |mgkg B <005/ | 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen o |mgkg | <0,05| | 005 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghjperylen ~ |mghkg | <005/ | 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
Indeno(1,2,3-cd)pyren ~ imghkg | _<0,05) | 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) mgkg | nb. ] | Merkblatt LUA NRW Nr.1
pPce(g) __mgkg | <001 1 001 | _11SO 10382/DIN EN 15308

Alkseditionurgubehe
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532  Analysennr. 259121
Kunden-Probenbezeichnung Beladung 1+2 Kern Plateau
Einheit Ergebnis B&Gl -Gr. Methode
PCB(52) . mgkg | <001 [ 001 | |ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (101) mgkg | <0,01 001 |ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB(138)  mgkg | <001 ! 001 |ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (153) mghkg | <001 | 001 ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (180) . - mgkg | <000 | 001 | |ISO10382DIN EN15308_i
PCB-Summe mghkg | nb., | | |ISO10382/DINEN 15308 |
Eluat e
Eluaterstellung _ N A |DIN 38414-54 sS4 ]
pH-Wert ] L 847 | 0O | DIN“38404-05 i
elektrische Leitfahigkeit yS/cm 943 | .10 'DIN EN 27888 ‘
Chlorid (CI) 'mg/l 13| 9 [anaiog DIN EN 1SO 15682-D31 |
L } I I i il k) I S ,4(CFA} BRCT1S9
J‘Sulfat (SO4) mg/l 510 | ' 1 |g ;néer;r;uéng an DIN 38405-D§,
Phenolindex mg/l <0,01 0.01 DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) o Jmgh | 0007 0005 |  |DINENISO17204-2(E29) |
‘B[ei (Pb) B ] jmgft | <0,005, 0,005 ~ |DINENISO 17294-2 (E29) |
Fadm:um (Cd). mgn | 1 <0,0005 | 0,0005  |[DINEN SO 17294-2 (E29) |
Chrom (Cr) o mef | 0,090 0005 |DIN EN 1SO 17284-2 (E29)
Kupfer (Cu) o _ imght | _ <0,005] | 0005 DIN EN ISO 17204-2 (E29)
Nickel (Ni) ) Jmgn <0,005] | 0005 | |DINENISO 17204-2(E29) |
Quecksilber (Hg) mgll | <0,0002 | 0,0002 DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) Cmgn | <0,03 | 003 | DIN EN ISO 17294-2 (E28) |

Erlduterung: Das Zevchen <" oder n. b in der Spalte Ergebnis bedauter der be!reﬁende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Festsfoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Eniguterung: Substanz: OS: }' riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz
AGROLAB Labor Ja
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

izoso, Tel. 08765/93996-61
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— AGROLAB Labor GmhH

AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30

34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259122
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20,06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Ofen 1 oben Kern
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff -
Analyse in der Gesamtfraktion | /. <keine Angabe>
Backenbrecher I A N A Backenbrecher
Trockensubstanz B % [  e94l | 01 | DIN ISO 11465/DIN EN 14346
EOX Cmgkg | a0l T4 [ DIN384t4St7
Kénigswasseraufschluf i DIN EN 13657
Arsen (As) _mghkg 58/ | 2 | | DINENISO11885
Blei(Pb) _imglkg 14 4 | DINENISO11885
Cadmium (Cd) Cmgkg | 03] 02 ~ |DINENISO 11885
Chrom (Cr) Imghkg | ~100] 11 1 DINEN SO 11885
Kupfer (Cu) mghkg | 50| 11 | |DINENISO 11885 ol
Nickel (Ni) - mghkg | 38, | 1t | |DINENISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn)  imghkg | 56| | 2 | ~ _DINENISO 11885
Kﬂ%‘l"}’?ﬁfﬁ[ﬂqﬁe C10-C40(GC)  |mghkg | i 50 ~ |DIN ISO 16703/DIN EN 14039
Naphthalin |mghkg | <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Acenaphthylen ~|mg/kg - <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen B |mgkg ~ <0,05 | 005 |  Merkblatt LUANRW Nr.1
Fluoren mghkg | <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren mglkg ! <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen mghkg |  <0,08] 005 | ~_|Merkblatt LUA NRW Nr.1
Ffuoranthen , imghkg | <005/ | 005 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Pyren  mgkg | <005 | 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
‘Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 | 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen - _mgkg <006/ | 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(b)fiuoranthen mgkg |  <0,05| 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ajpyren |mglkg <005 | 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1 |
IDibenz(ah)anthracen imgkkg | _<0,05) | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
’Benzo(ghr)pe;g!en o |mglkg <0,05| | 005 | |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Indeno(1,2,3-c)pyren mgkg <005 | 005 Merkblatt LUANRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg ~_nb.| || Merkblatt LUA NRW Nr.1
PCB (28) mg/kg <001 | 001 | ISO 10362/DIN EN 15308 |
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAR Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (0B765) 93996-28

Datum 24.06.2011
Kundennr, 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532  Analysennr. 259122
Kunden-Probenbezeichnung Ofen 1 oben Kern
Einheit Ergebnis Best. Gr Methode
PCB(52)  Imgkg | <0,01] 001 | [I1SO10382/DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg <0,01 001 | |1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (138) _ mgkg | <001 | 001 [ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (153)  mgkg | <001 | 001 | [ISO 10382/DIN EN 15308
f@(@[i - Imgkg | ) iojgll oo ~|1S0O 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe _ mg/kg _n.b.| . |lsO10382/DIN EN 15308
Eluaterstellung ] 1 F N I _ [DIN38414-54
pH-Werl [ K S L0 _|DIN38404-C5
elektrische Leitf&higkeit pS/icm 778 10 |DIN EN 27888
Chlorid (Cl) mg/l 6,9 | 1| | anaiog DIN EN 1SO 15682-D31
e i e ) I |{CFA), BR_C_179 g
Sulfat (SO4) !mgﬂ 290% ! ::g ;néetmnganom 38405-D5, |
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 | DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) mgt ~ <0,005| 1 0005 | DIN EN 1SO 17294-2 (E29)
BIEI(Pb)_ S ,JE‘Q’L ~__<0,005 - 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Cadmium (Cd) _ jmgl | <0,0005| 1 00005 | | DINENISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) ~ mgh 0,033 | 0005 |  |DINENISO 172942 (E29) |
l’SuU_Q_f_E_r_@i B mg/l ~ <0,005| 0005 | ] DIN EN ISO 17204-2 (E29) :
Nickel(Ni) ~ ~ mgl 0,019 ) 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E‘?EL.,E
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN 1483-E12-4 |
Zink (Zn) Cmgh 012 | 003 | DIN EN ISO 17204-2 (E29) |
Erlduterung: Das Zeichen "<" odernb in der Spa!re Ergebms bedeutet der betreﬂ'ends Stoff ist bei nebenstehendsr Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststdfiparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichnelen Parameter auf die

Onginalsubstanz.
Erfsuterung: Substanz: OS8=Qriginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Labor Jan/Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbhH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259125
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung U-Kasette 1+2 Kern
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff_._._ B B _ -
Analyse in der Gesamtfraktion | | <keine Angabe:»
Trockensubstanz % * 999 | 01 | vD[N ISO 11465/DIN EN 14346
EOX - Cmgkg | <10 S DIN 38414817
Kénigswasseraufschiuf - A R DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg <2,0 2 DIN EN ISO 11885
BeifPb) ~  |mgkg | . <4| 4 ~ |DINENISO 11885 |
Cadmium(Cd) ~  mgkg | <02/ | 02 |  DINENISO 11885
Chom(Cr) ~ mgkg | <] B DIN EN ISO 11885
;(u_prer (Cu  lmgkg | <10 1 ~ |[DINEN SO 11885
Nickel (Ni) ~ |mgkg | 28 1t i DIN EN ISO 11885
Quecksilber(Hg) ~ |mgkg | <005 | 005 |  |DINEN14 1483-E12-4
ka (Zn) mg/kg <2 | 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mgkg | <50 | 50 ~ |DINISO 16703/DIN EN 14039
IM - mgkg | <005 | 005 ~ |Merkblatt LUANRW Nr.1
ﬁcenaphthylen B ~ |mgkg | <008 | 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Acenaphthen  |mgkg | <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren S |mglkg - <0,05| 005 | | Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Ehe_r_r_am_ -  |mg/kg - <005 005 | _ | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
F!uoranthen - ~ |mglkg | B <0,05| 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
Pyren  Imgkg | <005 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(a)anthracen ~ |mgkg | <005 005 |  [Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
enzo(b)fluoranthen  |mgkg | <005 @ 005 |  [Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Benzo(k)fluoranthen  |mgkg | = <005 = 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen ~ |mglkg _ _ <0,05| L 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Benzo(ghi)perylen imghkg | <005 | 005 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren |mgkg | <0,06/] | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
?rPAK-Summe (nachEPA)  mghkg | ~nb., | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
PCB (28) - imgkg | ~ <0,01| L 001 | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB(52) B Imgkg | <001 | 001 | |1S0 10382/DIN EN 15308 |
g'i_x\_::”*
'\:\\ (( Dﬁkg{wsmu
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AGROLAB J’

Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (0B765) 93996-28

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr, 702532 Analysennr. 259125
Kunden-Probenbezeichnung U-Kasette 1+2 Kern
Einheit Ergebms Bw -Gr. Methode
PCB (101) ~ mgkg | ~<0,01] [ 001 | [1ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (138) makg <0,01 0,01 . 'ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (153) . o qmglk& 4 <001 | 001 'ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (180) B 1 <0,01| 001 ‘!SO 10382/DIN EN 15308 |
PCB-Summe ‘ nb. 10 10382/DIN EN 15308 |
Elaterstelung Y R . |DIN3B4t4-S4 |
pH-Wert I R S —— . DIN 38404-C5
elekirische Leitfahigkeit |pSfom | <t | 10 | |DINEN27888
Chilorid (CI) mg/l ‘ <1,0 1| analog DIN EN 1SO 15682-D31
e R I S A L _1(CFA),BR_C 178
Sulfat (SO4) mg/l ! 2,4 T gé%nclah#;ngmnm 38405-D5,
Phenohndex o _}@ <001 #46—0"1__‘ " |DIN EN IS0 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As)  mgh | <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Blei (Pb) ) mgh ~ <0,005| 0005 | |DINENISO 17284-2 (E29) |
Cadmium(Cd) mgh | <0,0005| 0,0005 |  |DINENISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) o e v SOONS ,,,,J-_oni_“jr_. __|DINENISO 17294-2 (E29)
Kupfer(Cuy) omgh ~ <0,006] | 0005 |  [DINENISO17284-2 (E29)
Nickel (Niy  mgh | <0,005| | 0005 |  DINENISO17204-2(E29)
Quecksilber (Hg) ~ mg/ <0,0002) 00002 |DINEN 1483-E12-4
Zlnk [  mgt | <003 003 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
Erlduterung: Das Zeachen < odern b in der Spalte Ergebms bedeutet der befmﬂ'ende Sfoﬁ fst bei nabenstehendar Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststpffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametem auf die

Originalsubstanz.
Erlduterung: Substanz: OS=

Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz
AGROLAB Labor Ja
jan.vizoso@agrolab.
Kundenbetreuung

izoso, Tel. 08765/93996-61
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AGROLAB

Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSU

LT AG

NIEDERVELLMARSCHE STR. 30

34233 FULDATAL

Datum 24.06.2011
Kundennr, 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259128
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Sohlzugstein 1+2 Kern
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff o - B - B
Analyse in der Gesamtfraktion i | | <keine Angabe> !
Trockensubstanz 1% | 99,7 | 01 | _|DIN ISO 11465/DIN EN 14346 | ‘
EOX - _Imgrkg <1,0 i S T _|DIN 38414-317 |
}(Onlgswassergg{schlurs 5 | . it D _|DIN EN 13657 ]
Arsen (As) mg/kg <2,0 [ 2 | DIN EN ISO 11885 1
Blei(Pb) T mgke e T[4 T IDINENISOTISSS ]
Cadmlum (Cd) ~ Imgkg | <02 1 02 | DINENISO 11885
c rom(C)  mghkg | B 4] ER: N DIN EN 1SO 11885
Kupfer (Cu) mgkg | 27| 1T 1 DIN EN ISO 11885
‘Ntckel (Niy Imglkg ol o1 DINENISO 11885 |
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 | 005 |DINEN 1483-E12-4
Zink (Zn) mg/kg 6 |2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)  [mghkg | B T2 50 | DIN ISO 16703/DIN EN 14039
Naphthalin ~ mgkg <005 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen ~ Imghkg | <005 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Acenaphthen __Imgkg  <0,05| _!___0!95_ | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren ) " mgka | <005 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren - Imghkg | <0,05| 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen makg | <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen mg/kg | ~ <0,05| 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren Imgkg |  <0,05 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Benzo(a)anthracen _|mglkg o <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Chrysen mg/kg <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(b)fluoranthen ~ |mghkg | <005 | 005 @ Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Benzo(k)flucranthen ~ |mgkg | <005/ | 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 | 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen ~ mglkg ~ <0,05 . 005 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghiperylen ‘mghkg | <0,05 . 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Indeno(1,2,3-ca)pyren mg/kg <0,05 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK Summe (nach EPA) Img/kg , n.b. | § e Merkblatt LUA NRW Nr.1
PCB @L mg/kg <001 | 001 | ~ |1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (52) - imgkg | <001 L 001 10O 10382/DIN EN 15308 |
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
— AGROLARE Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059

Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532  Analysennr. 259128

Kunden-Probenbezeichnung Sohlzugstein 1+2 Kern

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PcB(101) 7 Imgkg | <0,01| | 001 | ~|I1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg i <0,01 | [ 001 |1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (153) | Imgkg | o<001] 001 _1S0 10382/DIN EN 15308
PCB(180) mghkg | <001 . 001 | [ISO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe . imghkg | i b, | [ISO10382/DINEN 15308 |
EByat o . e e e
Elaterselong [ [ [ | | |DN3satass
pH-Wert 81 | 0o | [DIN38404-C5 |
elektrische Leitfahigket ~ pSfem | 15, | 10 | DINEN27888
Chlorid (Cl) mg/l ! <1,0 { 1 analog DIN EN 1SO 15682-D31
o R S S 0 1. |{CFA),BR C 179 _
Sulfat (SO4) Img/! 1 9,0 T in Anlehnung an DIN 38405-D5,
- SN i a—— S . ol o BIREG 170 .
Phenolindex o mgh <001 Ao |ONEREQ HSRIAN SIS HIG
Arsen (As) mg/l ! <0,005 0,005 'DIN EN ISO 17294-2 (E29)
BleiPb) mgh ~ <0,005| - 0005 | DIN EN IS0 17294-2 (E29)
Cadmium (Cd) o mgh _<0,0005 | | 0,0005 | DINEN ISO 17294-2(E29) |
m@_ ] mg/ J ) <0,005 | . 0005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) i
Kupfer (Cu) o mgh | _<0,005 | 0005 | _|DINENISO 17294-2(E29) |
Nickel (Ni) ) mg/l | _ <0,005| | 0,005 | DIN EN ISO 17204-2 (E29)
Quecksilber (Hg) mgh [ ) ~ <0,0002| | 0,0002 _ DIN EN 1483-E12-4 ﬂ
Zink(Zn)  mgh | <003 003 |  |DINENISO 17284-2 (E28) |
Eriéuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Fests rameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.
Erijuterung: Substanz: OS= inalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Labor Jan/Vizoso, Tel, 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

Frlans T Akneditierungundie
D-PL-14285-0100
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Laborgruppe
www.agrolab.de
— AGROLABRB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr, 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259129
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Magazin Gang Bodenplatte mit Scheinfuge
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff - B - S
lAnalyse in der Gesamtfraktion T | i <keine Angabe> |
Backenbrecher 1 7¥_ ] | Backenbrecher |
[rrockpp_g_lgb_slag ) 1% i 95,9 01 | DIN ISO 11465/DIN EN 14346 J'
EOX mgkg | <1,0 1 | |DiIN3gatastz |
Kénigswasseraufschiu i |DIN EN 13657 |
rsen (As) |mg/kg 51 2 1 _|DIN EN ISO 11885 ]
lei(Pb)  Imglkg | . <4] |4 DINENISO 11885
Cadmnu[_n n(Cd) imghg | <0,2] 02 | DINENISO 11885
Chrom Chrom (Cr) |mglkg | 12 1 ~ |DINEN ISO 11885 B
Kupfer (Cu) _imghkg 44 1.1 DIN EN ISO 11885 ]
Nickel (Ni) ~|mglkg 1 T DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mgkg | <0,05 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn)  |mgkg | - 12] | 2 DINENISO 11885 |
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) |mgfk ! 100 5 | DIN ISO 16703/DIN EN 14039 |
Naphthalin _ imgkg | <0,05 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphth@ Imghkg | <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen _imglkg | <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren Imglkg | <0,05| 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen imghkg | <0,05 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Flucranrhen _  |mgkg | <0,05 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren -  |mgkg | <005 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mga/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen _  mgkg | <0,05 | 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(b)fluoranthen imghkg | _<0,05 _Ef_ 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 | 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren mghkg | <0,05| i 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen mglkg | <0,05| 005 | - |Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Benzo(ghlperylen mgkg | <0,05 . 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Indeno( 1,2,3-cd)pyren ~ |mglkg <0,05 005 - |Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) mgkg ~ nb. [ ~ |Merkblatt LUA NRW Nr.1
PCB(28) |mghkg <0,01 | 001 - |1SO 10382/DIN EN 15308
o (DS



AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, B4079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532 Analysennr. 259129
Kunden-Probenbezeichnung Magazin Gang Bodenplatte mit Scheinfuge
Einheit Ergebnis Methode
PCB(52) |mgkg | ~ <0,01 |1ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (101) mglkg | <0,01 1ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (138) , mgkg | <0,01 | 11SO 10382/DIN EN 15308
PCB (153) _ imgkg | <0,01 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB(180) imgkg | <0,01 ~ISO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe mgkg |, nb.l _|1SO 10382/DIN EN 15308
Eluaterstellung T ) [ oN3satasa |
oH-Wert o ms| | o |  |DIN38404Cs
elektrische Leitfahigkeit iuSfcm 957 | 10 | DIN EN 27888
Chlorid (CI) mg/l 1,6 | 1 analog DIN EN I1SO 15682-D31
- 0 1 T AR N (CFA), BR_C_179 .
;sSulfal (S04) mg/l 57 1 | Ig ;rélzet%ng an DIN 38405-D5,
Phenolindex <0,01 [ 0,01 DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) . mgn 1 <0005 = 0005 _____|DINENISO 17294-2 (E29) |
Blei(Pb)  mgh | ~ <=0,005 0,005 DINEN ISO 17294-2 (E29) |
Cadmium (Cd) _ mgh | <0,0006| | 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
Chrom (Cr) |mght _' 0,010 - | 0005 ~ |DINENISO 17294-2 (E29) |
Kupfer (Cu) mgh ~ <0,005 0,005 IDINENISO 17204-2 (E29) |
Nickel (Ni) mgh | <0005 10005 | DINENISO17284-2(E29)
Quecksilber (Hg) [mg/| <0,0002 | 0,0002 | DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) _Imgh T <003] | 003 |  [DINENISO17204-2(E29)
Erlduterung; Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Festst rameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz,

Erlduterung: Substanz: OS=Ppginalsubstanz, TS=Trockensubstanz
AGROLAB Labor Ja
jan.vizoso@agrol
Kundenbetreuung

izoso, Tel. 08765/93996-61
de
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
— AGROILARB Labor GmhbhH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259137
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Ofen 1 Ofenwand links Kern Innenaufbau
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
FeStStOff e it - s e N NV, e ——— - S— - —
‘Analyse in der Gesamtfraktion i | | <keine Angabe>
Backenbrecher | R . o Backenbrecher _
Trockensubstanz % | * 908 | 01 | DIN ISO 11465/DIN EN 14346
EOX  |mgkg | <10 1 | |DIN38414S17
Kénigswasseraufschlul i DIN EN 13657
Arsen(As) |mgkg | 50, . 2 _|DINENISO 11885 |
BeiP)  |mgkg | 47| 4 o DIN EN ISO 11885 B
Cadmium(Cd) ~  mgkg | o7 | 02 ' |DINENISO11885
Chrom(Cr) ~~~~ mghkg | 98 | 1 |~ |DINENISO11885
Kupfer(Cu) ~ mghkg | = 68| o3 _|DINENISO 118856
Nickel (NI) . D - B ~ |DINENISO 11885
Quecksilber (Hg) mghkkg | <0,05 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) ~mglkg 3 ) | 2 | ~_|DINEN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)  imghkg | <50 | 50 ~ |DINISO 16703/DIN EN 14039
Nephthalin  |mgkg | <005 | 005 . Merkblatt LUANRW Nr1
Acenaphthylen -~ |mglkg  =0,05| 005 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen imghkg |  <0,05| 005 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren - mgkg | <005 | 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
Phenanthren mglkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen o mgkg | <005 | 005 ) Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen , ~ mgkg | <005/ | 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
Pyren . mghg | <005 [ 005 | [Merkblatt LUANRWNr.1 |
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
iChrysen  |mglkg <005 | 005 | = |Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Benzo(b)fluoranthen ~ |mghkg | <005 | 005 ~|Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzofs)pyren mghkg | <0,05| L 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
rpibenz(ah)a'nﬂm'ic:r.an_ o Imgkg | <005 | 005 ~ |Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Benzo(ghjperylen  |mgkg | <005 | 005 Merkblatt LUANRW Nr.1
Indeno(1,2,3-cd)pyren imghkg | _<0,05| 1 005 | Merkblatt LUANRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) omghkg | b I Merkblatt LUA NRW Nr.1
PCB(26)  mgkg | <001| | 001 | [ISO 10382/DIN EN 15308
;l‘l'g:'r,‘ S
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AGROLAB \L

Laborgruppe
www.agrolab.de
AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
Datum 24.06.2011
Kundennr, 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr, 702532 Analysennr, 259137
Kunden-Probenbezeichnung Ofen 1 Ofenwand links Kern Innenaufbau
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (52) mgkg | <001] | 001 | [1SO10382/DIN EN 15308 |
PCB (101) mghkg <0,01 | 0,01 | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (138) _ Imgkg | <001 | 001 | |1SO 10382/DIN EN 15308
PCB PCB (153) 7  |malkg _I_ <0001 # 001 | ~ |1S0 10382/DIN EN 15308
ﬁ(lﬁ_ﬂi - . mgkg | <001 ___L______&__.L __|1SO 10382/DIN EN 15308
PCB—Summe . mgkg |  mb., | | ISO 10382/DIN EN 15308
Eiua__t____ S e e
Eluaterstellung 1 [DN3saess |
pH-Wert , 11 864, 0 | |DIN38404-C5
elekirische Lertféhigkert pSlem | 588 {10 | DIN EN 27888
Chlorid (CI) mg/i [ <1,0 Ty analog DIN EN ISO 15682-D31 |
;\___n._ il o { e i o L. lCFA)BRC 179 —
Sulfat (SO4) mg/l 280 S in Aniehnung an DIN 38405-D5, |
i | | BR_C_179 |
Phenolindex mg/| <0,01 001 DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16 |
Arsen (As) - o mgfl | <0005 | 0005 | |DINENISO17204-2(E29) |
@_Ig_(_lib) ) - - mg/l _j___ o ___iq,_q_qu}__ o _Oﬁo_i% DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Cadmium ng) Cmgh | <0,0005 | 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) _mgh 0073 | 0005  DINENISO17294-2(E29) |
Kupfer (Cu) ~ Imgh | <0005 | 0005 | ~ |DINEN ISO 17294-2 (E29) ,,]
Nickel (Ni) . mgh | <0005 0005 | |DINENISO 17204-2(E29) |
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN 1483-E12-4 ;‘
Enk 2y mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 (E29) _;

Erlduterung: Das Zaichsn "<" oder n, b in der Spalte Ergebnis bedeutet, der berreﬁende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze hicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Festgloffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametem auf die

Originalsubstanz.
Eriduterung: Substanz: OSFQyiginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Labor Jan!Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR, 30

34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr, 259138
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Muhlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Aufbereitung Ziegel
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff - ) e
lAnalyse in der Gesamtfraktion i | <keine Angabe>
Backenbrecher 1 o L | Backenbrecher
Trockensubstanz R 98,7 1 o1 | DINISO 11465/DIN EN 14346
EOX . mgkg | <1,0 1 ~ |DIN38414-817
Kénigswasseraufschiuf DIN EN 13657
Arsen (As) |mghkg | ) 1M 2 | DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) Imghkg N 4 DIN EN ISO 11885 1
Cadmium (Cd) [makg | 02| 02 | DIN EN ISO 11885 )
Chrom (Cr)  |mgkg | 39| 1 1 1 DIN EN ISO 11885 |
Kupfer (Cu) mghg 98] X DINENISO 11885
Nickel (Ni) mgkg | 22 10 |DINEN1SO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 | DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) ~ |mgkg | 8 | 2 | DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mglkg 2710 50 | |DINISO 16703/DIN EN 14039
Naphthalin Imgkg | <0,05 1 005 | [Merkblatt LUANRW Nr.1
Acenaphthylen |mgikg <005/ | 005 | |Merkblatt LUANRWNr.1 |
Acenaphthen malkg <0,05 [ 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
E@g@n_ - ) ~|mafkg <0,05 | 005 1'— ~|Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen ~_Img/kg <0,05 | 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen  Imgkg | <005, | 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
Pyren mg/kg ) <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
\Chryseg_ ) _imglkg <0,05 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr1 |
Benzo(b)ﬂuoramhen Imghkg | <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
‘Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Benzo(ajpyren mg/kg <0,05 005 [ Merkblatt LUANRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen Img/kg <0,05 | . 005 Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Benzo(ghi)pﬂyien o ~ mglkg | <0,05 | 1 0 05 _ |Merkblatt LUANRW Nr.1 '
'lndenoﬁ 2,3-cd)pyren _|mglkg  <0,05| T 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
PAK-Summe (nach EPA) imgkg | nb.| i Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
PcB(28) mg/kg <0,01| 1001 ISO 10382/DIN EN 15308 |
ﬁ% i (( D’“‘L‘?
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
_ AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532 Analysennr, 259138
Kunden-Probenbezeichnung Aufbereitung Ziegel
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (52) kg <001, . 001 1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (101) <0,01 | - 0,01 |1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (138) <001 | 001 | 1S0 10382/DIN EN 15308
PCB (153) - | <0,01| _____;___.g.pl, | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB(180) N <0,01 L 001 | IS0 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe  mgkg |  nb. L ~ |1sO 10382/DIN EN 15308
Eluaterstellung ol DIN3Bat4-s4 |
pHWet B44| 0 | DIN38404-C5
elektrische Leitféhigkeit pSfem | 2230 10 DIN EN 27888
Chilorid (Cl) mg/t i 100 1 ; analog DIN EN ISO 15682-D31
L ) ] I B . S B S (CFA), BR_C_179 —
Suffat (SO4) mgh | 720/ N inAnlfinung an DIN 3840505, |
Phenolindex mgl : <0,01] 0,01 DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) ~ mgn [ ~ <0,005| | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Bei(Pb) . mgd | <0005 | 0005 | ~ |DINENISO 17294-2 (E29)
Cadmium (Cd) jmgh | <0,0006| | 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom(Cr) o imgh | <0005 | 0005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Kupfer (Cu). mgh <005 | 0005 |  |DINENISO17294-2(E29)
?\ictgl__(y_i)"ﬁﬁﬁf - ~ mgh | <0005 | 0005 | = |DINENISO 17294-2(E29)
Quecksilber (Hg) mgl <0,0002 0,0002 DIN EN 1483-E12-4
Zink(Zn) ~ |mgfll 1 <0,03 | 0,03 ~ |DINENISO 17294-2 (E29)
Erfiuterung: Das Zeichen "<”" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffande Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststofipgrameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.
Eriduterung: Substanz: OS=Qriginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Labor Ja oso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
— AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax +49 (08765) 93996-28
AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 1
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259139
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Mihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung E-Werkstatt Fuge Bodenplatte
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Trockensubstanz % . 98,4 04 | | DIN ISO 11465/DIN EN 14346 |
Analyse in der Gesamffraktion | | * | T _ <keine Angabe> ;
Naphthaln ~ mgkg | 200" | 50 | Merkbiatt LUA NRW Nr.1
Fﬁcenaghthmﬂ . mgkg |  <50™| | 50 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen mg/kg 630" | 50 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
F!uoren . mgkg |  1100™ | 50 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren . |mghkg | 76000 | 500 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
Anthracen , mgkg | 1200 | 50 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
rJf-'luora.'-frhen  |mgkg | 5000"™]| [ 50 | | Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Pyren o |mghkg 3400 .50 _ . Merkblatt LUANRW Nr.1
'Benzo(_)anfhracpn - Imgkg | q700™ | 50 _i _ | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Chrysen mglkg 1700™ 50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Benzo(b)fluoranthen ~ |mg/kg . swo™ | 50 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen  mgkg | 490" | 50 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren ~ _mglkg . B30™| | 50 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
iDibenz(ah)anthracen ~ mghkg |  q00™ | 50 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(ghiperylen imgkg | 300" | 50 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
indeno(1,23-cdlpyren  |mgkg | 330" | 50 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA)  |mg/kg j 947190 | Merkblatt LUA NRW Nr.1

hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste ethéht werden, da eine hohe Befastuug einzelner Analylen eine Vermessung in der filr die
angegebenen Grenzen notwendigen unverdinnten Analyse nicht erlaubte.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der belreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffbarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametemn auf die
Originalsubstanz,
Erfduterung: Substanz: OS=0nginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Labor Jan Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH

AGROLAB \f’

Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259140
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20,06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Ofen 2 oben Vorwdrmzone beige
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff e
lAnalyse in der Gesamtfraktion | | | <keine Angabe>
Backenbrecher [ 1 ' | Backenbrecher
Trockensubstanz % 996/ | 01 |DIN ISO 11465/DIN EN 14346
ox . mgkg | <10 | 1 DIN38414-S17 |
Konigswasseraufschiu® | | |DIN EN 13657
Arsen (As) ~ Imgkg | 65 2 'DIN EN 1SO 11885 ]
Blei(Pb) |mgkg 13 4 | |DINENISO 11885
Cadmium (Cd) Imgkg | 04, 02 'DINENISO 11885
Chrom (Cr) mgkg 110 | {DINEN ISO 11885
Kupfer (Cu) |mglkg 62| [ _|DIN EN ISO 11885
Nickel (N)) mg/kg ) 8 1| 'DIN EN ISO 11885 i
Quecksilber (Hg) malkg <0,05 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) _ mghg | 6, | 2 | DINENISO 11885
Eg_h]enwasserstoffe ClO;CiO(GQ)ﬁ mﬁfg_ <50 B 50 : DIN ISO 16703/DIN EN 14039
Naphthalin _Imgkg | ~<0,05| 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen |malkg <0,05| 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr,1
Acenaphthen |mglkg <0,05| 005 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren |mglkg | <0,05| | 005 | _ | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren mg/kg <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen |mgkg |  <0,05| 1 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen mgkg | <0,05 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren T mgkg <005 | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen B “|mglkg <0,05| 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
ﬁeggg(l_:)ﬂuoranthen o Imghkg | <0,05| 005 | [ Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen mglkg <0,05 i 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren Imghkg <0,05| | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen |mgkg | <0,05 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghijperylen ~ mghkg | <0,05| 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Indeno(1,2,3-cdjpyren _____ mghkg | _<0,05 005 _ Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA)  mgkg | n.b. I Merkblatt LUA NRW Nr.1
PCB (28) ‘mglkg <0,01 0,01 | ISO 10382/DIN EN 15308
;‘:S_LL\_‘_‘;_‘L i
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

——AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532 Analysennr. 259140
Kunden-Probenbezeichnung Ofen 2 cben Vorwdrmzone beige
Einheit Ergebnis Best-Gr. Methode
PCB(52) . Imgkg | <001 | 001 1SO 10382/DIN EN 15308
‘PCB {101) imalkg ; <0,01 0,01 [ ISO 10382/DIN EN 15308
PCB(13) ) ~ mgkg | - =0,01| . 0,01 \ _|180 10382/DIN EN 15308
PCB 3 (153) _ o mg/kg } o <0,01 | W,QQLJ 180 10382/DIN EN 15308
:@ (180) _ - mghkg | <0,01 001 ~ |1SO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe mgkg | nb.| L i ~|1SO 10382/DIN EN 15308
Eluat R i B o i e o
Eluatersteliung I D . . |DIN3B4tas4
pH-Wert AR R SRR 1 WSROI S T _|DIN38404-C5
elektrische Leitfahigkeit pS/lem | 1180 | 10 ¢ DIN EN 27888
i { ! !
Ghoratch om0 | My YL (GReem o
Sulfat (304) mg/] 220 i 1 ‘ in Anlehnung an DIN 38405-D5,
i ! BR_C_179
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 | DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) ) mgl <0005 | 0005 | 'DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
B_le_|(ﬂ)) ,n_ygﬁ ) e ~ <0,005 | | 0,005 | ) :DIN EN ISO 17294-2 (E29) )
Cadmium (Cd) Imgft i <0,0005 | 00005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) Comgh | o on | 0005 | BIN BN 150172042 {£20)
Kupfer (Cu) _ imgh T <0005 | 0005 | DIN EN ISO 17284-2 (E29)
NlckeL - Jm 74‘7 <0005 | 0005 L " |DIN EN 1SO 17294-2 (E29)
Quecksilber (Hg) | | <0,0002 0,0002 DIN EN 1483-E12-4
Zink(Zn) ~ |mg/l | ~ <0,03 0,03 _| | DIN EN ISO 17284-2 (E29)
Erlduterung: Das Zeichen "<” odernb in der Spalte Ergebnis bedeutet, darberreﬂende Stoﬁ ist bel nebenstehenderBestfmmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Fests rameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.
Erlsuterung: Substanz: OS=

inalsubstanz, TS=Trockensubstanz
AGROLAB Labor Ja
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

izoso, Tel. 08765/93996-61
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL

Datum 24.06.2011

Kundennr. 1110004059

Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr, 259141
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr, Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Ofenhalle Mauerziegelei Kern RKS174

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
FeStStOﬁ - - -+ - et s L S I E———
Anaiyse in der Gesamtfraktion ! i <keine Angabe>
Backenbrecher - ! N Backenbrecher
Trockensubstanz %+ 962 | ©0f _|DINISO1145DIN EN 14346
EOX ~ mgkg | <10 11 |DIN384tas17
Kénigswasseraufschlufd R ! ! DIN EN 13657
Arsen (As) ~ mgkg | 33| 2 | DINENISO11885 |
Blei (Pb) . mgkg | SRR, | IS S | DINENISO 11885
Cadmium (Cd) . mgkg . 02 . 02 | DINENISO 11885
Chom(C) |mgkg | 42| 1 | |DINENISO11885
M B ~ |lmgkg | 43 1 |~ |DINENISO11885 |
Nicket Nickel (N)) ~ |mghkg | 10| 1 DIN EN ISO 11885
Quecksalber (Hg) mglkg <0,05 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Zink (2n) ~mgkg | 42| | 2 | IDINENISO11885
K@iﬁqpﬂ;s}fsj@f@ C10-C40 (GC) ) m@gﬁ N 4500 N 50 | DIN ISO 16703/DIN EN 14039
Jﬁaphthalm ) o ifngli(g P ~<0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Acenaphthylen |mgkg . <0,05| | 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthen  mgkg | <005 | 005 _  Merkblatt LUANRWNr.1
Fluoren  ~ ~~~~~ mgkg = <0056/ | 005 = [Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren mg'kg 0,21 0.05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen ~~ |mghkg | <0,05| 005 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
F!uoranthen . mgkg | 043 005 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren  Imgkg | o040 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
’Benzo(a)anmracen malkg 0,07 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen  |mgkg | ~ <0,05] 0,05 __|Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
'Benzo(b)ﬂuoranthen_ B imghkg | ~ <005f | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren . imghkg | . <0,05] ... 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen ~ 'mgkg | <005 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghjperylen _ mgkg | <0,05| | 005 | [Merkblatt LUANRW Nr.1
Indeno(1,23-cajpyren  _ mghkg | <006 | 005 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) - imghkg | o5 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
PCB (26) , mgkg | <001 | 001 [ISO 10382/DIN EN 15308
.s‘:g“i;:"* :
65 (omas,
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
— AGROLABRB L ahor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532  Analysennr. 259141
Kunden-Probenbezeichnung Ofenhalle Mauerziegelei Kern RKS174
Einheit Ergebnis Besl -Gr. Methode
PCB(52) imghkg | - <0,01 | 001 | [ISO10382/DINEN 15308 |
PCB (101) mg/kg \ <0,01 0,01 | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (138) ~ |mgkg l ~ <0,01] | o0t | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB PCB (153) -  |mgkg | <001 | 001 | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB 3(180) - {ma/kg ' - <0,01| | 00 01 | |1S0 10382/DIN EN 15308
PCB-Sump;g‘  Imglkg 5 nb., | ~ |1SO 10382/DIN EN 15308
Eluat - - - ity . - - = EPIEC N RS L= - = - i
Eluaterstellung ] T .| |DIN3satas4
pH-Wert N R oom7e] | 0 | |DIN38B404-C5 |
elektrische Leitf4higkeit pS/cm 1370 | 10 DIN EN 27888 i
iChiorid (CH) mg/l <1,0 i 1 . analog DIN EN ISO 15682-D31 |
' T Tman T T | S f o (Cmﬂ ca:17gm 38405-D5,
: ulfat (SO4) mg/l 3.9 ! 1 i QR b 17;9
Phenolindex mg/l <0,01 | o001 | DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) |mg/i ‘ <0,005 | | 0005 | |DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Blei®) _ |mgh | <0005 | 0005 | |[DINEN SO 17294-2 (E29)
Cadmium Cd) mg/l _ <0,0005 | o ‘ 0,0005 e ~ |DINENISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) o lmgh 0,007 | 0005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
?fgpfi (Cu) |mgn _: _  <0,005 | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Nickel(N)  mgh |  <0,005/ | 0005 | ~ [DINENISO 172942 (E29)
Quecksilber (Hg) mg/t ‘\ <0,0002 0,0002 i DIN EN 1483-E124
Zink(Zn) mgh | <0,03 003 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Erlauterung: Das Zeichen "<" odern b in der Spalte Ergebms bedemet der betraﬂ‘ende Stoff ist bei nebens!ehander Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.
Die Analysenwerte der Feststo meter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
Erfduterung: Substanz: OS= alsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Labor Ja zoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

. AGROLARB Labor GmhH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax; +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259142
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Schmiede Schornstein Ziegel
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
lAnalyse in der Gesamtfraktion | | | <keine Angabe> |
Backenbrecher - | Backenbrecher
Trockensubstanz % | * 996 | 04 DIN ISO 11465/DIN EN 14346
EOX  |mglkg <0 | 1 | |DIN38414-817 ]
Kénigswasseraufschlull DIN EN 13657
Arsen (As) ) Imghg | <20 | 2 |  |DINENISO 11885
Blei (Pb) Imghg I DINEN'ISO 11885
Cadmium (Cd) _Imgkg | g, GO | 02 | |DINENISO11885 |
Chrom (Cr) Imgkg | N DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) ~ mgkg | 43 | 1 | 'DINENISO 11885
Nickel (Ni) , - mgkg | 34| 11 _ DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mglkg <0,05 | 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) mg/kg 12 |2 | [DINENISO 11885 N
Kohlenwasserstoffe C10-C40(GC)  mghkg | 67, 80 | | DIN ISO 16703/DIN EN 14039
Naphrhaim - ~ |mgkg | . <0,05 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen  mgkg | <005 | 005 | [Merkblatt LUANRW Nr.1
Acenaphthen  imghkg | = <005 005 |  |Merkblatt LUANRWNr.1 |
Fworenm " imgkg | <005 | 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Phenanthren mghg | <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracen |mglkg <005/ | 005 ~ |Merkblatt LUANRW Nr.1
Fluoranthen  |mghkg | ~ <D0,05 [ 005 | Merkbiatt LUA NRW Nr.1
Pyren  |mgkg |  <0,05 1 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 | 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen 7 ~ |mgkg | <0,05| ;005 |  [Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(b)fluoranthen  |mghkg |  <0,05| 005 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren  mghkg | <005 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
beenz{ah).aﬁfz@s:en _|mgkg | <005 005 | Merkbiatt LUA NRW Nr.1_
Benzo(ghi)perylen mgkg | <005 | 005 ! | Merkblatt LUA NRW Nr.1
ndeno(i23copyon mgkg | <0,05] 005 | |Merkblatt LUANRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA) Imghkg | _nb.| | __Merkblatt LUANRW Nr.1
PCB (28) . _ mgkg | <001 | 001 | |1SO 10382/DIN EN 15308
A
1 DAkSS
B T Mbedinetungsstelie
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532 Analysennr, 259142
Kunden-Probenbezeichnung Schmiede Schornstein Ziegel
Einheit Ergebnis Best.-Gr Methode
PCcB(52 Imgkg | <001 | 001 ISO 10382/DIN EN 15308 |
lpcB (101) mg/kg 5 <0,01 | 001 ISO 10382/DIN EN 15308
PCB(138) ~ mgkg <001 | 001 ]IS0 10382/DIN EN 15308
PCB (153) Imghkg | <001 | 001 | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (180) Imglkg T+ <001/ | 001 | 1SO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe mghg  nbg ' ~ [1SO 10382/DIN EN 1530 15308 |
Elatersteung [ [ | [ ] |DIN38414-54 |
pH-Wert N e85 | o |oNssaacs
elektrische Leitfahigkeit 'uS/icm | 205 10 DIN EN 27888
Chlorid (CI) |mgh ! 11 1 analog DIN EN 1SO 15682-D31
R — | | ] SRR (CFA).BR C_179
ﬁulfat (S04) mg/l | 50 1 ‘ in Anishnung an DIN 38405-D5,
BR_C_179 :
Phenolindex img/l i <0,01 0,01 DIN EN 1SO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) mgh ~<0,005 | 0,005 (DINEN SO 17294-2 (E29)
Blei(Pb) mg/l  <0,005; | 0005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
_adml_um(Cd) mgh | - <0,0005 ~ 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) ) Cmgh | <0,005 . 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Kupfer (Cu) imgh | <0,005] 0,005 DIN EN SO 17294-2 (E29) |
Nickel (N)) mgh ~ <0,005| 0,005 DINEN ISO 172942 (E29) |
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 | 0,0002 DIN EN 1483-E12-4 |
Zink (Zn) mgh <0,03] | 003 ~ |DINENISO 172042 (E29) |

Erlduterung: Das Zeichen "<” oder n. b in der Spalte Ergebms bedeutet der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht

quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststo)
Originalsubstanz.
Erféuterung: Substanz: OS=

AGROLAB Labor Ja
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

inalsubstanz, TS=Trockensubstanz

zoso, Tel. 08765/93996-61

rameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

")
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmhH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (0B765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL

Datum 24,06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259143
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Gipswische Gang Betonkern
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff = R L , N -
Analyse in der Gesamtfraktion ‘ ' <keine Angabe> |
Backenbrecher Backenbrecher i
Trockensubstanz % | * 943, | 04 | |DINISO 11465/DIN EN 14346 |
EOX  Imgkg | <0 | t | |DIN3B4t4St7
Konigswasseraufschiufl i DIN EN 13657
Arsen(As)  mgkg | 48 | 2 [DINENISO{1885
BeiP)  |mgkg | <4 T4 DINEN SO 11885
Cadmum(Cd) ~  mgkg |03 | 02 DINENISO 11885
Chom(Cn  mgkg | 8 1 | |DINENISO 11885
Kupfer(Cu) ~~~ mgkg 84 | 1 DINENISO 11885
Nickel (Ni) ~ |mgkg | 93 [ 1 DINENISO 11885
Quecksilber (Ha) ma/kg <0,05 0,05 DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn)  mgkg o 19 2 1 DIN EN ISO 11885
I<_ohlenwasser§l_gf_f9_q1ﬂg-9{0 !(}C) ] ,EQLKQ, . 4700, i _5_0 ) ) DIN ISO 16703/DIN EN 14039
Naphthalin ~~ |mgkg | 36" 1.5 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen  |mghg | <50 175 | Merkblatt LUANRW Nr.1
Acenaphthen mghkg | 13" 5 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren  mghkg [ |- id SN N - R _|Merkblatt LUA NRW Nr.1
‘Phenanthren mg/kg 210" 5 Merkblatt LUA NRW Nr.1
AWnthracen ~ mghkg | 44" & Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen | mghkg | 160" L5 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren - mgkg | 130™] 15 Merkblatt LUA NRW Nr.1
\Benzo(a)anthracen mg/kg 70" [ . B Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen _Imghg [ e | 5 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(b)fuoranthen  |mghg | 3™ | 5 _ [Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen malkg 22" | 5 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren . mgkg | 3™ | 5 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen ~ |mglkg | - <5,0" 5 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghjperylen  mgkg | 16| T & Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren _ mgkg | 14" .5 Merkblatt LUA NRW Nr.1
PAK-Summe (nach EPA)  mghkg | - _862] - Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
PCB (28) imghkg | <001 | 001 | |150 10362/DIN EN 15308 |
bt (DS
e T Abredinenagureile
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
AGROLARB Labor GmhbhH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532 Analysennr. 259143
Kunden-Probenbezeichnung Gipswische Gang Betonkern
7 7 Einheit Ergebnis _ Best.-Gr. Methode )
PcB(2)  mgkg | o02| [ 001 |  [ISO10382/DINEN 15308 1|
PCB (101) mg/kg | 0,03 0,01 | 1ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (138) _ _ ~ |mglkg i 0,02] | 001 | ~[I1SO 10382/DIN EN 15308 |
PCB 3 (153) mg/kg | 0,02} . 001 1180 10382/DIN EN 15308 1
PCB (180) , imghkg | _<0,01 | 001 _ |1SO 10382/DIN EN 15308 |
PCB-Summe mghkg | 0,090 L i SO 10382/DIN EN 15308 |
Ewaterstelung [ [ [ | | |DIN38414-54
HWet [ 1 " 1040 | 0o |DIN3B404-C5 |
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 134 10 DIN EN 27888
Chlorid (Cl) mg/l 1,9 1 analog DIN EN ISO 15682-D31
b S S R e _|(CFA),BR C 179 =
Su|fat (S04) mg][ 13 1 in Anfehnung an DIN 38405-D5,
L | BR_C 179
Phenolindex Img/l <0,01 | 0,01 DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) _ mgh | <0005, 0,005 | DINENISO 17294-2(E29) |
B_"?_'_(Pb______ _ . jmgh | <0005 0005 | DIN EN ISO 17294-2(E29) |
pﬂnm (Cd) mgh | ~ <0,0005 | 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr) ] o mgh ' <0,005 | 0,005 | |DINENISO 17294-2 (E29)
Kupfer (Cu) mgh _<0,005 | 0005 | _|DIN EN 150 17264-2 (E29)
Nickel (Ni) |mg/l g ~ <0,005| | 0,005 | DIN EN ISO 17204-2 (E29)
Quecksilber (Hg) mg/l | <0,0002 | 10,0002 | DIN EN 1483-E12-4 !
Zink (Zn) _ Tmgl | ~<0,03 | 003 | DIN EN ISO 172942 (E29)
hb) Die Nachwers-/Bestrmmungsgrenze musste erhtht werden d& eine hohe Belastung emzelner Anal}d‘en eine Vermessung in der fir die
angegebenen Grenzen notwendigen unverdiinnten Analyse nicht erlaubte.
Erlduterung: Das Zeichen “<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.
Die Analysenwerte der Festst rameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
Erfiuterung: Substanz: OS=0gginalsubstanz, TS=Trockensubstanz
AGROLAB Labor Jah Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung
AT,
T (( DAKKS
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AGROLAB J’

Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30

34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259144
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihiacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Halle Pressen+Beladung Ziegel+Putz
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff e -
Analyse in der Gesamtfraktion { <keine Angabe>
Backenbrecher 1 {|7 T 1 | Backenbrecher i
Trocken:syggggzw - % ’ ® 99 5!_ 01 - ~|DIN ISO 11465/DIN EN 14346
EOX  mghg <0 | 1 |DIN38414-S17_
Konigswasseraufschiufl | \ DIN EN 13657
Arsen(As) mgkg | 90 | 2 | |DINENISO 11885
BeiPy) ~~~~ mgkg | <4 | 4 T ____|DINENISO 11885 i
Cadmium(Cd) ~ ~~~ mgkg | 02 | 02 | |DINENISO11885 |
Chrom(Cr) o mgkg ' 25, | 1 | DINENISO 11885 :
Kupfer (Cu) 7  |mghkg | 81 | 1 | DIN EN ISO 11885 1
Nickel (Ni) mgkg 43 1 | DINENISO11885 |
Quecksilber (Hg) mgkg | <0,05 0,05 | IDIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) Imgkg . 23] 2 | |DINENISO 11885
KohlenwasserstoffeC10-C40 GC) |mgkg | <50 | 80 | DIN ISO 16703/DIN EN 14039
WNaphthain ~~ Imgkg | = <0,05 7 0,05 ~ |Merkblatt LUA NRW Nr.1
mCenaphthy!en - |mgkg ~ <0,05 o 0,05 ~ |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphrhen T Imgkg | <0,08 ) 0,05 ~ [Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren . |mgkg | <005 = 0.05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Anthracgq__ ] . |mghkg | <005, | 005 | _Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoranthen mgkg | <005 | 005 [Merkblatf LUANRW Nr.1
Px_reg_n -  |mghkg | <0,05| 0,05 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
'Benzo(a)anthracen mglkg <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
{Chrysen . |mgkg | <005 005 |  [Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(b)fluoranthen ~ |mgkg |  <0,05 | 00 - Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
BenzofeJoyren  mgkg | <005 | 005 | [Merkblatt LUANRW Nr.1 |
gpenz(ah)anthracen |mgkg | <0,05 005 | Merkblaft LUA NRW Nr.1 |
Benzo(gh)perylen ~ |mgkg |  <0,05| | 005 | __|Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Indeno{123—cd)pyren o mghkg | ~ <0,05| 1 005 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
PAK-Summe (nach EPA) mgkg  nb.|  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
PCB(28) . Imgkg | <001| [ 001 | [ISO10382/DIN EN 15308
AT
o (s,
Pkt Alkt ednérungsitelie
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, B4079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 2 von 2

Auftragsnr. 702532 Analysennr. 259144
Kunden-Probenbezeichnung Halle Pressen+Beladung Ziegel+Putz

i B Einheit Ergebms Besl Gr Methode

PCB (52) mgkg 4 <0,01] | 001 | |1SO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (101) !mglk_g_ | <0,01 | T 0,01 | ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (138) Imghkg _<0,01 J 001 | ISO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (153) Imghkg | <0,01 . 001 | 1SO 10382/DIN EN 15308 |
PCB (180) Imgkg | <0,01 | 001 |10 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe imghkg | ___nb.. " 11SO 10382/DIN EN 15308 |
E}uat S A b i S—— - ——— e —— -
Euaterstelung | | d_ 1 _DIN38414-84
pH -Wert e ] L L 10,43 0 _j_ ~ |DIN38404-C5
elektrische Leitfahigkeit pUS/cm 845 10 ! DIN EN 27888

Chlorid (CI | 1 I analog DIN EN ISO 15682-D31
_T_E) . ’“j” _3f__ 1 (CFA), BR_C_179 |
fSulfat (SO4) mgl/l 360 | 1 | iBn Flz\nﬁ%nganﬂm 38405-D5, |
x | | '
Phenolindex mgfl <0,01 0,01 | DIN EN I1SO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As)  mgi <0,005 | 0,005 | DINEN SO 172642 (E29)
Blei(Pb) Cmgh | <0,005 | 0005 | DINEN ISO 17294-2 (E29) |
Cadmlqu) e gmgh | <0,0005 | 00005 _IDINENSO 17284-2 (E29)
Chro_m_(CQ o ,___“_E@_mﬂ’f 0,026 - 0,005 | _|DIN EN SO 17294-2 (E29) J
KEEﬁ?L(PU) mg/l 0,005 0005 :DINEN IS0 17294-2 (E29) |
Nlckel (IXILW mg.l L _<0,005 | _Q,‘O_QLSML ] ED!N EN ISO 17294-2 (E29) ﬂi
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 | 0,0002 DIN EN 1483-E12-4 |
Zink (Zn) man T <0,03 0,03 DIN EN 1SO 172042 (E29) |
Erlduterung: Das Zemhen "< odern, b in der Spafte Ergabnis bedeMet der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststgfiparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.
Eriduterung: Substanz: OS=

inafsubstanz, TS=Trockensubstanz
AGROLAB Labor Ja
jan.vizoso@agrolablde
Kundenbetreuung

izoso, Tel. 08765/93996-61

ey
R
s

Racim

i
N

=
Eépvig Ammn«wm
OPL14289-01.00



AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
—AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL

Datum 24.06.2011

Kundennr. 1110004059

Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259145
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Beladung Zugstein

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff e e e oo
Analyse in der Gesamtfraktion ' ] i | <keine Angabe>
Backenbrecher ] B N 1 |Backenbrecher
B@@M ) ] % 7;7 o 1000, | 0,1 i DIN ISO 11465/DIN EN 14346
EOX o Bl L O N, - || N T T _IDIN 38414-S17
Kdénigswasseraufschluly | ! |DIN EN 13657
Arsen (As) . |mghkg | <20/, | 2 |  |DINENISO11885
BeiP)  mgkg | <4 | 4 | "DINENISO11885
Cadmlum (Cd) . Imgkg | <02 | 02 | DIN EN 1SO 11885
Chrom(Cr) — . 4 B DINEN1SO 11885
Kupfer©@uw) mgkg | 36/ | 1 | |DINENISO 11885 )
Nlckel @L___  |mglkg o 8,8 e ~_|DIN ENISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 |DIN EN 1483-E12-4
Zink (Zn) /mgkg | 12 | 2 | |DINENISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)  |mglkg <50, | 50 | |DINISO 16703/DIN EN 14039
NEMJL, . |Imghkg | <0,05 o 005 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Mp_mgylen . |mglkg . <0,05 0,05 o Merkblatt LUA NRW Nr.1
4_@@3@@@@ ) . mghkg | <005/ | 005 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren . |mgkg | <005 | 005 | Merkblatt LUANRW Nr.1
Phenanthren mg/kg <0,05 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
,l_l_{@@g_e_r_r ] _imglkg | <005, | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoran!hen o _/mgkg I <005 | 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
Pyren - . mghkg | <0,05 1 005 |  |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1
iggryggi B _ imghkg | <005/ | 005 |  |Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(_)ﬂuoranthen _ imghkg | <0,05| 1 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)ﬂuoranthen mg/kg <0,05 0,05 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren B imghkg | . <0,05] . 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Dibenz(ah)anthracen mghkg | <0,05 | 005 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghr)peryien  mgkg | <0065/ | 005 _ Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Jndena(123-cd)pyren ) mghkg | <005 | 005 | Merkblatt LUANRW Nr.1 |
PAK-Summe (nach EPA) mgkg mb) | | [Merkbiatt LUANRW Nr.1 |
pPcB(28)  |mgkg | <0,01| | 001 | |ISO 10382/DIN EN 15308 |
o ( DAk
VT .- Devische
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
AGROLARB Labor GmhH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germarny
Fax: +49 (08765) 93996-28
Datum 24.06.2011
Kundennr, 1110004059
Seite 2 von 2
Auftragsnr, 702532 Analysennr. 259145
Kunden-Probenbezeichnung Beladung Zugstein
Einheit Ergebnis Besl.-Gr. Methode
PCB (52) ~imgkg | 0,01 . 001 _1SO 10382/DIN EN 15308
PCB (101) Img/kg <0,01 {001 1ISO 10382/DIN EN 15308
pPCcB(138)  mgkg | <001] [ 001 | ISO 10382/DIN EN 15308
PcB(153)  mghg | <001 | 001 | ISO 10382/DIN EN 15308
pcB(180)  imgkg | <001 0,01 _‘7 ~ |1SO 10382/DIN EN 15308
PCB-Summe |mgkg |  nb.| | |1sO 10382/DIN EN 15308
Eluaterstellung SR N AN N |DIN 38414-84 ]
pH-Wert . 3,85 b0 DIN 38404-C5
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 101 10 DIN EN 27888
(Chiorid (CI) mgll | <1,0 1 ' analog DIN EN ISO 15682-D31
b g oy e _ A L I S S (CFA),BR C_179 |
Sulfat (SO4) mgfl 59 1 g\ ;naw;%ng an DIN 38405-D5,
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 | DIN EN 1SO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) |mgi , <0,005 10,005 [DINENTSO 17294-2 (E29) |
Blei(Pb) mg | <0,005 | 0005 [DINENISO 17294-2 (€29) |
Cadmium (Cd) mgh <0,0005 . 0.0005 _DINEN ISO 17284-2 (E29)
Chrom (Cr) omgh <0,005 0,005 DINEN ISO 17294-2 (E20) |
Kupfer (Cu) _ mg/i |l 0,005 0,005 DINENISO 17204-2(E29) |
Nickel (N)) mgh | <0005 0,005 _|DINEN SO 17294-2 (E29) |
Quecksilber (Hg) mg/| <0,0002 0,0002 DIN EN 1483-E12-4 1
Zink(zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 (E29) |

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht

quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststol
Originalsubstanz.
Erluterung: Substanz: OS=

.’{ inalsubstanz, TS=Trockensubstanz
AGROLAB Labor Jany
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

zoso, Tel. 08765/93996-61

grameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
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AGROLAB

Laborgruppe
www.agrolab.de
AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
AGROLAB Labor Dr-Pauling-5Sir.3, 84079 Bruckberg
HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Seite 1 von 2
PRUFBERICHT
Auftragsnr. 702532
Analysennr. 259860
Auftrag 2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk / 57292
Probeneingang 20.06.2011
Probenahme ohne Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Ofen 2 oben Brennzone
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff o o _
/Analyse in der Gesamtfraktion ! [ ‘ <keine Angabe> |
Backenbrecher ) R S L Backenbrecher o
Trockensubstanz % 915 T 0 | DIN ISO 11465/DIN EN 14346
EOX (mg/kg <4,0™ 4 | DIN 38414-517
E@ig_ﬁwwwuﬂ,., v [DINEN13§7
Arsen (As) NN . SN R | R A DINENISO 11885 |
Blei (Pb) \mg/kg ) 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ~ |mglkg <02] | 02 |  [DINENISO11885
Chrom (Cr) - mgkg | 430 T4 1 ~ [DINEN 1SO 11885
Kgpf_er_(gy) o o imglkg | 9 1 | |DINENISO 11885
Nickel (Ni) . Imgkg 94 1 ﬂ'_ DINENISO 11885
Quecksilber (Hg) ~ |mghkg | <005, | 005 DIN EN 1483-E124
Zink (Zn) ~ mgxg | a2 2T DINENISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN ISO 16703/DIN EN 14039
Naphthalin ——— |mgkg |  <0,10™ , 01 | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Acenaphthylen  mgkg | <00% | 01 Merkblatt LUA NRW Nr.1
ﬁcenaphtf@gw_ ' imghkg | <010™ | 01 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Fluoren ] imgkg | M | |01 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Phenanthren i _imghkg | _<0,10" 01 Merkblatt LUA NRW Nr.1
'Am - mgkg | <0,10™ | 01 Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
Fluoranthen mg/kg <0,10" j 0,1 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Pyren ~ Imgkg . <00™] | 01 | Merkblatt LUANRW Nr.1
Benzo(s)anthracen  |mglkg <040 101 | | Merkblatt LUA NRW Nr.1
Chrysen o Imghg | <0q0™ | 01 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(b)fluoranthen :mg/kg <0,10" 0.1 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(k)fluoranthen mghkg | <040" |01 _ |Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(a)pyren mghkg | <0,10™| 01 [ Merkblatt LUANRW Nr.1 |
Dibenz(ah)anthracen imglkg | <0,10" 0,1 Merkblatt LUA NRW Nr.1
Benzo(ghjperylen . mgkg . <040™ | 01 _ Merkblatt LUANRW Nr.1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mghkg | <010™ | 01 | |Merkblatt LUANRW Nr.1 |
PAK-Summe (nach EPA) mglkg_r ~_npb| | |Merkblatt LUA NRW Nr.1 |
pPcB(28) imghkg <001 | 001 | !ISO 10382/DIN EN 15308 |
) 2
RSl
Ry ((_Dﬂkks



AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAR | abor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (0B765) 93996-28

Datum 24.06.2011

Kundennr. 1110004059

Seite 2 von 2
Auftragsnr. 702532  Analysennr, 259860
Kunden-Probenbezeichnung Ofen 2 oben Brennzone
- Einheit ) WErgebnis ____BE!.-G_r: Methodg S
PCB (52) mgkg | <0,01] 1001 /IS0 10382/DIN EN 15308
PCB (101) imgkg | <0,01. 0,01 | ISO 10382/DIN EN 15308
PCB (138) o mghkg | <001 | o001 | _|1SO 10382/DIN EN 15308
PcB(153)  Imgkg | <001 | 001 [ISO10382/DINEN 15308 |
PCB(180)  mghkg | <001, | 001 | [ISO10382/DIN EN 15308
PCB-Summe ~|mgkg n.b N | _|1SO 10382/DIN EN 15308
Eat e o
Elugterstelung | | S S _|DIN 38414-S4
pH-Wert e i . 78, | 0 | |DIN38404-C5
elekirische Leitfahigkeit WSfem | 2600 10 | DIN EN 27888 ,
Chilori | alog DIN EN ISO 15682-D31 |
prodih o sy L R ]

e i[Sutfat (SO4) mg/l ‘ 480 1 g F.:ﬂée?;l‘;l.lgng an DIN 38405-D5,

Phenolindex mg/| <0,01 [ 0,01 DIN EN ISO 14402/DIN 38409 H16
Arsen (As) I <0,005 | 0005 | |DINEN ISO 17204-2 (E29) |
Blei (Pb) mgh o <0,005] | 0005 | OINEN1SO 17204-2 (E29) |
Cadmium (Cd) _mgh L <0,0005 4.0,0005 _DINEN ISO 17294-2 (E29) |
Chrom (Cr) - . .mgh 055 0005 \DIN EN IS0 17294-2 (E29)
Kupfer (Cu) . mgh _<0,005| . 0,005 __|DINENISO 17294-2 (E29) j‘
i:{igﬁgl_(‘ﬂi)____ . mgn | <0005, 0005 | ~ |DINENISO17294-2 (E29)
Quecksilber (Hg) mag/l <0,0002 0,0002 DIN EN 1483-E12-4 w
Zink (Zn) mg/l <0,03] 003 |  |DINENISO17204-2(E29) |

pm) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da zur Extraktion und Analyse nur eine geringe Proberimenge vorlag.
hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da eine hohe Belastung einzeiner Analyten eine Vermessung in der fir die
angegebenen Grenzen notwendigen unverdiinnten Analyse nicht erfaubte.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spatte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
Erlduterung: Substanz: OS=Origihalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AGROLAB Labor Jan Yjzeso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

oy, o
ik ([ DAKKS
AR M. Dewtiche
#t i a Alkteditiarunguirelis

D PL 147200100



4

Anhang 4

Analysenergebnisse Bauwerksproben auf primare
Gebaudeschadstoffe
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30
34233 FULDATAL

Datum 24,06.2011
Kundennr. 1110004059
Auftragsnr. 702532
Seite 1

PRUFBERICHT

2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr, Munk

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei Ubersenden wir Ihnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben.

Dieser Prifbericht mit der Auftragsnummer 702532 enthélt die Analyse(n) 259119 - 259122, 259125, 259128 -
259129, 259137 - 259445, 259860.

Mit freundlichen Gri

Vizoso, Tel. 08765/93996-61
b.de

AGROLAB Labor
jan.vizoso@agr
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 20.06.11
Ende der Priifungen: 24.06.11

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieSlich auf die Priifgegenstinde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibiftétsprifung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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— AGROLAB Labor GmbH

AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

<

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Auftrag 702528

Seite 6 von 10

Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung
259091 ohne Angabe 13-1
259092 ohne Angabe 14-1
259083 ohne Angabe 3 Halle Produktion Bodenplatte Betonkern mit Fuge
259095 ohne Angabe Pausenraum Pressen Ddmmmaterial
259096 chne Angabe Ofen 1 Gang Sauerkrautplatte

Einheit 259091 259092 259093 259095 259096

13-1 144 - 3 H?Il: P:ogulsﬂon Paunnr-_um Pr-‘u:: . OJfon 1‘7(?mg

Materialprobe
Kanzerogenitétsindex Ki = = - 22,0 « -~
KMF - - - Glaswolle « =
WHO Fasem == - — nachgewiesens -
Asbest -— - — — nicht nachweisbar,
Asbestart
Asbest Amphibol % (m/m) - = s = <1+
Asbest Chrysotil % (m/m) == - - = <1
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion +4+ ++ ++ - =
Backenbrecher - - ++ - -
Trockensubstanz % 91,2 » 86,2 « 83,1 « - -
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)  mg/kg 950 <50 2 = =
Naphthalin mg/kg - - <0,05 - -
Acenaphthylen mg/kg = = <0,05 == =
Acenaphthen mg/kg - - <0,05 - ==
Fluoren mg/kg - i <0,05 = -
Phenanthren mg/kg - - <0,05 = =
Anthracen mg'kg == - <0,05 - -
Fluoranthen mg/kg — = 0,07 = =
Pyren mglkg = == 0,07 - -
Benzo(a)anthracen mg/kg 2= = <0,05 = ==
Chrysen ma/kg - - <0,05 - -
Benzo(b)fiuoranthen mg’kg s = <0,05 = =
Benzo(k)fluoranthen mg/kg - - <0,05 = =
Benzo(a)pyren mg/kg = - <0,05 - -
Dibenz(ah)anthracen mag/kg e = <0,05 = &=
Benzo(ghi)perylen mg/kg s - <0,05 - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg - = <0,05 = -
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg - - 0,14 = =

&, A
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AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Auftrag 702528 Seite 7 von 10
f Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung
? 259097 ohne Angabe Ofenhalle Mauerziegel Verkleidung Eternit
{ 259100 chne Angabe Warmhalter (Aluumanterit) Ddmmmaterial
259105 chne Angabe Trockraum DZ Umluft Ddmmmaterial
259106 ohne Angabe Trockenraum HZ Ofenwand Faserplatte
‘ 259107 ohne Angabe Dampfkessel Verkleidung (Gipsmansch.)
Einheit 259097 259100 259105 259106 259107
Ofenhalle Mauerziegel Warmhalter Trockraum DZ Umluft Trockenraum HZ Dampfkessel
Verkleidung Etemnit (Aluumanterit) Dammn Dimmmaterial Ofenwand Faserplatte ferkleidung (Gipsmans

Materialprobe

Kanzerogenitatsindex Kl - 21,0 « 22,0 » e =
KMF = Glaswolle +  Glaswolle + C 2
WHO Fasern -- nachgewlesen. nachgewiesenas - -
Asbest positiv -~ nicht nachweisbar,, positiv «  nicht nachwaisbar,
Asbestart

Asbest Amphibol % (m/m) <]« == <{ » ca. 15-40 « <1 »
Asbest Chrysotil % (m/m) ca. 10 » - <1+  ca 1540 « <1«
Feststoff

Analyse in der Gesamtiraktion — i i . —
Backenbrecher - - - - -
Trockensubstanz % - - s s i
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg - - - - -
Naphthalin ma/kg e - - . e
Acenaphlhylen mglkg - - - - —
Acenaphthen mg/kg - - - e s
Fluoren mglkg - -- - - -
Phenanthren mg/kg - - - - -
Anthracen mg/kg - - = e .
Fluoranthen mglkg — — - — .
Pyren mg’kg - 2 s o -
Benzo(a)anthracen mg/kg - - — e -
Chrysen mg/kg - s oo oy _
Benzo(b)fluoranthen mg/kg - @ i — _
Benzo(k)fluoranthen mg/kg - - - - —
Benzo(a)pyren mg/kg = - - - -
Dibenz(ah)anthracen mg/kg . - - — -
Benzo(ghi)perylen mglkg - - - - o
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg - s e - e
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg - - = - ~ |

’1 (( DA k{iﬁi the

Akkreditieringsstelle
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AGROLAR Labor GmbH

AGROLAB
Laborgruppe

www.agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84078 Bruckberg, Germany

Fax: +48 (08765) 93996-28

Auftrag 702528

Seite 8 von 10

Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung l
259109 ohne Angabe Trockenraum DZ Tur D&mmmaterial
259110 ohne Angabe Motorenhalle Asphaltfliese
259111 ohne Angabe Warmhalter Dichtung (Gewebe)
259112 ohne Angabe Beladung 1 Dammmaterial
259113 ohne Angabe Asphaltoberfliche | Asphalt
Einheit 259109 259110 259111 259112 259113
Trockenraum DZ Tiir Motorenhalle Warmhalter Dichtung Beladung 1 Asphaltoberfliche |
Dammmaterial Asphaltfliese {Gewabe) Dimmmaterial Asphalt
Materialprobe
Kanzerogenitétsindex KI 23,0 + - - 18,0 » -
KMF Glaswolle « = = Glaswolle « =
WHO Fasern nachgewiesen - -- nachgewliesens -
Ashest - nicht nachweisbar,  nicht nachweisbar, - -
Asbestart
Asbest Amphibol % (m/m) == <1 = <1+ =5 =
Asbest Chrysotil % (m/m) e <1 » <f - -
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion - ++ - - -+
Backenbrecher - ++ - . ==
Trockensubstanz % = 99,2 = - 99,8 «
Kohlenwassersloffe C10-C40 (GC) mg/kg = - = == ==
| Naphthalin markg - 260" - - 0,31
| Acenaphthylen mglkg - <50" - - <0,05
Acenaphthen mg/kg = <50"‘] = = 0,16
Fluoren mg/kg - 51" - - 0,30
Phenanthren mglkg - 1100") = = 2,7
Anthracen mg/kg &= 230" 2 - 0,48
Fluoranthen malkg - 810" . - 2,3
Pyren mg/kg - 620" Ha 2 1,4
Benzo(a)anthracen malkg - 400", - - 1,0
Chrysen mgfkg - 290" - - 0,79
Benzo(b)fluoranthen mgrkg - 160" - - 0,52
Benzo(k)fluoranthen mglkg - 110% = - 0,39
Benzo(a)pyren mg/kg &= 180" i £ 0,68
Dibenz(ah)anthracen mg/kg - <50"‘] - - <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg == 73"3 == = 0,77
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg & 75" - -- 0,30
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg e 4359 == = 121

Abrediteningssielie
D-PL- 142800100
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Laborgruppe

www.agrolab.de

— AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str, 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Auftrag 702528 Seite 9 von 10
Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung
259114 ohne Angabe Asphalloberflache I Asphailt
259116 ohne Angabe 12-1-1
Einheit 259114 259116
Asphaltobaerfiicha (i 1241
Asphalt
Materialprobe
Kanzerogenitétsindex Kl - -
KMF = &=
WHO Fasern - -
| Asbest == =
Asbestart
Asbest Amphibaol % (m/m) == =
Asbest Chrysotil % (m/m) - -
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion ++ ++
Backenbrecher = ==
Trockensubstanz Y% 99,8 « 95,7 «
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg - 390
Naphthalin mg/kg 0,73 -
Acenaphthylen mg/kg <0,05 -
Acenaphthen mg/kg 0,24 =
Fluoren mg/kg 0,19 -
Phenanthren mg/kg 55 =
Anthracen mg/kg 0,46 -
Fluoranthen mg’kg 11" ==
Pyren mg/kg 9,9" -
Benzo(a)anthracen mg/kg 3,3 -
Chrysen mg/kg 3,6 ==
Benzo(b)fluoranthen ma/kg 2,3 -
Benzo(k)fluoranthen mgrkg 1,3 =
Benzo(a)pyren ma/kg 1,9 -
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,28 -
Benzo(ghi)perylen mg/kg 1,1 =2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg 0,93 -
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 42,7 =
Erliuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spatte Ergebnis bedeutel, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhdht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der fiir die angegebenen
Grenzen notwendigen unverdlnnten Analyse nicht erlaubte.

* Die so gekennzeichneten Analysenwerte beziehen sich auf die Originalsubstanz , bei allen anderen Parametern auf die Trockensubstanz.

WHO-Fasern - lungengangige Fasern:

Fasern mit einer Lénge Uber 5 Mikrometer, einem Durchmesser kleiner als 3 Mikrometer und einem Lange /
Durchmesser-Verhaltnis von Uber 3/ 1.

Asbesthaltige Materialien diirfen nur von zugelassenen Fachfirmen (nach TRGS 519) entsorgt werden.

(s,
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Auftrag 702528 Seite 10 von 10

Die KI-Bestimmung erfolgt standardlos.

Einstufung von KMF (WHO-Fasern) nach GefStoffV. auf Grundlage des KI-Wertes gemél TRGS 905
Kategorie 2: KI-Wert <= 30 Einstufung als krebserzeugend

Kategorie 3: 30 < KI-Wert < 40 Einstufung als Verdacht auf krebserzeugendes Potential

KI-Wert >= 40 nicht krebserzeugend

Bei Demontage und Entsorgung sind die Vorgaben der TRGS 521 zu beachten

Beginn der Priifungen: 20.06.11
Ende der Priifungen: 24.06.

i ausschlielich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur

Die Priifergebnisse beziehe
eise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung st nicht zuldssig.

bedingt mdglich. Die auszu

AGROLAB Labor Jafi'\Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolap.de

Kundenbetreuung

Methodenliste

Feststoff
Backenbrecher: Backenbrecher

DIN 1SO 11465/DIN EN 14346: Trockensubstanz

DIN ISO 16703/DIN EN 14039: Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Hausmethode: Kanzerogenitétsindex Kl

<keine Angabe>; Analyse in der Gesamtfraktion

Merkblatt LUA NRW Nr.1: PAK-Summe (nach EPA)

VDI 3866, BIL.5 (05/03), REM/EDXA: KMF Asbest Asbest Amphibol Asbest Chrysotil

VDI 3866, BL.5 (05/03), REM/EDXA: WHO Fasern

Dewutsene

(( DAKKS

Akkreditlarungistelie
DPL-14285-01 00
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AGROLAB
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www.agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

AGROLAB Labor Dr-Pauling-Sir.3, 84079 Bruckberg

HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
NIEDERVELLMARSCHE STR. 30

34233 FULDATAL
Datum 24.06.2011
Kundennr. 1110004059
Auftragsnr. 702532
Seite 1
PRUFBERICHT

2110608 Wienerberger GmbH,Miihlacker,Herr Dr. Munk

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei {ibersenden wir Ihnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben.

Dieser Prifbericht mit der Auftragsnummer 702532 enthalt die Analyse(n) 259119 - 258122, 259125, 269128 -
259129, 259137 - 259945, 259860.

Mit freundlichen Gri

AGROLAB Labor
jan.vizoso@agr
Kundenbetreuung

Vizoso, Tel. 08765/93996-61
b.de

Beginn der Priifungen: 20.06.11
Ende der Prtifungen: 24,06.11

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiefiiich auf die Prilfgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuidssig.
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Anhang 5

Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial
des Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttemberg
vom 13.04.2004

Kinogen'



MINISTERIUM FUR UMWELT UND VERKEHR
BADEN-WURTTEMBERG

Ministerium fiir Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttemberg, Pf. 10 34 39, 70029 Stuttgart

Regierungsprasidien Stugart 13.04.2004
- Abteilungen 5 und 4 - Durchwahl (0711) 126- 2692 .
Stuttaart Herr Dihlmann

g Aktenzeichen: 25-8982.31/37
Karlsruhe (Bitte bei Antwort angeben!)
Freiburg
Tibingen

Gewerbeaufsichtsamter
- gem. Verteiler -

Landesanstalt fiir Umweltschutz
Karlsruhe

Landesamt flir Geologie, Rohstoffe
und Bergbau

Baden-Wirttemberg

Albertstr. 5

79104 Freiburg

Untere Abfallrechtsbehérden

- gem. Verteiler -

nachrichtlich: - mit Anlagen -

Wirtschaftsministerium

StraBenbauamter
- gem. Verteiler -

Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial

Anlagen: 1
Kernerplatz 9 Telefax Zentral / Pressestelle B -Vermiulung: (07 11)126-0 Haupistitier StraBe 67 Telefax
70182 Stuttgart (0711)126 — 28 81/2880 X400: s=posistelle, o=uvm, p=bwl, a=dbp, c=de 70178 Stuttgart 0711 126-1099
S-Bahn: Haltestelle Hauptbahnhof Internet-eMail: poststelle @uvm.bwl.de §-Bahn: Haltestelle Stadtmite

U1, U4,



1. Aligemeines

Die folgenden Hinweise zur Verwertung von Baustoffrecyclingmaterial in Baden-
Wairttemberg gelten vorerst bis zum 31.12.2006 (bei PAK bis zum 31.12.2005, vgl. un-
ten die Anmerkungen bei Nr. 9). Danach sind strengere Werte festzulegen, sofern nicht
die in der Uberarbeitung befindlichen "Technischen Regeln“ der LAGA oder ein anderes
Regelwerk (z. B. des Bundes) abweichende Termine bzw. abweichende Werte vorge-

ben.

2. Anwendungsbereich
Die folgenden Hinweise zur Verwertung von Baustoffrecyclingmaterial richten sich an
die Erzeuger mineralischer Bau- und Abbruchabfalle, an die Produzenten, Lieferanten
und Verwender mineralischer Recycling-Baustoffe sowie an die mit der Uberwachung
mineralischer Recycling-Baustoffe befassten Einrichtungen.
Es gelten weiter
¢ die VwV des UVM vom 6.11.98, GABI. S. 716, fir die Verwendung von aufberei-
tetem StraBenaufbruch und Bauschutt im StraBenbau,
e die VwV des UVM vom 04.11.99, GABI. S. 690, flr die Wiederverwendung von
Ausbauasphalt im StraBenbau und
e die VWV des UVM vom 26.10.2000, GABI. S. 431, fir die Verwertung von teer-
haltigem StraBenaufbruch im StraBenbau.
Der Anwendungsbereich dieser Hinweise erstreckt sich auf die Verwertung folgender
als Recyclingbaustoffe bezeichneten Materialien:
e Durch Brechen, Klassieren, Sieben aufbereiteter Bauschutt,
e unaufbereiteter Bauschutt, sofern er sich fir bautechnische Zwecke auch ohne
Aufbereitung eignet,
e hydraulisch gebundener StraBenaufbruch,
e natirliche Gesteinskérnungen, Natur- und Betonwerksteine, die gemeinsam mit
Bauschutt in Baustoff-Recyclinganlangen aufbereitet werden,
e bitumenhaltiger StraBenaufbruch, sofern die Wiederverwendung nicht als As-
phaltgranulat in Trag-, Deck-, Binder- und Tragdeckschichten aus Asphalt erfoigt.
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Der Anwendungsbereich dieser Hinweise erstreckt sich jedoch nicht auf

e die Verwertung von Bodenaushubmaterial,

¢ bautechnische Qualitdtsanforderungen (diese werden (ber die entsprechenden
technischen Regelwerke festgelegt),

o die Verflllung von Briichen und Abgrabungen,

e die Verwendung von aufbereitetem StraBenaufbruch und Bauschutt im StraBen-
bau nach der VwV des UVM vom 6.11.98; GABI. S. 716,

* die Wiederverwendung von Ausbauasphalt im StraBenbau in Trag-,
Deck-, Binder- und Tragdeckschichten aus Asphalt nach der VwV des UVM vom
04.11.99; GABI. S. 690,

e die Verwertung von teerhaltigem StraBenaufbruch im StraBenbau nach der VwV
des UVM vom 26.10.2000, GABI; S. 431,

e in Nr. 4 nicht aufgefiihrte Abfalischliissel,

e Dingung und Bodenverbesserung,

e Bauprodukte im Geltungsbereich der Landesbauordnung.

3. Abgrenzungskriterien "Abfall — Produkt”
Recyclingbaustoffe kdnnen als Produkte eingestuft werden, wenn sie folgende
Voraussetzungen erfiillen und eine Giiteliberwachung stattfindet:
¢ Die Recycling-Baustoffe haben einen positiven Marktwert,
* die Eigenschaften der Recycling-Baustoffe sind mit den Eigenschaften der zu
substituierenden Primarrohstoffe vergleichbar,
e der Recyclingbaustoff wird in einem Betrieb, der einer noch zu schaffenden Gi-
tegemeinschaft angehort, hergestellt,
o die hergestellten Recyclingbaustoffe halten die in Tabelle 1 des Kapitels 9 ge-
nannten Zuordnungswerte Z1.1 zuverlassig ein,
= die Recyclingbaustoffe werden ebenso wie Priméarbaustoffe ordnungsgeman de-
klariert, was bedeutet, dass fur das Outputmaterial einer Recyclinganlage der je-

weilige Anwendungsbereich genau zu bestimmen ist.

Die Anerkennung von Recyclingbaustoffen als Produkte und deren Entlassung aus dem
Abfallregime gilt nur fir diejenigen Betriebe, die ein Qualitatssicherungssystem mit Gu-
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tetllberwachung eingerichtet (siehe Anlage) und sich einer entsprechenden Gitege-
meinschaft angeschlossen haben. Das Ministerium flir Umwelt und Verkehr wird zu ge-

gebener Zeit (iber das Zustandekommen und die Anerkennung einer Gutegemeinschaft

unterrichten.

4. Ausgangsmaterialien fiir Recycling-Baustoffe
Ausgangsmaterialien fiir Recycling-Baustoffe sind grundsatzlich folgende, im Wesentli-
chen beim Abbruch, Rick-, Neu-, Aus- und Umbau von Geb&auden, Kunstbauten, Stra-
Ben und Wegen sowie im Hoch- und Tiefbau anfallende Abfallarten:
—  Beton (Abfallschlissel 17 01 01),
—  Ziegel (Abfallschlissel 17 01 02),
—  Fliesen, Ziegel und Keramik (Abfallschliissel 17 01 03),
—  Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel und Keramik (Abfallschilssel 17 01 07),
—  Bitumengemische (Abfallschliissel 17 03 02) (hier: Asphalt, teerfrei),
—  Keramik, Ziegel, Fliesen, Steinzeug nach dem Brennen
(Abfallschliissel 10 12 08),
—  Betonabfille, hier jedoch ohne Betonschlamme (Abfallschiissel 10 13 14).

5. Anforderungen an die Aufbereitung und Lagerung

Um die Produkteigenschaften mineralischer Recycling-Baustoffe zu erreichen, sind die
zu ihrer Herstellung bendtigten Rohmaterialien so zu lagern und aufzubereiten, dass sie
den Anforderungen dieser Hinweise entsprechen. Ihre weitere Verwendung ist u.a. der
Richtlinie far die Verwendbarkeit von recyclierten mineralischen Bauprodukten, heraus-
gegeben vom Bundesverband der Deutschen Recycling-Baustoff-Industrie e.V. (BRB-
Richtlinie 2001), bzw. der lberarbeiteten Fassung und den entsprechenden Normen zu
entnehmen. Generell ist eine groBtmaogliche Getrennthaltung der einzelnen Rohmateri-
algruppen anzustreben.

Rohmaterialien, die im Verdacht stehen, die in Kapitel 9 Tabelle 1 genannten Anforde-
rungen an die Qualitdt von Recycling-Baustoffen nicht einhalten zu kénnen (z.B. bitumi-
ndses und teerverdachtiges StraBenaufbruchmaterial, Gipsplatten), sind separat zu la-
gern und in Abhangigkeit von den Analyseergebnissen der Eingangsuberwachung zu

verwerten oder zu beseitigen.



Die Bereiche flr die Lagerung der angenommenen Rohmaterialien sollen raumlich und

organisatorisch voneinander getrennt und erkennbar gekennzeichnet sein.

6. Ausschreibungen
Um bei der Vergabe von Bauleistungen die verschiedenen Gesteinskdrnungen (natdrli-
che, kinstliche, recyclierte) dem Wettbewerb zu unterwerfen, ist i.d.R. produktneutral

auszuschreiben.

7. Zusitzliche Anforderungen
Zusatzlich zu den Anforderungen an die Umweltvertraglichkeit sind insbesondere bei

der Verwendung als Betonzuschlag die Anforderungen der DIN 4226-100 zu erfiillen.

Wenn die natlrliche (geogene) Hintergrundbelastung und/oder die am Einsatzort ver-
breitet bestehende anthropogene Zusatzbelastung Zuordnungswerte der Tabelle 1 in
Kapitel 9 Ubersteigt, jedoch keine erhebliche Freisetzung von Schadstoffen oder zuséatz-
liche Eintrdge mit nachteiligen Auswirkungen auf Bodenfunktion und Grundwasser statt-

finden, ist in der Regel ein Einbau bis zu den entsprechenden Werten moglich.

8. Einbaukonfigurationen

Die nachfolgend genannten Abklrzungen Z1.1, Z1.2 und Z2 bezeichnen sowohl Ein-
baukonfigurationen als auch Materialqualitaten. So kann ein Recyclingbaustoff der Qua-
litat Z1.1 nach Tabelle 1 in Kapitel 9 bei allen Einbaukonfigurationen (Z1.1, Z1.2 und
Z2), ein Recyclingbaustoff der Qualitat Z1.2 dagegen nur bei den Einbaukonfigurationen
Z1.2 und Z2 eingesetzt werden. Fir einen Recyclingbaustoff der Qualitdt Z2 beschrankt
sich die Verwendung auf die Einbaukonfiguration Z2.

Besondere gebietsbezogene Einschrankungen (z.B. durch Wasserschutzgebietsver-

ordnungen) sind zu beachten.
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8.1 Einbaukonfiguration Z1.1 - Verwendung in technischen Bauwerken (offen)
Abbildung 1: Z1.1 -Verwendung in technischen Bauwerken (offen)

nicht besonders abdichtende Flache

Material bis Qualitat Z1.1

Y

8.2 Einbaukonfiguration Z1.2 - Verwendung in technischen Bauwerken (offen) unter

gunstigen hydrogeologischen Voraussetzungen

Hydrogeologisch glinstig sind unter anderem Standorte, bei denen der Grundwas-
serleiter durch flachig verbreitete, ausreichend machtige und homogene Deck-
schichten mit geringer Durchléssigkeit und hohem Ruckhaltevermbgen gegeniber
Schadstoffen geschitzt ist. Ein hohes Riickhaltevermdgen bieten in der Regel
Deckschichten aus Tonen, Schluffen oder Lehmen mit mindestens zwei Meter
Méchtigkeit und Schichten mit hohen Sulfatgehalten (z.B. Gipskeuper). Der Nach-
weis eines hydrogeologisch giinstigen Gebietes ist durch ein Gutachten oder durch
Vorlage von z.B. beim Landesamt flir Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorhande-

nen hydrogeologischen Daten zu belegen.
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Abbildung 2: Z1.2 - Verwendung in technischen Bauwerken (offen)

nicht besonders abdichtende Schicht
Material bis Qualitat Z1.2

> 2 m bindige Schicht

.

8.3 Einbaukonfiguration Z2 - Eingeschrénkter Einbau mit definierten technischen Siche-
rungsmaBnahmen

a) Verwendung unter einer Deckschicht aus Beton oder Asphalt
Abbildung 3

Deckschicht aus Beton oder Asphalt

~— Material bis Qualitat Z2




b) Verwendung als hydraulisch gebundene Tragschicht oder als Auffitterung unter
wenig durchlassiger Deckschicht (Pflaster, Platten).

Abbildung 4

wenig durchléassige Deckschicht

hydraulisch gebundenes Material
bis Qualitat Z2

¢) Verwendung als Schittmaterial bei hydrogeologisch gunstigen Verhaltnissen
(s. Kapitel 8.2)

Verwendung bei Verkehrswegedammen (siehe Abbildung 5), sofern eine was-
serundurchlassige Fahrbahndecke und an den Dammbanketten und -
bdschungen eine mineralische Oberflachenabdichtung mit einer Dicke von 0,5
Meter und einer Durchlassigkeit von K; < 10" m/sec oder Kunststoffdichtungs-
bahnen oder geosynthetischen Tondichtungsbahnen und einer darlber liegende
Rekultivierungsschicht vorgesehen sind. Der Abstand zwischen der Schiittbasis
und dem héchsten zu erwartenden Grundwasserstand soll mindestens 1 Meter
betragen. Der geforderte Ki-Wert kann eine gezielte erdbautechnische Verdich-
tung sowohl des Dammes an sich, als auch der Deckschicht erfordern.

Fur Larmschutzwaélle gelten entsprechende Anforderungen.



Deckschicht: 0,5 m K;<10® m/s oder
Kunststoffdichtungsbahnen oder geosyn-

Abbildung 5: Verkehrswegedamm thetische Tondichtungsbahnen, jeweils
plus Rekultivierungsschicht nach

§12 BBodSchV

Material
bis Qualitat 72

I >1m

.........

d) Verwendung zur Unterfitterung von Bauwerken und Verfullung von Arbeitsrau-
men sowie Leitungsgraben unter der Voraussetzung, dass der Recyclingbau-
stoff mindestens einen Meter Abstand zum héchsten Grundwasserspiegel hat.

Abbildung 6a: Verwendung im Zusammenhang mit sonstigen Bauwerken

Abdeckung wie bei Z2

Material bis
Qualitat Z2

HHW

. A
GW-Spiegel im
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Abbildung 6b): Verwendung zur Verfiillung von Arbeitsrdumen und Leitungsgrében

Materialqualitat entsprechend
den Gegebenheiten geman
Einbaukonfigurationen Z1.1,
Z1.2 oder Z2

ey

Materialqualitét bis Z2 \‘a&&& -

9. Anforderungen an die Qualitdat von Recyclingbaustoffen im Hinblick

auf die Umweltvertraglichkeit

Die in Tabelle 1 aufgeflihrten Zuordnungswerte Z1.1, Z1.2 und Z2 stellen jeweils die
Obergrenzen fiir die jeweiligen Einbaukonfigurationen dar. Die Z0-Werte sind fur Recyc-
lingmaterial aus Bauschutt nicht relevant, da bodenahnliche Anwendungen vom Gel-
tungsbereich dieser Hinweise ausgeschlossen sind. Z0-Werte sind deshalb nicht aufge-
fahrt. Zuordnungswerte sind Orientierungswerte. Eine Uberschreitung der Zuordnungs-
werte kann zugelassen werden, wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, dass
trotz der Uberschreitung schadliche Umweltbeeintrachtigungen nicht zu besorgen sind.
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Tabelle 1: Z-Werte

Zuordnungswerte
Nr. Parameter Dimension Z1.1 Z1.2 Z2
1 Kohlenwasserstoffe mg/kg | 300 (600) 300 (600) |1000 (2000)
C10-Cas (C10-Cao)

2 PAK nach EPA mg/kg 10 16 ab

3 EOX mg/kg 3 3 10

4 |PCBg mg/kg 0,15 G5 1

5 |Arsen pg/l 15 30 60

6 |Blei ug/l 40 100 200

7 Cadmium pg/l 2 7] 6

8 Chrom Gesamt ug/! 30 75 100

9 Kupfer ug/! 50 150 200
10  |Nickel ug/l 50 100 100
11 | Quecksilber ug/l 0,5 1 2
12 |Zink ug/l 150 300 400
13 |Phenole pg/l 20 50 100
14 | Chlorid mg/| 100 200 300
15 | Sulfat mg/I 250 400 600
16 |pH-Wert | - 6,5-12,5 6-12,5 5,5-12,5
17 |elektr. Leitfahigkeit uS/cm 2500 3000 5000

Anmerkungen zu den einzelnen Parametern:

Bei den Parametern 1 bis 4 sind die Feststoffgehalte zu bestimmen, bei den lbrigen
Parametern die Eluatwerte nach DIN 38414, Teil 4, Ausgabe 10/1984. Grundsatzlich
gilt, dass das Material in der Kornverteilung zu untersuchen ist, in der es verwertet wer-
den soll. Alternativ hierzu kann zur Eluatherstellung entsprechend den Regelungen der
.Verwaltungsvorschrift Gber vorlaufige Lieferbedingungen flr aufbereiteten StraBenauf-
bruch und Bauschutt zur Verwendung im StraBenbau Baden-Wirttemberg“ vom
15.11.1991 (GABI. 1991, S. 1182) verfahren werden.

Zu 1. (Mineraldlkohlenwasserstoffe):

Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit ei-
ner Kettenldnge von Cyg bis Cz,. Der Gesamtgehalt bestimmt nach E DIN EN 14039
(C10-Cao) darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht Uberschreiten.
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Zu 2. (PAK nach EPA):
Bis zum 31.12.2005 gelten folgende Werte:
Z1.1:15 mg/kg, Z1.2: 25 mg/kg, Z2: 50 mg/kg

Zu 4. (PCBeg):
Zu bestimmen ist die Summe der 6 PCB-Kongenere nach Ballschmiter Nr.

28,52,101,138,153 und 180

Zu 5. (pH-Wert): pH-Werte stellen allein kein Ausschiusskriterium dar.

10. Bewertung der Uberwachungsergebnisse und Einhaltung der Zu-

ordnungswerte

Die Ergebnisse aus der Fremdiberwachung und ggf. behérdlichen Uberwachung
sind in einer Zeitreihe festzuhalten. Die geforderten Zuordnungswerte gelten als
Uberschritten, wenn aus dieser Zeitreihe hervorgeht, dass bei den letzten finf im
Rahmen der Fremdiberwachung und ggf. der behérdlichen Uberwachung durch-
gefthrten Uberpriifungen ein und derselbe Zuordnungswert der Tabelle 1 in Kapi-
tel 9 zweimal Uiberschritten wurde oder in einem Fall eine Uberschreitung von mehr
als 50% auftrat. Eine einzelne Uberschreitung von mehr als 50% kann toleriert
werden, sofern dieses Ergebnis nicht durch die Ergebnisse von mindestens einer
von zwei weiteren reprasentativen Probenahmen des beanstandeten Haufwerks

bestatigt werden kann.

gez. Dr. Rittmann
Ministerialdirigent
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Anhang 6

Abgleich der Untersuchungsergebnisse an Bauwerksproben mit
den Zuordnungswerten Baden-Wirttemberg




AGROLAB Group Excel Summary XML

[Kiassen: 1711 73 22 i s
BetrNr 1110004059 geman
2110608 Wienerberger GmbH,Mihlacker,Herr Dr. Munk "Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Recyclingmaterial”, Baden Wiirtemberg, 13.04.2004
Auftragsnummer 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 702532 |
Analysennummer 259119 269120 259121 259122 259125 259128 259129 259137 259138 259139 259140 259141 259142 259143 259144 259145 259860 ]
Probe Altbau Ziegel+P|Ofenhalle Boder, Beladung 1+2 K|Ofen 1 oben KejU-Kasette 1+2 H Sohlzugstein 1+|Magazin Gang EOfen 1 Ofenwar| Aufbereitung Zig E-Werkstatt Fud Ofen 2 oben Vof Ofenhalle MaueSchmiede Schoi Gipswische Ga|Halle Pressen+f Beladung Zugst{Ofen 2 oben Brennzone
Probenahmedatum ohne Angabe _[ohne Angabe [ohne Angabe |ohne Angabe |ohne Angabe [ohne Angabe [ohne Angabe |ohne Angabe [ohne Angabe |ohne Angabe |ohne Angabe [ohne Angabe |ohne Angabe |ohne Angabe |ohne Angabe [ohne Angabe [ohne Angabe
|Parameter Einheit |BestimmuiMethode
Analyse in der Gesamtfrakti
Backenbrecher Backenbrecher
Trockensubstanz % A DIN ISO 11465/DIN EN 143]84,3 97,9 99.6 99,4 99,9 99,7 95,9 90,8 98,7 98,4 99,6 96,2 99,6 94,3 99,5 100.0 97,5
EOX mgl/kg |1 DIN 38414-817 1.1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 <1,0 <1,0 <10 <1,0 <10 <40
Kénig: aufschiul® DIN EN 13657
Arsen (As) mglkg |2 DIN EN ISO 11885 4,1 5.4 6.6 5,8 <2,0 <2,0 5,1 5,0 11 6,5 3.3 <2,0 4.9 9,0 <2,0 12
Blei (Pb) mg/kg |4 DIN EN ISO 11885 14 4 32 14 <4 <4 <4 47 7 13 <4 <4 <4 <4 <4 9
Cadmium (Cd) mg/kg |.2 DIN EN ISO 11885 0,2 0,3 0,3 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 0.7 0,2 04 0,2 <0.2 0.3 0.2 <0,2 <0,2
Chrom (Cr) mg/kg |1 DIN EN 1SO 11885 11 11 45 100 <1 4 12 98 39 110 12 3 9 25 4 430
Kupfer {Cu) mg/kg |1 DIN EN ISO 11885 4,4 3,7 5,8 5,0 <1,0 2.7 4.4 6.8 9.8 6.2 4,3 4,3 8.4 5,1 3.6 8.1
Nickel (Ni) mg/kg |1 DIN EN ISO 11885 6,6 10 7.7 38 2.8 77 11 8,6 22 38 10 34 9.3 13 8.8 94
Quecksilber (Hg) mglkg |05 DIN EN 1483-E12-4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Zink (Zn) mglkg |2 DIN EN ISO 11885 24 53 7 56 <2 6 12 3 38 36 12 12 19 23 12 42
Kohl stoffe C10-C4{mg/kg |50 DIN ISO 16703/DIN EN 140 <50 59 61 <50 72 100 <50 270 <50 67 <50 <50 <50
Naphthalin mg/kg |05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 0,1 <0,05 <0,0. <0,05 <0,05 <0,0: <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 36 <0,05 <0,05 <0,10
Acenaphthylen mglkg |.05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 0,0 <0,05 <0,0 <0,05 <0,0: <0,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <5,0 <0,05 <0,05 <0,10
Acenaphthen mg/kg |05 Merkblatt LUA NRW Nr.1_ |<0,05 <0,05 <0,0! <0,05 <0,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 13 <0,06 <0,05 <0,10
Fluoren mg/kg |05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 10,09 <0,05 <0,0 <0,0 <0,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,06 <0,05 <0,05 15 <0,05 <0.0 <0,10
Phenanthren mg/kg |05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 [1,6 <0,05 <0,0 <0,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,08 0,21 <0,05 210 <0,05 <0,0 <0,10
Anthracen mg/kg |05 Merkblatt LUA NRW Nr.1_ }<0,05 <0,05 <0,05 <0,0! <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 44 <0,05 <0,0 <0,10
Fluoranthen mg/kg |.05 Merkblatt LUA NRW Nr.1_ |1,4 <0,05 <0,05 <0,0! <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 160 <0,05 <0.0 <0,10
Pyren mgl/kg .05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 10,32 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,0 <0,05 0,10 <0,05 130 <0,05 <0,0! <0,10
Benzo(a)anthracen mg/kg [,05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 {0,068 <0,05 <0,05 <0,056 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,0 <0,05 0,07 <0,05 70 <0,05 <0,0! <0.10
Chrysen mglkg |05 Merkblatt LUA NRW Nr.1_ |0,08 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,0 <0,05 <0,05 63 <0,0 <0.05 <0,10
Benzo(b)fluoranthen mglkg |05 Merkblatt LUA NRW Nr.1 0,17 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,0 <0,05 <0,05 34 <0,0 <0,05 <0,10
Benzo(k)fluoranthen mg’kg .05 Merkblatt LUA NRW Nr.1  |<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <(.05 <0.05 <0,0! <0,05 <0,05 22 <0,05 <0,05 <0,10
Benzo{a)pyren mg/kg .05 Merkblatt LUA NRW Nr.1_ |<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 35 <0,05 <0,05 <0,10
Dibenz(ah)anthracen mglkg |.05 Merkblatt LUA NRW Nr.1_ [<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <5.0 <0.05 <0,05 <0,10
Benzo(ghi)perylen mglkg |05 Merkblatt LUA NRW Nr.1_ |<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 16 <0,05 <0,05 <0,10
Indeno{1,2,3-cd)pyren mg/kg |05 Merkblatt LUA NRW Nr.1_ [<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 14 <0,05 <0,05 <0,10
PAK -Summe (nach EPA) |mg/kg Merkblatt LUA NRW Nr.1 3,91 n.b. n.b. n.b. nb. n.b. n.b. n.b. n.b. nb. 0,51 n.b. n.b. n.b. n.b.
|PCB (28) malkg .01 SO 10382/DIN EN 15308 [<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PCB (52) ma/kg .01 1SO 10382/DIN EN 15308 |<0,01 <0,01 <0,01 <0,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01
PCB (101) malkg .01 ISO 10382/DIN EN 15308 0,04 <0,01 <0,0 <0,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01
PCB (138) mglkg |01 1SO 10382/DIN EN 15308 0,08 <0,01 <0.0 <0,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,0
PCB (153) mg/kg |01 I1SO 10382/DIN EN 15308 0,08 <0,01 <0.0 <0,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,0
PCB (180) mglkg |,01 1SO 10382/DIN EN 15308 [0,03 <0.01 <0,01 <0.01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0
PCB-Summe mg/kg 1ISO 10382/DIN EN 15308 0,230 n.b. n.b, n.b, n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 0,090 n.b. n.b. n.b,
Eluaterstellung DIN 38414-54
pH-Wert 0 DIN 38404-C5 7.95 11,27 8,47 6,85 7,69 8,15 11,57 8,64 8,44 9,01 11,76 9.85 10,40 10,43 3.85 7,81
elektrische Leitfahigkeit pS/cm_ |10 DIN EN 27888 2280 563 943 778 <10 15 957 588 2230 1180 1370 205 134 845 101 2600
Chiorid (CI) mg/l 1 analog DIN EN ISO 15682-[}34 2,9 1,3 6.9 <1,0 <1,0 1.6 <1,0 100 110 <1,0 11 1,9 3.6 <10
Sulfat (SO4) mg/ 1 n Anlehnung an DIN 38405-| 23 510 290 24 9,0 5,7 280 220 3.9 60 13 360 5,2 480
Phenolindex mg/| 01 DIN EN IS0 14402/DIN 384{<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Arsen (As) mg) ,005 DIN EN IS0 17294-2 (E29) |<0,005 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Blei [Pb) mgll ,005 DIN EN SO 17294-2 (E29) [0,012 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Cadmium (Cd) mg/l .0005 DIN EN ISO 17294-2 (E29) [<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00056 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Chrom (Cr) mag/l .005 DIN EN ISQ 17294-2 (E29) [<0,005 0,012 0.080 0,033 <0,00: <0,005 0,010 0,073 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 0,026 <0,005
Kupfer (Cu) mgfl .005 DIN EN ISO 17294-2 (E29) 0,016 <0,005 <0,005 <0,005 <0,00! <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005
Nickel (Ni) mg/l 005 DIN EN 150 17294-2 (E29) |<0,005 <0,005 <0,005 0,019 <0,00: <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Quecksilber (Hg) mg/l ,0002 DIN EN 1483-E12-4 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Zink {(Zn) mg/l .03 DIN EN IS0 17294-2 (E29) |10,04 <0,03 <0,03 0,12 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0.03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Analyse in der Gesamtfraktig
Naphthalin mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 1200
Acenaphthylen mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 <50
Acenaphthen mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 630
Fluoren mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 1100
Phenanthren mg/kg |500 Merkblatt LUA NRW Nr.1 76000
Anthracen mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 1200
Fluoranthen mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 5000
Pyren mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 3400
Benzo{a)anthracen mg/kg 150 Merkblatt LUA NRW Nr.1 1700
Chrysen mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 1700
Benzo(b)fluoranthen mg/kg {50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 810
Benzo(k)fluoranthen mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 490
Benzo(a)pyren mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 830
Dibenz(ah)anthracen mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 100
Benzo(ghi)perylen mgl/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 300
|Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg |50 Merkblatt LUA NRW Nr.1 330
PAK-Summe (nach EPA)  |mg/kg Merkblatt LUA NRW Nr.1 94790
) ad a{
HPC AG

Niedervellmarsche Strale 30
34233 Fuldatal



Anhang 7

Schichtenverzeichnisse und Rammdiagramme der
baugrundtechnischen Untersuchungen
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Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr RKS 1-1l/DPH 1 /Blatt 1 07.06.2011
1 2 3 4|5 | 6
a) Benennung der Bedenart Enthommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe RONIWRaSEe s | MR | T
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernvgr L (Unter.-
unkt —— - - onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) ) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
! Asphalt
b)
0,15 :
' c) d) Aufbruch mit e)
; schwarz
Spiralbohrer graf
f 9) h) i)
a)
Beton / Magerbeton?
b)
0,40 5
c) d) Aufbruch mit e) grau
Spiralbohrer
f) a) h) i)
a) Auffllung (Steine, kies, sandig), graurot, erdfeucht, 1-11 {0,90
Bauschutt, Bohrhindernis, kein weiterer -1
b) Sondierfortschritt
=R ) d) schwer zu e)
c
raurot
erdfeucht BERFSH g
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor.
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Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben -
Bauvorhaben: Wienerberger Mithlacker
Datum:
Bohrung Nr SB2/DPH2 /Biatt 1 08.06.2011
1 B 3 4|5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
- und Beimengungen Bemerkungen Proben
* | b) Ergéinzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
. Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | oy |y, | N M
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt - : - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische ) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Asphalt
b)
0,15 :
c) d) Aufbruch mit e)
Spiralbohrer QraUSChwar
f) g) h) i)
a)
Beton / Magerbeton?
b)
0,45 :
c) d) Aufbruch mit e) grau
Spiralbohrer
f) q9) h) i)
a) Auffullung (Kies, sandig, steinig), grau, erdfeucht
(Bauschutt)
b)
B2 ) d) schwer zu e)
Cc
r
erdfeucht bokiran grau
f ) h) i)
a) Auffullung (Steine, kies, sandig), graubraun/rot, SB 1,40
erdfeucht, Ziegelsteine, Bohrhindernis, kein weiterer 2-1
b) Sondierfortschritt
140 ) d) schwer zu )
c e
erdfeucht bohren graubraun/rot
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) gl h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaflliche Bearbeiter vor.
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Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht;
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben A
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr SB3/DPH3 /Blat 1 08.06.2011
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
5 und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
om Wasserfiihrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boémverkzleu?e Art | Nr. lrjnm
Ansatz- nach Bohrgul nach Bohrvorgang SHIVERLES (Unteps
punkt — - : Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a s ’ .
) Auffillung (Kies, sandig), schwarz, erdfeucht
b)
£ d) mittelsch
° erdfeucht ) IMIMEISONWETZH. |8) oobwarsy
bohren
f) g) h) i)
a) Auffillung (Kies, sandig, steinig), grau/schwarz/rot,
erdfeuch, Ziegel, Schlacke
b)
0,90 :
&) eureifesichit d) mittelschwer zu | e) grau/schwarz
bohren [rot
f a) h) i
a) Ton, sandig, kiesig, graugrun, erdfeucht, kein weiterer SB 1,00
Sondierfortschritt 31
b) SB 1,80
3-2
Tagl ) broselig d) schwer zu e)
c , o
erdfeucht bohren graugrun
h .
0 9 Keuper ) )
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiler vor.




LL0Z'90'80 ‘wnjeq

Yooy r'qieeg

Haws 1sBiaqiausipy 1eqabbenyny

Javoe|yniy JeBiaqiauainy Jysloly

¥60¥ NIQ ydeu usjyoiduiuey pun £zZoy NIQ

[EJeping £E€ZHE
0€ "11S ayosiew||epaIN

OV LTNSNOD 13IMDId SSIHHVYH

" yoeu usjyoldiyog uoa Bunjjsisieq eyosusuyalay OdH
0G:L gejsgewusyoH -0G'9-
woz'g 0z'9
— 01s ] oves ,
Huyaspopsipuog [ 7. L o T -00 -
igiagamutey  F — v
Wongjpse ‘unesgnes | L, W
‘Bipuesuigy [ T 7 T 0S'G-
Buoyynps | = - -
Rt 0L's
wongpie ¥ e ae] OFG ovy J s-v8s 00's-
‘unesqyiay ‘Blugy -l -
‘Bipuesuigy ‘yiog [ T T ‘ .
b T e OF't 0S¢
e T 097 ] v-ves
F T T 00+
WonsypIe b ar L
‘uneigepiw Buey  [F L YL, T 0s'e-
‘Bipuesuiay ‘Yniyog R
- I 00°¢-
Lo e ™ 09'z
T .| 082 00t [ evas 05'z-
_ = Fo0'z:
Wonajpis ‘unedgRy L 4 WO
Gipuesula; ‘yniyog .11hu. -
r H - H 05t
e e 00'L -
T T T A I To N om.ox. Z-v88 ot
‘Bynjyos 'puesulay PP
ayonisyaNIQIsBaIz~fr . 5. L. 0s'0 05°0-
yonsypia [O5CF 0s'0 000 - L-p8S
o o1 '(Biuiels ‘Bipues  [P09Ce A4
LI_H 'saiy) Bunjinyny  Pat.e.e vV Vv 00'0
R I T R TR TR—

. 1/¥8S

pundiseq nz w 0Q'o+ = 0




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben B
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr SB4/DPH4 /Biatt 1 08.06.2011
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
] und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen ?) Sonderprobe
o Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Btigrwerkzieuge Art | Nr. thm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernvgr ust (Unter-
punkt e - - onstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische ') hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung (Kies, sandig, steinig), rot, erdfeucht, SB |0,50
Ziegelbruchstiicke 4-1
b
) Oberfldchenbefestigung
0.50 c) d) mittelschwer zu )
e
erdfeucht bohren rot
A g) h) i)
% Feinsand, schluffig, hellbraun, erdfeucht f_% 1,00
b
' Lo
1,00 4
° erdfeucht ) leicht zu bohren ®) hellbraun
f) g) h) i)
2 Schluff, feinsandig, hellbraun, erdfeucht f_% 2,60
b
) Lo
2,60 g
c erdfeucht ) leicht zu bohren ¢) hellbraun
f) a) h) i)
< Schiuff, feinsandig, tonig, mittelbraun, erdfeucht fli 4,40
b
) Lo
4,40 3
g erdfeucht ) leicht zu bohren &) mittelbraun
f 9) h) i)
!
%) Schiuff, feinsandig, tonig, hellbraun, erdfeucht 3-85 5.10
b
) Lo
510 3
° erdfeucht ) leicht zu bohren | ® hellbraun
f a) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaflliche Bearbeiter vor,




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben —
Bauvorhaben: Wienerberger Muhlacker
Datum:
Bohrung Nr SB4/DPH4 /Biatt 2 08.06.2011
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Big b) Erganzende Bemerkungen ') Sonderprobe
..m Wasserfiihrung '_Fiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boémuerkzleutge Art | Nr. ("J”tm_
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve_r us et
unkt —— - - onstiges kante)
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, tonig, feinsandig, graubraun, erdfeucht, kein SB |6,20
weiterer Sondierfortschritt 4-6
b)
6,20 = :
c) broselig, d) mittelschwer zu | e)
erdfeucht bohren
f) g) Keuper, h) i)
verwittert
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht;
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben B
Bauvorhaben: Wienerberger Miuhlacker
Datum:
Bohrung Nr SB5/DPH5 /Biatt 1 09.06.2011
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Enthommene
) und Beimengungen Bemerkungen Praoben
Bis b) Ergdnzende Bemerkungen ) Sonderprobe
s oA Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boigmerkzieuge Art | Nr. l’Jn i)
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ;rnvgr ust (Unter-
punkt — - . onstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung (Ton, schluffig, sandig, kiesig), braungrau, SB 1,00
erdfeucht 5-1
b) SB 2,00
5-2
2,50 p
© erdfeucht ) leicht zu bohren | © braungrau
f a) h) i)
a) Auffullung (Schiuff, tonig, kiesig), schwarz, feucht,
organisch
b)
2,80 :
c) — d) mittelschwer zu | e) S
bohren
f) a) h) i)
2 Auffiillung (Schiuff, sandig, feinkiesig), rot, erdfeucht ?% 3,00
b)
%20 d) mittelschwer zu
° erdfeucht ) bmt SR 2 &) rot
ohren
) a) h) i)
a) Auffillung (Steine, kiesig, sandig), rot, erdfeucht, SB 3,80
Ziegelbruch 5-4
b)
3,80 c) d) schwer zu e)
erdfeucht A rot
f) a) h) i)
. Ton, schluffig, braun, erdfeucht
b)
4,00 -
' ¢) d) mittelschwer zu | e)
erdfeucht bihien braun
f) g) Keuper, h) i)
verwittert

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr SB5/DPHS5 /Blatt 2 09.06.2011
1 2 3 4|5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
i und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
i Wasserfuhrung Tiefe
e : : Bohrwerkzeuge inm
unter | c) Beschaffenheil d) Beschaffenheit e) Farbe K ust Art | Nr. Unt
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang s (Untey-
punkt = : - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y ") i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a ’ ;
) Ton, sandig, schluffig, violett, erdfeucht
b)
470 —— :
c) broselig, d) mittelschwer zu | e)
erdfeucht bohren
f 9 Keuper & )
a . .
) Ton, sandig, schluffig, grau / grauviolett, erdfeucht ?_% 5.00
b) SB |6,00
5-6
6,00 T -
c) bréselig, d) schwer zu e) grau/grauviol
erdfeucht bohren ett
f 9 Keuper h) B
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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Anlage
Schichtenverzeichnis ,
Bericht:
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben oy
Bauvorhaben: Wienerberger Mihlacker
Datum:
Bohrung Nr SB6/DPH6 /Blatt 1 09.06.2011
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen ) Sonderprobe
o m Wasserfuhrung ‘_fiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?merkz!euge Arl | Nr. LIJntm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang S‘:” nverlust (Unter-
punkt o - - onstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische ) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung (Ton-Schiuff-Gemisch, kiesig, steinig), SB 1,00
graugrin, erdfeucht 6-1
b) SB |2,00
6-2
2,10 r
° erdfeucht ) leicht zu bohren | ® graugriin
f) g) h) ]
a) Auffillung ? (Ton, sandig, schluffig, kiesig), rotviolett, SB 3,00
erdfeucht 6-3
b)
0 d) mittelsch
° erdfeucht j IRICISCIWEr 2. | @) pailan
bohren
f) a) h) i)
8 Ton, kiesig, sandig, graugrin, halbfest-fest, erdfeucht 683 4,70
b)
4 c) d) mittelschwer zu )
e -
erdfeucht bR graugrin
f a) Keuper, h) i)
verwittert
2) Ton, schluffig, kiesig, violett, halbfest-fest, erdfeucht S-Bs 6,00
b)
6,80 c) d) schwer zu e)
erdfeucht bifirars violett
f) g) Keuper h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) ) h) i)
) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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Anlage
Schichtenverzeichnis ,
Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben A
Bauvorhaben: Wienerberger Muhlacker
Datum:
Bohrung Nr SB7/DPH7 /Blatt 1 09.06.2011
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
A5 b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
.m Wasserfuhrung "_fiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?rwerkzeuge At | Nr. | MM
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernvgrlust (Unter-
punkt = : : onstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische ') hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung (Kies, sandig, schluffig), rotbraun, erdfeucht
(Ziegelbruchstlicke, Wegbefestigung)
b)
Wegebefestigu
045 ) d) mittelschwer zu | e) ng
C
erdfeucht e rotbraun
f g) h) i)
a) Schluff, tonig, dunkelbraun, halbfest, erdfeucht
(LoBlehm)
b)
0,75 . H
 erdfeucht j SGRELZY ®) dunkelbraun
bohren
f) g) h) i)
a) Schluff, feinsandig, tonig, hellbraun, steif, erdfeucht SB 1,00
(LOR) 7-1
b)
1,70 3
© erdfeucht ) leicht zu bohren ®) hellbraun
f) a) h) i)
a) Schluff, tonig, feinsandig, feinkiesig, mittelbraun, SB (2,00
steif-halbfest, erdfeucht 7-2
b) SB 13,00
7-3
3,90
' c) d) mittelschwer zu |e) . SB 3,90
erdfeucht o mittelbraun 7.4
f a) h) i)
a) Ton, sandig, kiesig, violett, halbfest-fest, erdfeucht, kein SB |5,50
weiterer Sondierfortschritt 7-5
b) . .
kein weiterer
5,50 " g — a Sondierfortschri
i t
erdfeucht bakirar violett
f a) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anhang 8

Ergebnisse der bodenphysikalischen Laboruntersuchungen

Kinogen



Auftraggeber.
Bauvorhaben:

Standort Muhiacker

BauConsulting Schéfer €

Gutachlen - Baukeilung - SiGeKo

Koramic REAL ESTATE
Wienerberger Dachziegelwerk Mihlacker

Dipl.-Ing. Stephan Schéfer
Bachstrale 6, 34253 Lohfelden

Tel.: 0561 7084690 FAX: 0561 7084689

Bestimmung des Wassergehaltes

durch Ofentrocknung (105°)
nach DIN 18 121, Teil 1)

Probenbezeichnung:

sB2-1 sB2-1

sB2-1

5B2-1

feuchte Probe + Behalter [g);

149,50 153,00

154,00

142.00

trockene Probe + Behalter [g]:

136,00 139,00

139.50

128,00

Behdlter [g]:

24,00 24,00

24,00

24,00

iPorenwasser [g].

13.50 14.00

14,50

13,00

ltrockene Probe [g]:

112.00 115.00

115,50

105,00

121 12,2

12.6

12.4

Wassergehalt [%]:

Probenbezeichnung:

feuchte Probe + Behdlter [g]:

trockene Probe + Behalter [g].

Behilter [g].

Porenwasser [g]:

jtrockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Probenbezeichnung:

feuchte Probe + Behditer [g]:

trockene Probe + Behéiter [g]:

Behalter [g]:

Porenwasser [g]:

trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Geprift:

|Durchgefihrt: /
o ?//f’ >4
N al

Datum

Bemerkungen:

Datum




BauConsulting Schafer | €
Gl.rlachteﬁ — Bauleitung - SiGeKo

Auftraggeber:  Koramic REAL ESTATE Dipl.-Ing. Stephan Schifer

Bauvorhaben:  Wienerberger Dachziegelwerk Muhlacker Bachstrafie 6, 34253 Lohfelden

Standort: Mihlacker Tel.: 0561 7084690 FAX: 0561 7084689

Entnahmestelle: SB2-1

Bestimmung der KorngréRenverteilung
durch
Nass-Siebung
(in Anlehnung an DIN 18 123)

m f Feuchtmasse [g]: 501,0 m d1 Trockenmasse Siebkorn [g]: 4448

w n Wassergehalt [%]: 12,3 m d2 Trockenmasse Schlammbkorn [g): 1.4

m d(A) Trockenmasse [g]. 4462 m d(B) Trockenmasse [g}: 446,2

|p_s Korndichte [g/em?): 2,65 m v Verlust [g]; 0.0

Meniskuskorrektur Cm: 1.1 COREY-Formfaktor [ ]. 1,0

Einwaage Sedimentation [g]: 0,0

Siebanalyse
Fraktion Masse [g] Gew.-% Summen-%
63,0 mm 149.9 33,6 100,0
31,5 mm 99,5 22,3 66.4
16,0 mm 38.6 8.7 44,1
8,0 mm 41,6 9.3 355
4,0 mm 354 7.9 26,1
2,0 mm 213 48 18,2
1,0 mm 19,7 44 13,4
0,5 mm 10,8 24 9.0
0,25 mm 14,1 32 6,6
0,125 mm 6,3 1,4 3,4
0,063 mm 7.5 1.7 2.0
Sedimentationsanalyse
Datum Uhrzeit Zeitt [s] R' T[°C] d [mm] Summen-%
Durchgefihrt: Geprdaft Bemerkungen:
Datum:
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Standort: Muhlacker

Auftraggeber: Koramic REAL ESTATE
Bauvorhaben:  Wienerberger Dachziegelwerk Miihlacker

BauConsulting Schafer | €

Gutachlen — Baukitung - SiGeKo

Dipl.-Ing, Stephan Schéfer
Bachstrafe 6, 34253 Lohfelden

Tel: 0561 7084690 FAX: 0581 7084689

Bestimmung des Wassergehaltes

durch Ofentrocknung (105°)
nach DIN 18 121, Teil 1)

Probenbezeichnung:

SB3-1

SB3-1

SB3-1

SB3-1

feuchte Probe + Behlter [g]:

128,00

136.50

125,00

142.50

trockene Probe + Behilter [g]:

122,00

128,50

119.50

135,00

Behalter [g]:

24.00

24,00

24.00

24,00

Porenwasser [g]:

6,00

7.00

5.50

7.50

frockene Probe [g]:

98.00

105,50

95,50

111,00

Wassergehalt [%]:

6.1

6.6

5.8

6.8

Probenbezeichnung:

feuchte Probe + Behditer [g]:

trockene Probe + Behalter [g].

Behdlter [g]:

Porenwasser [g]:

trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

|Probenbezeichnung:

[feuchta Probe + Behélter [g]:

trockene Probe + Behalter [g]:

Behélter [g]:

|Porenwasser [g]:

Ilrockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Durchgefihrt

/\_/

Gepriift:

!Bemerkungen:

Datum /i
4



Auftraggeber:
Bauvorhaben:

Standort:

Koramic REAL ESTATE

Wienerberger Dachziegelwerk Mihlacker

Miuhlacker

Entnahmestelle: SB3-1

BauConsulting Schafer €

Gutachten - Bauleilung - SiGeKo

Dipl.-Ing. Stephan Schifer
BachstralRe 6, 34253 Lohfelden
Tel.: 0561 7084690 FAX: 0561 7084689

Bestimmung der KorngréRenverteilung

durch
Nass-Siebung
(in Anlehnung an DIN 18 123)

m f Feuchtmasse [g]: 384,0 m d1 Trockenmasse Siebkorn [g]: 360,0
w n Wassergehalt [%]: 6,3 m d2 Trockenmasse Schlammkorn [g]: 1,2
m d(A) Trockenmasse [g]: 361,2 m d(B) Trockenmasse [g): 361,2
p s Korndichte [glcm?]: 2,65 m v Verlust [g]: 0,0
Meniskuskorrektur Cm: 1,1 COREY-Formfaktor [ |: 1.0
Einwaage Sedimenlation [g]: 0,0
Siebanalyse
Fraktion Masse [g] Gew.-% Summen-%
63,0 mm 68,9 19,1 100,0
31.5mm 65,4 18,1 80,9
16,0 mm 40,9 1.3 62,8
8,0 mm 36,2 10,0 51.5
4,0 mm 33,9 9.4 41.5
2,0 mm 252 7,0 324
1,0 mm 245 6,8 25,1
0.5 mm 237 6.6 18,3
0,25 mm 16,0 4.4 11,8
0,125 mm 13,8 3,8 7.3
0.063 mm 11.5 3,2 3,5
Sedimentationsanalyse
Datum Uhrzeit Zeitt [s] R' T[°C] d [mm] Summen-%
Durchgefuhrt: Gepruft: Bemerkungen:
g7
l" "
[ (4 /
Datum: 7. Datum:
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Auftraggeber
Bauvorhaben:

Standort: Muhlacker

BauConsulting Schifer | €

Gutachten - Baukitung - SiGeKo

Koramic REAL ESTATE
Wienerberger Dachziegelwerk Miihlacker

Dipl.-Ing. Stephan Schifer
Bachstralle 8, 34253 Lohfelden
Tel.: 0561 7084690 FAX: 0561 7084689

Bestimmung des Wassergehaltes

durch Ofentrocknung (105°)
nach DIN 18 121, Teil 1)

iProbenbezeichnung:

SB44 SB44

SB4-4 SB44

feuchte Probe + Behélter [g]:

152,50 156,00

151,00 146.00

trockene Probe + Behilter [g]:

135.00 137,00

133,00 129.00

Behalter [g]:

24,00 24,00

24,00 24,00

Porenwasser [g];

17.50 19.00

18.00 17.00

trockene Probe [g].

111.00 113.00

108,00 105,00

Wassergehalt [%]:

15.8 16.8

165 16.2

iProbenbezeichnung:

|feuchte Probe + Behéiter [q]:

trockene Probe + Behdlter [g):

Behilter [g].

Porenwasser [g]:

|trockene Probe [g];

Wassergehalt [%]:

Probenbezeichnung:

feuchte Probe + Behélter [g]:

|trockene Probe + Behélter [g]:

Behdlter [g]:

Porenwasser [g]:

trockene Probe [g].

Wassergehalt [%]:

Durchgefiihrt:

/c/

Gepriit:

Datum /

Datum

Bemerkungen:

v




BauConsulting Schifer | €

Gutachten — Bauleitung - SiGeKo

Auftraggeber:  Koramic REAL ESTATE Dipl.-Ing. Stephan Schiifer
Bauvorhaben:  Wienerberger Dachziegelwerk Muhlacker Bachstralie 6, 34253 Lohfelden
Standort Muahlacker Tel.: 0561 70846380 FAX: 0561 7084689

Entnahmestelle: SB4-4

Bestimmung der KorngréRenverteilung
durch
Nass-Siebung
(in Anlehnung an DIN 18 123)

m f Feuchtmasse [g]: 6926 m d1 Trockenmasse Siebkorn [g]: 338,65

w n Wassergehalt [%]: 16,3 m d2 Trockenmasse Schlammkorn [g); 256,9

m d(A) Trockenmasse [g]: 595 .4 m d(B) Trockenmasse [g]: 595,4

p s Korndichte [glcm?]: 2,65 m v Verlust [g]: 0,0

Meniskuskorrektur Cm: 14 COREY-Formfaktor [ ]: 1,0

Einwaage Sedimentation [g]: 29,3

Siebanalyse

Fraktion Masse [g] Gew.-% Summen-%
63,0 mm 3:5 0,6 100,0
31,5mm 3.6 0,6 99,4
16,0 mm 2.8 0,5 98.8
8,0 mm 3.4 0,6 98,3
4.0 mm 52 0,9 97.8
2,0 mm 9.0 15 96,9
1,0 mm 10,5 1.8 954
0,5 mm 62,5 10,5 93,6
0.25 mm 88,9 14.9 83,1
0,125 mm 78,6 13,2 68,2
0,063 mm 70.5 11.8 55.0

Sedimentationsanalyse

Datum Uhrzeit Zeit t[s] R T[°C] d [mm] Summen-%
15 21,50 22,8 0,0859 54,9
30 21,00 22,8 0,0607 53,7
60 16,30 228 0,0441 425
120 14,00 228 0,0316 37,1
300 12,10 22,8 0,0202 32,6
900 10,20 22.8 0.0118 28.1
2700 7,30 228 0,0069 21,2
7200 5,20 229 0,0043 16,3
21600 3,60 23,4 0,0025 12,7
86400 1,20 220 0,0013 6.3
Durchgefihrt: Gepruft: Bemerkungen:
Datum: Datum:
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BauConsulting Schéfer
. Gutachlen — Bauleitung - SiGeKo
Auftraggeber: Koramic REAL ESTATE Dipl.-Ing. Stephan Schifer
|Bauvorhaben: Wienerberger Dachziegelwerk Mihlacker Bachstralle 6, 34253 Lohfelden
Standort Muhlacker Tel: 0561 7084690 FAX: 0561 7084689
Bestimmung des Wassergehaltes
durch Ofentracknung (105°)
nach DIN 18 121, Teil 1)

|Probenbezeichnung: SB4-5 SB4-6 SB4-5 SB4-6
feuchte Probe + Behalter [g]: 129,00 120,00 135,50 129,00
trockene Probe + Behélter [g]: 109,50 102,00 114,00 109,50
Behdlter [g]: 24,00 24,00 24,00 24,00
Porenwasser [g]: 19.50 18,00 21,50 19.50
trockene Probe [g]: 85,50 78,00 90.00 85,50
Wassergehalt [%]: 228 231 239 228
Probenbezeichnung:
feuchte Probe + Behdlter [g]:
trockene Probe + Behdlter [g]:
|Behaiter [g]:
Porenwasser [g]:
trockene Probe [g].
Wassergehalt [%]:
Probenbezeichnung:
jfeuchte Probe + Behalter [g]:
trockene Probe + Behilter [g]:
Behéiter [g]:
Porenwasser [g]:
trockene Probe [g]:
Wassergehalt [%]:
Durchgefiihrt: Gepriift: Bemerkungen:

/ .

.//%?ﬁ 7

Datum {:*// Datum




BauConsulting Schéfer '?

Gutachten - Bauleitung - SiGeKo

Auftraggeber: Koramic REAL ESTATE Dipl.-ing. Stephan Schafer
Bauvorhaben: Wienerberger Dachziegetwerk Mihlacker Bachstrale 6, 34253 Lohfelden
Standort: Mihlacker Tel.: 0561 7084690 FAX: 0561 7084689
Entnahmestelle:  SB4-6
Bodenart: suU
Konsistenz: steif-halbfest
Konsistenzgrenzen (Zustandsgrenzen)
Bestimmung der Flief3- und Ausroligrenzen nach DIN 18122
FlieRgrenze (w,) Ausrollgrenze (w,) Wassergehalt {wy,)
Schlagzah! 37 32 23 17
Feuchtmasse GI_[g] 2032 6600] es588] 4508 Feuchtmasse Gf [g] 86| s578)] 26.72] Gifg] 104 38
Trockenmasse Gt g] 1504 s084| 4825 377 Trockenmasse Gt [g] so.t) 3r78] 2161) Gtig) 8475
Gw [a) 438] 1525 2041 1731 Gw [q] soa| 802 s11] Gwigl 19.63
fw {1] 0.275) 0300] 0.441] 0545 hw [1] 0268 0.12| 0.236] wii] 0.23
bW 0,290 W, (gemittelt) 0.238
Zuslands-/Konsistenzzahl L.
0520 i
z 0470 ‘
=
goazo 0 025 05 0,75 1.0 1.2 1,6
§' i breiig | sehr |weich| sleifl | halb- lfest
& 0370 weich fest
£ \
0,320 Bildsamkeits-/Plastizitatszahl L
0,270 +
0 0 20 30 40 50 :l
Schlagzahl N
0 0,2 04 06 0,8 1,0 1.2
L o - - ps—— ——————
FlieRgrenze (w): 0,390 ‘ i
Ausroligrenze (vg): 0,239 =
-
Plastizitalsgrenze (}): 0.151 ||
Konsistenzzahl (L) 1,050 ™
sl
|
natiirl. Wassergehalt {w,): 0,231 | J |
0 e ] b | | 1
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
FlicBgrenze wl
Durchgefihrt: Gepruft: Bemerkungen:
Datum: 4 ' Datum:




BauConsulting Schifer €

Gutachten — Bauleilung - SiGeKo

Auftraggeber: Koramic REAL ESTATE Dipl.-ing. Stephan Schifer
Bauvorhaben: Wienerberger Dachziegelwerk Mihlacker Bachstrafle 6, 34253 Lohfelden
Standort Mahlacker Tel.: 0561 7084690 FAX: 0561 7084689

Bestimmung des Wassergehaltes
durch Ofentrocknung (105°)
nach DIN 18 121, Teil 1)

iProbenbezeichnung: SB6-4 SBE4 SB64 SB6-4
Ifeuchte Probe + Behiilter [g]: 143,00 137,00 132,00 125,00
trockene Probe + Behalter (gl 125,00 120,00 116,00 110,00
Behalter [g]: 24,00 24,00 24,00 24,00
Porenwasser [g]: 18,00 17,00 16,00 15,00
trockene Probe [g]: 101,00 986,00 92,00 86,00
Wassergehalt [%): 178 17.7 17.4 17,4
Probenbezeichnung.

feuchte Probe + Behalter [g]:
trockene Probe + Behalter [g]:

Behalter [g]:

Porenwasser [g]:

trockene Probe [g]:
Wassergehalt [%]:

Probenbezeichnung:

feuchte Probe + Behilter [g].
trockene Probe + Behdlter [g]:

Behalter [g]:

Porenwasser [g]
trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

{Durchgefiihrt: Gepruft: Bemerkungen:

Datum Wi Datum




BauConsulting Schafer r?

Gulachlen - Bauleitung - SiGeKo

Auftraggeber: Koramic REAL ESTATE Dipl.-Ing. Stephan Schafer
Bauvorhaben: Wienerberger Dachziegelwerk Miihlacker Bachstralle 6, 34253 Lohfelden
Standort: Miihlacker Tel.: 0561 7084690 FAX: 0561 7084689
Entnahmestelle: SB6-4
Bodenart: halbfest
Konsistenz: steil-halbfest
Konsistenzgrenzen (Zustandsgrenzen)
Bestimmung der Flief3- und Ausrollgrenzen nach DIN 18122
FlieBgrenze (w ) Ausroligrenze (wy) Wassergehalt (w,,)
Schiagzahl 5 3 22 19
Feuchtmasse Gf [g) 4691| 4065| s495| 6252 Feuchtmasse Gf [g) joo0| 13| 2893 Giig 110.25
Trockenmasse Gt [g] 2067] 2888 1338| 3758 Trockenmasse Gi [g] 2370] 1090) 2239| Gtig] 93.75
Gw gl 17.06] 1767 2138| 2494 Gw fgl 630] 242 €54 Gulg) 16.50
W {1] 0571] 0610 0¢8] 0684 Iw 1] 0266) 0.222] o202 w1} 018
W 0,620 v, (gemittelt) 0,260
f Zustands-/Konsislenzzahl
; 0.670 I
[ | :
0650 I | |
- | |
2 o0& " 0 025 05 075 10 125 15
| e breiig | sehr lweich| steif |ha!b- Ifest
B weich | fest
| =
0.580 ‘ Bildsamkeits-/Plastizititszah! b
i {
; 0,570 i ]
0 10 50
hlagzahl N
e 0 02 04 06 08 10 12
. " 08 | e !
FlieBgrenze (w): 0,620 | {37 ‘ | ‘ I J ‘
ARE == CEE S |
Ausroligrenze (vy): 0,260 20,6 lr [ e woinens
Plastizitat " 0.360 §o5 0 1] EEEERE
astizitatsgrenze (L) : 2 [ ]| | | [ |
god B L e T
Konsistenzzahl (L): 1,233 g0, ! J I % =11
B ’ bt
[ | ] ]
natlri. Wassergehall (w,) 0,176 T | ‘ ] i
: [ LoE i 4l
0 E 5 = ; H
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
FlicBgrenze wL
Durchgefuhrt: Gepriift: 1Bemerkungent
/ =
Datum: LA Datum:;




BauConsulting Schafer €

Gutachten - Bauleitung - SiGeKo

Auftraggeber. Koramic REAL ESTATE Dipl.-Ing. Stephan Schafer
|Bauvorhaben: Wienerberger Dachziegelwerk Muhlacker Bachstrafle 6, 34253 Lohfelden
Standort Muhlacker Tel : 0561 7084690 FAX: 0561 7084689

Bestimmung des Wassergehaltes
durch Ofentrocknung (105°)
nach DIN 18 121, Teil 1)

Probenbezeichnung:

SB7-5 SB7-5 SB7-5 SB7-5

feuchte Probe + Behilter [g]:

182,00 173,50 165.00 169,00

trockene Probe + Behidlter [g]:

160,00 152.00 144,00 139.00

hBehéiter [g]:

24,00 24,00 24,00 24,00

Porenwasser [g].

22.00 21,50 21,00 20,00

trockene Probe [g]:

136,00 128.00 120,00 115.00

Wassergehalt [%]:

16.2 16,8 17.5 17.4

Probenbezeichnung:

feuchte Probe + Behalter [g]:

trockene Probe + Behalter [g]:

Behalter [g]

Porenwasser [g]:

trockene Probe [g].

Wassergehalt [%]:

|Probenbezeichnung:

lfeuchte Probe + Behalter [g]:

trockene Probe + Behilter [g]:

Behalter [g].

Porenwasser [g]:

trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]:

Durchgefuhrt:

Geprift: Bemerkungen:

Datum

{Datum

i




BauConsuiting_ S_chéifer ?

Gutachten - Bauleilung - SiGeKo

Auftraggeber: Koramic REAL ESTATE Dipl.-Ing. Stephan Schéfer
Bauvorhaben: Wienerberger Dachziegelwerk Miihlacker BachstraBe 6, 34253 Lohfelden
Standort: Muhlacker Tel.: 0561 7084690 FAX: 0561 7084689
Entnahmestelle:  SB7-S

Bodenart: TA

Konsistenz: halbfest

Konsistenzgrenzen (Zustandsgrenzen)
Bestimmung der FlieR- und Ausroligrenzen nach DIN 18122

FlieRgrenze (w,) Ausrollgrenze (wp) Wassergehalt {w,,)
Schlagzahl 19 28 20 15
Feuchtmasse Gl _[g] 39.13] 4550) 3s07] 3883 Feuchtmasse GI_[g] 1759 1571] 168s] Gtg] 145 88
Trockenmasse Gt [g] 2389 20| 2208] 2102 Trockenmasse Gt {g] 1404) 1286] 1347] Gifa] 124.75
Gw fal 15.24] 18.49| 1508] 1581 Gw [g) 3550 a0s 338} Gw [q] 2113
b 1] 0638 os82| 0.723] 0752 fw {1] 0.253] 0.241] 0.251] wii) 0.7
W, 0,699 wmzl&h) 0248
| Zustands-/Konsistenzzahl L
i 0.750 {
0.730 ]
:
EON0 0 025 05 075 10 125 15
§ 06% i 5 breiig l sehr lweich[ steif Ihalb~ Ifesl
H f ! weich fest
2 0670 !
0.650 Bildsamkeits-/Plastizitatszahl L
0.630 F : I
0 10 20 30 40 50
Schi hi N
A 0 02 04 06 08 10 1.2
; 0.8 ; . —— 4
FlieRgrenze (w). 0,699 [ 1 l [ ] ‘ \ ]
07 | L . |
| (meston Wiy
Ausroligrenze (w,); 0,248 &0-5i e s [
£05 | i [
Plastizitatsgrenze (}): 0,451 - | i l 0| {
Konsistenzzahl (k). 1174 %03 | | S
02 | i
natiirl Wassergehalt (w,): 0,170 0.1 l - ! ! ’
0 L e i | I i
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
FlicRgrenze wlL
Durchgefuhrt: Gepruft; Bemerkungen:
/ 7 » 4
o ad
Datum: E Datum:

v



Anhang 9

Ergebnisse der hydrochemischen Reihenuntersuchungen am
Wasser des Brunnens 194/410

N

Alnogen



Messstelle: 194/410-9 BBR FA BAUSTOFFW.,MUEHLACKER
GW-Nummer 194/410-8 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9
Datum 06082000 § 14 11.2000 ( 11.09.2001| 26 11.2001 | 04.09.2002| 2709.2003| 16.09.2004 12.08.2005
Labor AFU-CI AFU-C1 AFU-CI AFU-CI AFU-CI IFU PF Fader Alenco
Parameter Dim
1,1.1-Trichlorethan mgi - - 0,0005 0.0008 - 0,0009 -
1,2-Dichlorethan mg/l - - - - . - <0,001 -
2,4-D (2.4-Dichlorphenoxyessigsaure) 1]} - - - - <0.05 - <0.05 -
2.6-Dichlorbenzamid vl <0,05 - <0,05 <0,05 B - <0,05 -
Abstich cm - - - . - - - -
Acenaphlhen po/l - - <0,005 - % - <0,005 -
Acenaphthylen wg/l - - <0,005 = c - <0.005 -
Aldnin po/l - - - - <0,010 - -
alpha-Endosulfan pgh - - - - <0,010 - -
alpha-HCH Ha/l - - - - - <0,010 - -
Alumimum mgi - - - = - - -
Ammonium mg/l <0,010 - 0,020 - <0.010 <0,010 0,079 -
Anthracen Hg/! - - <0.005 - E - <0,005 &
Anlimon mg/l - - - - - - - -
Arsen mgll - - - . - - - -
Atrazin ug/ 0,03 - 0,04 0.03 - - 0,02 -
Banum mafl - - . - - - - -
Basekapazildt bis pH 8,2 be: ...Grad mmol/l - - - - - - - -
Celsius
Bentazon pgh <0,08 . - - <0.,05 - <0,05 -
Benzo(a)anthracen pgfl - - <0,005 - - - <0,005 -
Benzo(a)pyren Mg/l - - <0.005 - e - <0,005 -
Benzo(b)lluoranthen gt - - <0005 - - - <0,005 -
Benzo(ghi)perylen Hg/l - - <0005 - o - <0,005 -
Benzo(k)fluoranthen pg/l - - <0,005 - - - <0,005 -
Benzol pafl - - - - - - -
beta-Endosulfan pgi - - - . - <0.010 - -
beta-HCH par - - - - - <0,010 - -
Bifenox ug/l - - . - - -
Ble: mgfl - - - e - - - -
Bodensalz, qualitaliv - “ - - - - - . i
Bor mg/l - - - - 0.070 - - -
Bromaci pan 0,24 0,16 0,36 0,34 - - 0,38 -
Cadmium mghl - - - - - - - -
Calcium mgl - - - - 1820 - - -
Chlorethen {Vinylchlond) mgfi - - <0,0050 - - - - -
Chilond mg/l - - - - 50,0 - - -
Chiorpynfos wall - - - - <0,05 - - -
Chiorloluron waglt <0,05 - - - <0,05 - - -
Chrom mg/ - - « - - - -
Chrysen pgft - - <0,005 - - - <0,005 -
cis-1,2-Dichlorethen mg/l - - <0,005 <0,005 E - <0,005 -
cis-Heptachlorepoxid Ho - - - - - <0,010 - -
Cobalt mg/i - - - - - - - -
Cyanid, gesamt mgll - - - - - - <0.010 -
delta-HCH pgh - - - - . <0,010 - E
Deselhylatrazin pg/l <0,08 0.07 0,06 - - 0,04 -
Desethyllerbuthylazin Haf <0,05 - <0,08 <0,05 - -+ <002 -
Desisopropylatrazin pg/l <0,05 - 0,05 0,058 - - 0,03 -
Diazinon Holt - - - # <0,050 - - -
Dibenz(a.h)anthracen pall - - <0.005 - - <0,005 -
Dicamba Halt - - - <0.05 <0,05 -
Dichlormethan mgli - <0,005 <0,005 B <0,005 -
Dichlorprop (2.4-DP) pgll - - <0,05 - <0.05 -
Dieldnin pgll - - - - - <0,010 - =

fett= >Grenzwen

n n.=nichl nachweisbar

- =nicht beaufiragt oder nicht selektiert

Seite 1 von 12

n.a =aus lechn Grdnden nichl analysiert




Messstelle. 194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW. MUEHLACKER (Fortsetzung)
GW-Nummer 194/410-9 194/410-9 194/410-¢ 184/410-9 194/410-9 194/410-9 184/410-8 194/410-§
Datum 06.082000| 14112000 | 1108.2001| 26.112001| 04092002 27 09.2003| 16 05.2004 12 09 2005
Labor AFU-Ct AFU-CI AFU-CI AFU-C| AFU-C! IFUPF Fader Alenco
Parameter Dim
Dimethoat pgll - - . - <0.05 - . -
Disulfoton poll - - - - <(,050 - -
Diuron pah <0,05 - - - <{,08 - A -
DOG (Kohlenstoff, geldster mg/i - - - - . - - -
orgaruscher)
DTPA ol - % . 5 - . <10 .
(Diethylentniaminpenlaessigsiure)
EDTA (Ethylendiaminietraessigsiure) Hgll - - - - - <0,5 -
Eisen mgfl B - - - - - -
Elekinsche Leitfahigkeil be: . Grad mSim 1145 1149 115.0 1143 116,4 1114 112.5 1114
Celsius
Endnn 10} . - - - - <0,010 - -
ETBE (Ethyl-teruar-butylether) po/l - - - - - - -
Elhyibenzol pghl - = - = = . - o
Fenitrotion poll - - - - <0.05 - - -
Fluoranthen pght - - <0,005 - » - <0,005 -
Fluoren pall . - <0,005 - - - <0,005 -
Fluord mg/i - - - . - - - -
Flusilazol gl - - - - - - - -
Farbung, qualitaliv e farblos farblos farblos farblos farblos Farblos farblos farblos
gamma-HCH (Lindan) gl - - - - - <0,010 - -
Geruch, quahtativ - chne klar ohne ohne chne o. Befund 0.B geruchlos
Befund Befund Befund Befund
Heplachlor pgh - - - - <0.010 - -
Hexachlorbenzol (HCB) pafl - - - - - <0,010 - -
Hexazinon pgll 0.05 = 0.09 0,07 - - 0,05 -
Indeno(1,2,3-cd)pyren g/t - - <0,005 - - - <0,005 -
Isodnn wgh - - - - - <0,010 - -
Isoprotluron Hgh <0.05 - - <0,05 - - -
Kalium mgll - - - - 1,30 - -
Kohlenwasserstoff-Index mg/l - - <0,10 - - - <0,10 -
(Mineralolkohlenwasserstoffe)
Kupfer mgfi . - - - - “ . %
Lechtfichlige ma# - - 0,0029 0.0040 = . 0.0042 .
Halogenkohlenwasserstoffe [n
TrinkwV 2001]
Linuron paft - - - - <0,05 “ - -
Lithwm mg/l - - - - - - - -
m- und p-Xylol Holi - - - - - 5 3 5
Magnesium mg/l - - - - 44,3 - - -
Malathion Ha/t - - - - <0,05 - - -
Mangan mg/l - = “ - & 2 g 3
MCPA (4-Chlor-2- pgh - - - - <0,05 - <0,05 .
methylphenoxyessigséure)
Mecoprop (MCPP) pall - - - - <0,05 - <0,05 -
Metalaxy! pg/l <0,05 - <0,05 <0,05 - . <0,05 -
Metazachlor HgAl <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 -
Melhabenzthiazuron pall - - - - <0,05 - - -
Metolachlor wg/l <0.05 - <005 <0.05 - <0,02 -
Molybdan mgi - - - - - - - -
MTBE (Melhyl-lertiar-butylether) Hgh - - - - - 2 -
Naphthalin [Tt - - <0,005 - - - <0,005 =
Natrium magfl - - - - 14,3 - - -
Nicke! mg/ - - - - - - - -
Nitrat mg/l 35.6 = 347 - 327 32,0 305 -
Nitrit mg/l <0,01 - <0,01 - <0.01 <0.01 <0,01 -
NTA (Nilrilolriessigsaure) Hall . - - - - - <0,5

fett= >Grenzwerl

n.n =nicht nachweisbar

- =michl beauftragt oder nicht selekbiert

Seile 2 von 12

n.a =aus lechn Grunden nicht analysierl




Messstelle: 194/410-9 BBR FA BAUSTOFFW. MUEHLACKER (Fortselzung)

GW-Nummer 194/410-8 194/410-8 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 164/410-9 194/410-§
Datum 0609.2000 | 14 11.2000 | 1108.2001{ 26.11.2001( 04 092002 | 27082003 1609.2004 12.09.2005
Labor AFU-CI AFU-CI AFU-CI AFU-CI AFU-CI IFUPF Fader Alenco
Parameler Dim

o,p-DDT (op*- pg!l - - - - - <0.010 - -
Dichlordiphenyitrichlorethan)

o-Xylol pall - - = - - - -
Ortho-Phosphat mgil - - <0.030 - . -
p.p~DDE (p,p™- pa/l - - - - <0,010 - -
Dichlordiphenyldichiorethen)

p.,p-DDT (p,p- ugh - - - - - <0,010 - -
Dichlordiphenyltnichlorethan)

p.p-TDE (p.p-Tetrachlordiphenylethan wgli - - - - - <0,010 - -
/ p.p-DDD)

Parattuon-ethyl (E 605) pg/ - - - - <0,050 - - -
Pendimethalin pg/l - - - - <0,05 - - -
Pentachlornilrobenzol (Quintozen) gl - - - - - <0.010 - -
pH-Wert bei _Grad Celsius 7,13 7.06 7.02 7,16 7.02 7.24 7.08 7,12
Phenanthren pafl B - <0,005 - - - <0,005 -
Phosphor, gesaml mg/t - - - - 0,010 - - -
Propazin pa/l <0.05 - <0,05 <0,05 - - <0,02 -
Pyren pgll - - <0,005 - - - <0,005 -
Sauerstoff mag/l 6,3 58 6,2 52 46 - 53 56
Sauerslofsatigungsindex % 62,5 58.0 61.0 55.5 47.0 - 52.0 54,0
Sebulhylazin Hg - - - - <0.05 . - -
Seien mgfl - - - - - & H -
Silikat mg/l - - - - - - . -
Simazin pft <0,02 - <0.02 0,02 - - <0.02 -
Spekiraler Absorptionskoeffizient bei 1/m - - - - - - - -
254 nm

Spekiraler Absorptionskoeffizient ber 1im - - - - <0.010 - - -
436nm

Strontium mg/l - - - - - -
Sulat mgli - - - - 2515 - - -
Summe Erdalkalien (Gesamthirie) mmol/l - - - - 6.37 - - -
Summe LHKW nach TrinkwV 1990 mgfl . - 0,0034 0,0048 - - 0,0051 -
Summe PAK nach TnnkwV 1930 Hgll - - <0,005 - - - <0,005 -
Summe polycyc! arom. Hafl - - <0,005 - - - <0,005 .
Kohlenwassersloffe [n TrinkwV 2001)]

Séaurekapazitat bis pH 4,3 bei .. Grad | mmol - - - - 6,28 - - -
Celsius

Temperalur ‘C 13,5 132 13.4 16,6 14,1 15,8 13,8 14,5
Terbuthylazin ug/i <0,02 - <0,02 <0,02 - - <0,02 -
Telrachlorethen (Per) mg/l . - 0,0025 0.0035 - - 0,0036 -
Teltrachlormelhan mg/l - - <0,0001 0,0001 - - <0,0001 -
(Tetrachlorkohienstoff)

Thallium mg/l - - - - . - - -
Toluol paft - - " - - - N .
trans-1,2-Dichlorethen mg/l - - - - - - <0,005 -
Irans-Heplachlorepoxid pglt - - - - <0.010 - -
Trichlorethen (Tn) mg/l - - 0,0004 0,0005 - - 0.0006 =
Tnchiormethan (Chloroform) mg/| - - <0,0001 0.0001 - - 0,0001 -
Trifluralin po/l - - - 2 <(0,06 = . %
Trubung, qualitativ - klar ohne klar klar chne Kiar klar kiar

Befund Befund

Tribung. quanitativ FNU - - - - - - - =
Uran mgfl - - - - - - - -
Vanadium mg/l - - . - - B - -
Zink mg/| - - - - - - - -

feti= >Grenzwert

n.n.=nicht nachweisbar

- =nichl beauftragt oder nicht selektier

Seile 3 von 12

n & =aus techn Grinden nicht analysierl




Messslelle: 194/410-9 BBER FA.BAUSTOFFW, MUEHLACKER
GW-Nummer 194/410-9 194/410-9 194/410-9 |  194/410-9 184/410-9 | 194/410-9 194/410-9 194/410-9
Datum 06.09.2000 | 14 11.2000 | 11.09.2001 | 2611.2001 | 04.08.2002| 27.09.2003 | 16.09.2004 12.09.2005
Labor AFU-CI AFU-CI AFU-CI AFU-CI AFU-CI IFU PF Fader Alenco
Parameter Dim
1.1,1-Trchlorethan mag/l - - 0,0005 0,0008 - - 0,0009 -
1,2-Dichlorethan mgfl - - - - - - <0,001 -
2,4-D (2.4-Dichlorphenoxyessigséure) ugh - - - - <0,05 - <0.05 -
2,6-Dichlorbenzamid ugll <0,05 - <0,05 <0.05 - - <0,05 -
Abstich crm - - - - - - - -
Acenaphthen ygfl - - <0,005 - - - <0,005 -
Acenaphthylen paft - - <0,005 - - - <0,005 -
Aldrin pg/l - - - - - <0,010 - -
alpha-Endosulfan pg/l - - - - - <0,010 - -
alpha-HCH ug/l - - - - - <0,010 “ -
Aluminium magfl - - - - . - - -
Ammonium mgfl <0,010 - 0,020 - <0,010 <0,010 0,079 -
Anthracen pgll - - <0,005 - - - <0005 -
Anlimon mg/l - - - = = = 5 g
Arsen mg/l - - - - - 2 = &
Atrazin pall 0,03 - 0,04 0,03 - - 0,02 -
Banum mgfl - - - o - N . -
Basekapazilat bis pH 8,2 bei ...Grad mmolfl - - - - - - - -
Celsius
Benlazon pg/l <0,05 - - - <0,05 - <0,05 -
Benzo{a)anthracen Hgh - - <0,005 - - - <0,006 -
Benzo(a)pyren pgil - - <0,005 - - - <0,005 -
Benzo(b)fluoranthen ug/l - . <0005 - - - <0,005 -
Benzo(ghi)perylen palt - - <0,005 - - - <0,005 -
Benzo(k)flucranthen pgll - - <0,005 - - - <0,005 -
Benzol pafl - - - - - - - -
bela-Endosulfan pafl - - - - - <0,010 - -
beta-HCH pall - - - - - <0.010 - -
Bifenox pg/l - 5 - = s - - -
Blei ma/l - - - - - - 3 5
Bodensatz, quahtaliv - - - - - - - - -
Bor mgfl - - - - 0,070 - . -
Bromacil W/l 0,24 0,16 0,36 0,34 - B 0,38 &
Cadmium mg/l - - - - - - < %
Calcium mg/| - - - - 182,0 - - -
Chlorethen (Vinyichlorid) mgfl - - <0,0050 - - - - -
Chiorid mghl - - - - 50,0 - - -
Chlorpyrifos g/t - - - - <0,05 - - -
Chioroluron gl <0,056 - - - <0,05 - - -
Chrom mg# - - “ - - - - -
Chrysen pafl - - <0,005 - - - <0,005 -
cis-1,2-Dichlorethen mgfl - - <0,005 <0,005 - - <0,005 -
cis-Heplachlorepoxtd ug/l - - o . - <0,010 ¥ -
Coball magfl - = - - - - - -
Cyanid, gesamt mg/t - - - - - - <0,010 -
delta-HCH all} - - - - 2 <0,010 - -
Desethylatrazin [t} <0,05 - 0.07 0.06 - - 0,04 -
Deselhylterbuthylazin pol <0,05 - <0,05 <0,08 - - <002 «
Desisopropylatrazin pglt <0,05 - 0,05 0.05 - - 0,03 -
Diazinon Hofl - - - - <0,050 - - -
Dibenz(a,h)anthracen pafl - - <0,005 - - - <0,005 -
Dicamba pafl - - - - <0,05 - <0,05 -
Dichlormethan mafl - - <0,005 <0,005 - - <0,005 -
Dichlorprop (2.4-DP) wog/l - - - - <0,05 - <005 -
Disldnin gl - - - - - <0,010 - -

fett= >Grenzwert

n.n.=nicht nachweisbar

=nichl beaufiragt oder nicht selekbert

Seite 1 von 12

n.a =aus lechn.Griinden nichl analysiert




Messslelle: 194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW.,MUEHLACKER {Forisetzung)

GW-Nummer 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 184/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9
Datum 06.09.2000 | 14.11.2000| 11.09.2001| 26.11.2001| 0409.2002 [ 27.09.2003 | 16.09.2004 12.09.2005
Labor AFU-CI AFU-C! AFU-CI AFU-C] AFU-CI IFU PF Fader Alenco
Parameter Dim

Dimethoat ugh - - - - <0,05 - - -
Disulfolon paf - « . & <0.050 - - -
Diuron pg/ <0,08 - - - <0,05 - - -
DOC (Kaohlenstoff, geldster mg/l - - - - - - - -
organischer)

DTPA pofl - - . - - - <1,0 -
{Diethylentnaminpentaessigsaure)

EDTA (Ethylendiaminletraessigsaure) g/l - - - - - - <0.5 -
Eisen mg/l - - - “ - - - -
Elektrische Leitfahigkent ber ...Grad mS/m 114,85 114,9 115,0 114,3 116,4 1114 112,5 1114
Celsius

Endrin Ho/l - - - - - <0.010 - -
ETBE (Ethyklertiar-butylelher) pgh - - - - - " . .
Ethylbenzol pal - - - - - - - &
Fenitrolion pafl - - - - <0,05 - - -
Fluoranthen pall - - <0,005 - . - <0,005 -
Fluoren pg/t - - <0,005 - - - <0,005 -
Fluond mgfl - - - - = = 5 &
Flusilazol wall - - - - - - - -
Farbung, qualhtaliv - farblos farblos farblos farblos farblos Farblos farblos farblos
gamma-HCH (Lindan) Hgfl - - - - - <0,010 - -
Geruch, qualitaliv - chne klar chne ohne chne o. Befund 0.B. geruchlos

Befund Befund Befund Befund

Heplachlor pg/l - - - - - <0,010 - -
Hexachlorbenzol (HCE) gl - - - - - <0,010 - -
Hexazinon pg/l 0.05 - 0.08 0,07 - - 0,05 -
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l - - <0,005 - - - <0.005 -
Isodrin pgh - - - - - <0,010 - -
Isoptoturon pgfl <0,05 - - - <0,08 - - -
Kalum mg/l - - - - 1,30 - - -
Kohlenwasserstoff-Index mg/l - - <0,10 - = - <0,10 @
(Mineralélkohlenwasserstoffe)

Kupfer mgh - - - - - - - -
Leichtfilichuge mgfi - - 0,0028 0,0040 - - 0,0042 -
Halogenkohlenwassersloffe [n.

TrinkwV 2001)

Linuron po/l - - - - <0,05 - - -
Lithium mgfl - - - - - - - -
m-und p-Xylol pgll - - - - - - - =
Magnesium mg/l - - - - 443 - - -
Malathion Hg/ - - - - <0,05 - - -
Mangan mgfl - . . - - = & i
MCFA (4-Chlor-2- pgh - - - - <0,05 - <0,06 -
melhylphenoxyessigsiure)

Mecoprop (MCPP) pgll - - - - <0,05 - <0,05 -
Metalaxyl paft <0.05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 -
Melazachlor pail <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 -
Methabenzthiazuron ug/l ] - - - <0.05 - - -
Metolachlor wgll <0,05 - <0,08 <0,05 - - <0,02 -
Molybdan mg/l - - - - - - - -
MTBE (Methyl-lerhar-butylether) Hgll - - - - - - - -
Naphthalin pall - - <0,005 - - - <0.005 -
Nalrium mall - - - - 14.3 - - -
Nicke! mgfl . - - - - - - “
Nitral mafl 356 - 347 - 32,7 32,0 305 -
Nitrit mgfl <0,01 - <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 -
NTA (Nilnlolnessigsaure) ygll - - - - - - <05 &

lett= >Grenzwert

n.n.=nicht nachweisbar

- =nicht beaufiragt oder nicht selekliert

Seile 2 von 12

n.a.=aus lechn.Grinden nicht analysiert




Messstelie: 194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW.,MUEHLACKER (Forisetzung)

GW-Nummer 194/410-8 194/410-9 194/410-9 184/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9
Dalum 06.09.2000 | 14.11.2000| 11.09.2001 | 26.11.2001 | 04.09.2002 | 27.09.2003 | 16.09.2004 12 09.2005
Labor AFU-CI AFU-CI AFU-CI AFU-CI AFU-CI IFU PF Fader Alenco
Parameter Dim
0,p-DDT (o,p'- pg - - - - - <0,010 - -
Dichlordiphenylinchiorethan)
o-Xylol pgh - - - - - - B -
Orlho-Phosphat mg/i - - - - <0,030 - - -
p.p-DDE {p,p- He/l - - - - - <0,010 - -
Dichlordiphenyldichiorethen)
p.p-DOT (p.p*- Mgl - - - - - <0,010 - -
Dichlordiphenylinchiorethan)
p.p~TDE (p.p*-Tetrachlordiphenylethan pafl = 2 L - - <0,010 - -
{ p,p'-DDD)
Parathion-ethyl (E 605) ug/l - - - . <0,050 - - -
Pandimethalin pg/l - - - - <0,056 - - -
Pentachlornilrobenzol (Quintozen) pg/l - - - - - <0,010 - -
pH-Werl bei ...Grad Celsius - 713 7.06 7,02 7.16 7,02 7.24 7.08 712
Phenanthren Hall - - <0,005 - - - <0.005 -
Phosphor, gesaml mg/l - - - - 0,010 - - -
Propazin Hgl <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,02 -
Pyren pgfl - - <0,005 - - - <0,005 -
Sauerstoff mgll 6,3 58 6,2 52 48 - 53 5.6
Sauerstoffsaltigungsindex % 62,5 58,0 61,0 55,5 47,0 - 52,0 54,0
Sebuthylazin vol - - - - <0,05 - - -
Selen mgll - - - - - - - -
Silikat mg/l & - - - = ¥ = 2
Simazin pgfl <0,02 - <0,02 0,02 - - <0,02 -
Spektraler Absorplionskoeffizienl ber 1fm - - - E . e < &
254 nm
Spekiraler Absorptionskoeffizient bei m E = - - <0,010 - - -
436nm
Strontium mgfl - - - - - - - -
Sulfal mg/l - - - - 251,5 - - =
Summe Erdalkalien {Gesamlhérie) mmolfl - - - . 6,37 . = =
Summe LHKW nach TrninkwV 1990 mg/l - - 0,0034 00048 - - 0,0051 -
Summe PAK nach TrinkwV 1990 Hai - - <0,005 - - - <0,005 -
Summe polycycl. arom. Hafl - - <0,005 - - - <0,005 -
Kohlenwasserstoffe [n. TrinkwV 2001)
Saurekapazildt bis pH 4,3 bei ...Grad mmol/l - - - - 6,28 - - .
Celsius
Temperalur %G 13,5 13,2 13,4 16,6 141 15,8 13,8 14,5
Terbuthylazin ygll <0,02 - <0,02 <0,02 - - <0,02 -
Tetrachlorethen (Per) mg/l - - 0,0025 0,0035 - - 0,0036 -
Tetrachlormethan mg/l - - <0,0001 0,0001 - - <0,0001 -
(Tetrachlorkohlensloff)
Thallium mgfl - - - - - - - -
Toluol! pg/l - - - - - - - -
lrans-1,2-Dichlorethen mg/l . - - - - - <0,005 -
Irans-Heplachlorepoxid Hg/! - - - - - <0,010 - -
Tnchlorethen (Tri) mg/l - - 0,0004 0,0005 - - 0,0006 -
Trichlormethan (Chloroform) mg/| - - <0,0001 0,0001 - - 0,0001 -
Trifluralin ug/l - - - - <0,05 - - -
Trubung. quahlativ - klar ohne kiar kiar ohne Kiar klar klar
Befund Befund
Tribung. quanlilativ FNU - - - - - - - -
Uran mg/l - - - - = - N .
Vanadium mg/| - - - - - - - -
Zink mg/i - - - - - - - -

fett= >Grenzwerl

n.n.=nicht nachweisbar

- =nicht beaufragt oder nicht selekliert

Seite 3von 12

n.a.=aus techn.Griinden nicht analysiert




Messstelle: 194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW. MUEHLACKER (Forlsetzung)
GW-Nummer 194/410-9 194/410-8 194/410-9 194/410-§ 194/410-9| 194/410-9 194/410-9 194/410-8
Datum 12.09.2005| 12092005 | 12.09.2006 | 13.09.2007 [ 13.09.2007 | 20.11.2007 | 20.11.2007 20.11.2007
Labor Kuhimann LfU KA cIP TZW LUBW bpa Zehneck Kuhlmann
Parameter Dim
1,1,1-Tnchlorethan mg/l - - - - - s z -
1,2-Dichlorethan mgh - . . . . = % &
2,4-D (2,4-Dichlorphenoxyessigsaure) g/l - - - <0,05 - <0,05 - -
2,6-Dichlorbenzamid pg/l <0,05 - - <0,05 - <0,05 - -
Abstich cm - - - - 750 - - -
Acenaphthen pg/t - - - - - - e =
Acenaphthylen ygfl - - - - - - - »
Aldrin pail - - - - - - 3 _
alpha-Endosulfan Laf - - - - = = é =
alpha-HCH (71} . - - - - - . =
Aluminium mgfl <0,005 - - - - - - .
Ammanium mg/l 0,050 - 0,012 . 0,015 - - -
Anthracen pgh - - - - - - P -
Anlimon mg/l - <0,001 - - - - - -
Arsen mg/l - 0,0007 - - - - - -
Atrazin pafl <0,02 - - <0,02 - <0,02 - -
Barium mg/| 0,027 - - - - - - -
Basekapazitat bis pH 8,2 ber _,.Grad mmol/l 0,86 - - - 2 & = %
Celsius
Benlazon o . . o <0,05 E <0,05 = %
Benzo(a)anthracen Hall - - - - » - - s
Benzo(a)pyren pgfl - =) o & & Vot = o
Benzo(b)fluoranthen pafl - - - - - - - =
Benzo(ghi)perylen wall = - . - . - < &
Benzo{k)fiuoranthen pa/l - - - - - . < =
Benzol o/l - - . N - « “ “
bela-Endosulfan pg/ - - - - - - - -
beta-HCH Hg/l - - - - - - - .
Bifenox Mgl - - - <0,05 - <0,05 - -
Blei mg/l - <0,0010 . - - - - “
Bodensalz, qualtaliv - - - ohne - ohne - ohne -
Bor mag/| 0,079 - - - = " & .
Bromacil pa/l 0,24 - - 0,12 - - - 0,10
Cadmium mgfl - <0,00010 - - - . 2 &
Calcium mg/ 206,0 - - - - - g %
Chlorethen (Vinylchiond) mg/ - - - B - - ¥ i
Chlorid mg/i 554 - - - - - - B
Chlorpynfos pal - - - - . - - -
Chlortoluron Hg/t - - - - B . % @
Chrom mgfi - . E & % % . s
Chrysen wofl - - - . - = - -
cis-1,2-Dichlorethen mg/l F: = = % & 5 = .
cis-Heptachlorepoxid pafl - - - - - - . -
Cobalt mg/! - - . - - - - )
Cyanid, gesamt maf - - - - - - - .
della-HCH poll - - - . - = s i
Desethylalrazin wgll 0,03 - - <0,02 = <0,02 - =
Desethylterbuthylazin ug/l <0,02 - - <0,02 - <0,02 - .
Desisopropylatrazin paft 0.03 - N <0,02 . <0,02 & %
Diazihon Hg/l - - - - - - - 3
Dibenz(a,h)anthracen pg/l - - - - 7= “ . -
Dicamba pghl - - - <0,05 - <0,05 - -
Dichlormethan mg/l - - = - = < - %
Dichlerprop (2,4-DP) pafl - - - <0,05 - <0,05 - -
Dieldrin pafl - - “ - - - - .

fetl= >Grenzwert

n.n.=nichl nachweisbar

- =nicht beaufiragt oder nichl selekhert

Seile 4 von 12

n.a =aus techn.Grinden nicht analysierl




Messslelle: 194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW, MUEHLACKER (Fortsetzung)

GW-Nummer 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-8 194/410-9 194/410-9 184/410-9 194/410-9
Datum 12.09.2005 | 12.082005]| 12092006 | 13.09.2007 | 13.08.2007 | 20.11.2007 | 20.11.2007 20112007
Labor Kuhlmann LfU KA CIP TZW Lusw bpa Zehneck Kuhimann
Parameter Dim

Dimethoat paft - - - - - - & 2
Disulfolon Hg/l - - - - - - = “
Diuron pg/l B - - - - " - -
DOC (Kohlenstoff, gelgster mg/l 073 - - - - - 2 ‘
organischer)

DTPA wall - - - - - H & -
(Diethylenlriaminpenlaessigséure)

EDTA (Ethylendiamintelraessigséure) Hg/l - - - - . - %, .
Eisen mg/i 0,086 - - - - 5 E =
Elekirnische Leitfahigkeit ber ...Grad mS/im - - 1085 - - - 112,86 =
Celsius

Endrin pg/l - - - - - - = R
ETBE (Ethyl-tertidr-butylether} ug/l - - - - - - . 2
Ethylbenzol pgh - - . . = s % %
Fenitrotion pgll - - - - - - “ E
Flugranthen Hgll - - - - - . o -
Fluoren pafl - - - - - - - -
Fluorid mg/l 0,330 - - - - - = S
Flusilazol ug/l - - - - = - - -
Farbung, qualitativ - - - farblos - farblos - ohne -
gamma-HGCH (Lindan) pg/l - - - - 1 - s «
Geruch, qualitativ - - - ohne - o, Befund - ohne -
Heplachlor pafl - - - - . & S =
Hexachlorbenzol (HCB) pafl - - - . = - = "
Hexazinon g/l <0.05 - - <0,05 - <0.05 - -
Indeno{1,2,3-cd)pyren pg/l - N - - s = = %
Isodrin ugll - - - - o - = v
Isoproturon Hgll - - - - - - = s
Kahum mg/l 1,43 - - - . - " 5
Kohlenwassersioff-Index mg/l - - - - - - - -
(Mineraltlkohlenwasserstoffe)

Kupfer mg/l - 0,0036 ¥ E: & - - i
Leichtichlige mg/l - - - - - = w =
Halogenkohlenwassersloffe [n.

TrinkwV 2001)

Linuron [¥letd] = - =2 o B E, 4 |
Lithium mg/l - - - - - - “ 5
m- und p-Xylol pgf - - - - - “ = x
Magnesium mgfl 48,8 - « = i = L .
Malathion g/l - - - - - - = -
Mangan mgf <0,010 - - “ - - - &
MCPA (4-Chlor-2- Hgl! - - - <0,05 - <0.05 - -
methylphenoxyessigsaure)

Mecoprop (MCPP) pafl - - - <0,05 - <0,05 - -
Metalaxyl pg/l <0,05 - - <0,05 - <0,05 - -
Metazachlor pa/l <0,05 - . <0,03 - <0,05 - -
Methabenzthiazuron walt - - . - - - - -
Metolachlor Mgl <0,05 - - <0,05 - <0,05 ¥ %
Malybdén mg/l - - - - . . - .
MTBE (Methyl-tertidr-butylether) ug/l - - - - - - - -
Naphthalin g/t = “ 2 % & = w i
Natrium mg/l 16,2 - = - . " 5 %
Nickel mg/l - 0,0010 - - - - - .
Nuitral mg/l 28,9 - 30,1 - 272 - . -
Nitrit mgfl <0.01 # <0,01 - <0.01 - - -
NTA (Nilrilolnessigséure) gl - - - - - . - .

fett= >Grenzwert

n.n.=nichl nachweisbar

- =nichl beauflragl oder nicht selekliert

Seite 5 von 12

n.a =aus lechn.Grinden nicht analysiert




Messstelle: 194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW. MUEHLACKER (Fortsetzung)
GW-Nummer 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-8 184/410-8 194/410-8 194/410-8 194/410-9
Datum 12.08.2005 | 12.08.2005{ 1209.2006 | 12092007 | 13.09.2007 | 20.11.2007 | 20.11.2007 20.11.2007
Labor Kuhimann LfU KA CIP TZwW LuBw bpa Zehneck Kuhimann
Parameler Oim
0,p-DDT (o.,p'~ v/l - - - = - 4 4 s
Dichlordiphenyltrichlorelhan)
o-Xylol pafl - - - - . 4 s =
Ortho-Phosphat mg/l <0,030 - - - . : & E
p,p-DDE (p,p*- vo/l - - - - - # - -
Dichlordiphenyldichlorethen)
p.p-DOT (p.p- g/l - - - - - - - -
Dichlordiphenyltrichlorethan)
p,p-TDE (p.p-Tetrachlordiphenylethan Hall - - - - = & & .
/ p.p-DDD)
Parathion-ethyl {E 605) ugfl - - - - = = i u
Pendimelhalin g/l - - - <0,02 - <0,05 . .
Pentachlernitrobenzol  (Quinlozen) pafl - - - - - g 5 i
pH-Wert be! ...Grad Celsius - - - 7.24 - 7.12 - 7,22 2
Phenanthren ug/l - - - - - - % «
Phosphor, gesamt mgfi 0,027 - - - - - - -
Propazin wall <0,05 - - <0,05 - <0,05 @ =
Pyren pafl - - - - - % = «
Sauerstoft mg/l - - - - 46 & 49 -
Saversloffsdlligungsindex % - - - - 46,0 - 49,0 -
Sebuthylazin wafl - - - - - - - -
Selen mgfl - 0,0018 - - - . = 5
Silikat mgll 12,0 - - - - - - =
Simazin Ha/l <0,02 - - <0,02 . <0,02 - -
Speklraler Absorptionskoeffizient be: 1/m 1,2 - - = & = % iy
254 nm
Spektraler Absorplionskoeffizient bei 1/m 0,100 - - - - 2 - g
436nm
Stronbum mg/l . 0,744 4 - - - - -
Suifal mgfl 294,0 - - - - - - -
Summe Erdalkalien (Gesamthérte) mmol/l 7.15 - - - 3 & s -
Summe LHKW nach TnnkwV 1990 mgfl - - - - - - - %
Summe PAK nach TrinkwV 1990 wg/l - - - - - - - »
Summe polycycl. arom. Hgfl - - - - . 5 = g
Kohlenwasserstoffe [n, TnnkwV 2001]
Saurekapazitat bis pH 4,3 be ...Grad mmalil 6,31 - - = - o % 5
Celsius
Temperalur °C . - 146 - 13,7 - 13,6 -
Terbuthylazin pg/l <0,02 - - <0,02 - <0,02 - -
Tetrachlorethen (Per) mgfl - - - & . “ u -
Tetrachlotmelhan mg/l - - - - . % £ I
(Tetrachlorkohlenstoff)
Thallum mg/t - - - - - - - 3
Toluol pg/l - - - - - - - -
Irans-1,2-Dichlorethen mgfl - - - - . _ " .
trans-Heplachlorepoxid Mg/l - - - - - . . P
Trichlorethen (Tr) mg/l - . - = = . @ 2
Trichlormethan (Chloroform) mg/l - - - - . = - o
Trifluralin pagfl - - - - - % % A
Tribung, qualilaliv - - - Klar - klar - ohne -
Tribung, quantilaty FNU 0,14 - - - - - - -
Uran mg/l - 0.0060 - - - & F -
Vanadium mg/l - - - - - - - =
Zink mg/i - 0,048 “ - - - - =

fet= >Grenzwert

n.n =nicht nachweisbar

- =nicht beaufiragl oder nicht selekuert

Seite 6 von 12

n a.=aus techn.Griinden nichl analysierl




Messstelle:  194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW. MUEHLACKER (Fortsetzung)
GW-Nummer 194/410-9 194/410-9 194/410-9 1984/410-9 1984/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9
Datum 22.08.2008 | 22.09.2008 [ 10.09.2009 | 23.11.2009 | 23.11.2009 | 03.03.2010 | 07.09.2010 07.08.2010
Labor Terraq Mvv CcIp Geochem LUBwW cIp UBv TZW
Parameler Dim
1,1,1-Trichlorethan mg/l - - - E 0.0002 2 5 -
1,2-Dichlorelhan mg/l - - E . . E = 5
2,4-D {2,4-Dichlorphenoxyessigsiure) wall - <006 - - - E 2 =
2,8-Dichlorbenzamid Hall <0,05 - - - - - -
Abstich cm - - - 733 - 680 710 7y
Acenaphthen Haft E? - - - - - - =
Acenaphlhylen pail - - - - . - ” o
Aldrin ug/l . - - - - - - -
alpha-Endosulfan pg/l - - < - - = =
alpha-HCH pg/t - - - - - - . =
Aluminium mg/l - - « <0,002 - . N
Ammonium mg/l - <0,010 <0,010 - <0,010 <0.010 - -
Anthracen pai - - = - - “ 2 ¥
Antimon mgfl - - - - <0,001 - - 2
Arsen mg/l “ - - - 0,0006 - - -
Atrazin ol - <0,05 - - - - - =
Barium mg/l - - - - 0.020 - - -
Basekapazilat bis pH 8.2 bei ...Grad mmolfl - - - 1,34 - & % i
Celsius
Benlazon Hg/l - <0,05 - - . - - F
Benzo(a)anthracen gl - - - . - & « -
Benzo(a)pyren pgll - - 2 - . 5 - .
Benzo(b)fluoranthen ugl - - - - - . = 4
Benzo(ghi)perylen pall - - - - - - " -
Benzo(k)fluoranthen pafl - - e s & F g -
Benzol ol - - - - <01 - “ -
bela-Endosulfan pg/l - - - - - = - -
bela-HCH pg/l - - - & - - i &
Bifenox pg/l - <0,05 - - - . % =
Blei mg/l - - % 5 <0,0002 g - -
Bodensalz, qualitaliv - Keiner - chne ochhe - o0.B, chne -
Bor mgf - - 0,080 - 0,092 - - -
Bromacil pghl - 0,14 = @ % & . g
Cadmium mgf| - - - - <0,00002 - - -
Calcium mg/l - - 182,0 - 2081 - . -
Chlarethen (Vinylchlond) mg/l - - - 5 <0,0015 & P .
Chiorid mgfl - - 614 - 511 - = 3
Chlorpyrifas pgll - - - - » . - o
Chlorloluron ol - <0,05 - - - - - -
Chrom mg/l - - - - 0,0021 - R 2
Chrysen pafl - - - . - - a .
cis-1,2-Dichlorethen mgfl - - - - <0,001 - - -
cis-Heptachlorepoxid gl - - - - - . 3 e
Cobalt mg/l - - - - <0,0005 - - =
Cyanid, gesaml mg/ - - - H <0,010 P - -
delta-HCH uan - “ = % 2 @ % Z
Desethylatrazin pg/l - <0,05 . - - . & .
Deselhylterbuthylazin gl - <0,05 - . - . . -
Desisopropylatrazin Hgll - <0,05 - - < E % =
Diazinon pall - - - = - & - -
Dibenz(a,h)anlhracen ug/l - - . 75 - - . .
Dicamba pg/l - <0.05 < " i = S 5
Dichlormelhan mg/l - - - - <0,005 - - -
Dichlorprop (2,4-DP) pgfl - <0.05 N 5 - . - ol
Dieldrin ral - - - = = = i 2

fett= >Grenzwer

n.n.=nichl nachweisbar

- =nicht beaufiragl oder nicht selektiert

Seite 7 von 12

n.a =aus lechn.Grinden nicht analysiert




Messstelle: 194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW.MUEHLACKER (Fortselzung)
GW-Nummer 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 | 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9
Datum 22092008 | 22.09.2008 | 10.092009| 23.11.2009 | 2311.2009| 03.03.2010 | 07.08.2010 07.09.2010
Labor Terrag MVV CIP Geochem LuBw CIP uBv TZwW
Parameler Dim
Dimethoat ugll - B - - . = .
Disulfolon Hall - - - - - - -
Diuron pafl - <0,05 - - - - -
DOC (Kohlensloff, geloster mg/l - - - - 0,80 - -
organischer)
DTPA wafl - - - - - - - <1,0
(Diethylenlriaminpenlaessigsiure)
EDTA (Ethylendiamintetraessigséure) pafl - - - - - - - <0,5
Eisen mag/l - - - - <0,010 - -
Elektnsche Lentfahigkeil bei...Grad mS/m 110,1 - 109,6 116,7 - - 1248
Celsus
Endnin pgfl - - - - - “ -
ETBE (Ethyl-tertiar-butylether) pafi - - - - 0,06 - -
Ethylbenzol pafl - - “ - <0,1 - -
Fenitrolion V1] - - - - - - -
Fluoranthen ugh - - - - - - .
Fluoren poll - - - - - - -
Fluond mgfl - - - - 0,270 - -
Flusilazol pgh - <0.05 - - - - -
Farbung, qualitativ - farblos - farblos farblos - farblos farblos
gamma-HCH (Lindan) paf - - - - - - =
Geruch, qualitativ - o. Befund - o.B. o. Befund - 0.B. o.Befund
Heplachlor po/l - - - - - - .
Hexachlorbenzel (HCB) pg/l - - - - - - -
Hexazinon pafl - <005 - - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l - - - - - - .
Isodrin paf - - - - - - -
Isoproluron rg/ - <0,05 - - - - -
Kalium mgfl - - 1,30 - 1.20 - -
Kohlenwassersloff-Index mg/l - - - - - - -
(Mineralsikohlenwasserstoffe)
Kupfer mgil - - - - 0,0004 - -
Leichtlichlige mofl - - - - 0.0008 - -
Halogenkohlenwasserstoffe [n.
TrinkwV 2001]
Linuron g - «<0,05 - - - - -
Lithium mg/l - - - - 0.0219 - -
m- und p-Xylol wg/l - - - - 01 - -
Magnesium mg/l - - 47,3 - 50,7 - -
Malathion pg/l - - - - - - -
Mangan mg/l - - - - <0,010 - -
MCPA (4-Chlor-2- pan - <0,05 - - - - -
methylphenoxyessigséure)
Mecoprop (MCPF) ug/l - <0,05 - - - - -
Metalaxyl pagll - <0,05 - - = - -
Melazachlor pa/! - <0.05 - - - - -
Methabenzthiazurcn Ha/l - <005 - - - - -
Metolachlor wall - <0,05 - - - - -
Molybdan mgfl - - - - 0,0008 - -
MTBE (Methyl-tertiar-butylether) poll - - - - <0.05 - -
Naphthalin ua/l - - - - - - -
Naltrium mg/l - - 1T - 15,0 - -
Nickel mg/l - - - - 0,0006 - .
Nilrat mgfl . 28,7 28,9 - 248 - -
Nitnt mgfl - <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 -
NTA (Nitrilotnessigsaure) po - - - - - w ¥ <0,5

fetl= >Grenzwert

n.n.=nichl nachweisbar

- =nicht beauftragt oder nicht selektier

Seile 8 von 12

n.a.=aus lechn.Grinden nichl analysiert




Messstelle: 194/410-9 BBR FA BAUSTOFFW. MUEHLACKER (Fortsetzung)

GW-Nummer 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 194/410-9 184/410-9
Datum 2208.2008 | 22.08.2008| 10.09.2009 | 23.11.2009 | 23.11.2009 | 03.03.2010 | 07.09.2010 07.09.2010
Labor Terrag MVV CiP Geochem Lusw cip usy TZW
Parameler Dim

o,p*-DDT (o,p* Hg/l - - - = i z - -
Dichlordiphenylirichlorethan)

o-Xylol pall - - - - <01 - - .
Ortho-Phosphat mgfl - - <0,030 - <0,030 - - -
p,p-DDE (p.p- g/l - “ - - - = = =
Dichlordiphenyldichlorethen)

p.p-0OT (pp- ug/l = s - - = ® - -
Dichlordiphenylirichlorethan)

p.p~TDE (p.p-Telrachlordiphenylethan Hofl # - - - - - - -
/p,p*-CDD)

Paralhion-ethy! (E 605) Han - - . . 2 = E =
Pendimethalin paht - <0,05 - & # - & -
Penlachlomitrobenzo! (Quintozen) pail - - - - - - - .
pH-Wert bei ._.Grad Celsius - 7.01 - 7.03 6,89 - 7.00 6,91 -
Phenanthren ug/l - - - - - - - i
Phosphor, gesamt mgfl - - 0,020 - <0,005 - - -
Propazin Hg/l - <0,05 - - - E & &
Pyren pgfl - - - - = & = -
Saverstoff mg/l - - 3,6 33 - - 37 -
Sauersloffsalligungsindex % - - 35,0 33.0 - - 38,5 -
Sebulhylazin pg/l - - - - - " " %
Selen mgfl - - - - - - - -
Silikat mg/l - - - - 12,0 - - -
Simazin wafl - <0,05 - - - - - .
Spekiraler Absorptionskoeffizient be 1/m - - - - 0.9 = & N
254 nm

Spektraler Absorptionskoeffizient be: 1/m - - <0,010 - 0,001 - - -
436nm

Stronlium mgil - - - - 0,849 - - -
Sulfat mgfl - - 299,0 - 364,0 - - -
Summe Erdalkalien (Gesamlharte) mmol/} - - 6.48 - 7.28 - - -
Summe LHKW nach TnnkwV 1980 mg/l - - - - 0,0010 - - -
Summe PAK nach TrinkwV 1890 pgfl - - - - - ” % -
Summe pelycycl. arom. pg/l - - - - - - N -
Kohlenwassersloffe [n.TrinkwV 2001)

Séurekapazitél bis pH 4,3 ber ...Grad mmol/| - - 6,05 - 6,40 - - -
Celsius

Temperalur ‘c 15,3 - 14,2 14,1 - 13,3 14,4 -
Terbuthylazin pail - <0.05 @ 5 - B - -
Tetrachlorethen (Per) mgl - - - - 0,0007 - - -
Tetrachlormethan mgfl - - - - 0,0001 - - -
(Tetrachiorkohlenstoff)

Thallium mg/ - - - - <0,0002 - - -
Toluol pail - - - - 0.2 - - -
trans-1,2-Dichlorethen mgft - - - - - - - -
trans-Heplachlorepoxid ug/l - - . - - - - -
Trichlorethen (Tri) mg/l - - - - 0.0001 - - -
Trichlormethan (Chloroform) mafl - - - - <0,0001 - - -
Tnfiuralin [Tl14} - - - - - - - .
Tribung. qualitalv - klar - klar klar - klar klar -
Triibung, quantilativ FNU - - - - 045 - - -
Uran mg/l - - - - 0,0066 - - -
Vanadium mg/l - - - - 0.0010 - - -
Zink mg/l = = - - <0,010 - - -

fett= >Grenzwert

n.n.=nicht nachweisbar

- =nicht beaufiragl oder nicht selektiert

Seile 9 von 12

n a.=aus lechn.Grinden nichl analysiert




Messstelle: 194/410-9 BBER FA.BAUSTOFFW, MUEHLACKER (Fortseizung)

GW-Nummer 194/410-8
Datum 07.09.2010
Labor Lusw
Parameter Dim
1,1,1-Tnchlorethan mg/l -
1,2-Dichlorethan mg/l -
2.4-D (2,4-Dichlorphenoxyessigsaure) pan -
2,6-Dichlorbenzamid rall -
Abstich cm -
Acenaphthen ug/l -
Acenaphthylen ugll =
Aldnn pg/l -
alpha-Endosulfan poi -
alpha-HCH Hgll -
Aluminium mg/l -
Ammonjum mg/l <0,010
Anthracen pof -
Antimon mg/l -
Arsen mg/l -
Alrazin Ko/l -
Banum mgfl -
Basekapazilal bis pH 8,2 bei ...Grad mmolfl -
Celsius

Bentazon ugll -
Benzo(a)anthracen ugll -
Benzo{a)pyren pall -
Benzo(b)fluoranthen pafl -
Benzo(ghi)perylen ugh -
Benzo(k)fluoranthen ug/l -
Benzol wa/l =
beta-Endosulfan pg/l -
bela-HCH pg/ e
Bifenox Hgf! -
Blei mg/l -
Bodensatz, qualitaliv - -
Bor mg/l -
Bromacil pafl -
Cadmium mgft -
Calcium mgfl -
Chlorethen (Vinylchlond) mg/l -
Chlorid mg/l -
Chlorpynfos Hg/! 2!
Chlorloluron pa/l -
Chrom mg/l -
Chrysen o -
cis-1,2-Dichlorethen mgli -
cis-Heplachlorepoxid pall -
Cobalt mg/l -
Cyanid, gesamt mg/l -
delta-HCH pafl -
Desethylatrazin ugft &
Deselhylterbuthylazin pgfl -
Desisopropylatrazin pog/l -
Diazinon Ho/t -
Dibenz{a,h)anthracen gl -
Dicamba palt -
Dichlormethan mg/t -
Dichlorprop {2.4-DP) pg/l -
Dieldrin pa/l -

fett= >Grenzwert

n.n.=nicht nachweisbar

- =nichl beauftragl oder nichl selektiert

Seile 10 von 12

n.a.=aus techn.Griinden nichl analysierl




Messslelle: 194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW. MUEHLACKER (Fortselzung)

GW-Nummer 194/410-9
Dalum 07.09.2010
Labor Lusw
Parameler Dim

Dimelhoat pall -
Disulfoton Hg/l -
Diuron Hafl -
DOC (Kohlenstoff, geloster mg/l -
organischer)

DTPA ugf -
(Diethylentriaminpentaessigsiure)

EDTA (Ethylendiamintetraessigsaure) gl -
Eisen mg/l -
Elekinsche Leitfahigkent bei ...Grad m&/m -
Celsius

Endrin pghl -
ETBE (Ethyl-tertidr-butylether) Hafl =
Ethyibenzol pgi -
Fenitrotion Hgfl -
Fluoranthen gl -
Fluoren Holl -
Fluorid mgfl -
Flusilazol uall -
Férbung, qualitaliv - .
gamma-HCH (Lindan) pg/t -
Geruch, qualitaliv - =
Heptachlor pgll -
Hexachlorbenzol {(HCB) Hg/l -
Hexazinon pgft -
Indeno(1,2,3-cd)pyren Mg/l -
Iscdnn ug/l -
Isoproluron Hg/l -
Kalium mgfl -
Kohlenwassersloff-index mg/l -
(Mineralolkohlenwasserstoffe)

Kupfer mg/l -
Leichtfiichlige mg/l -
Halogenkohlenwassersloffe [n.

TrinkwV 2001]

Linuron pg/l -
Lithium mail E:
m-und p-Xylol Hg/l -
Magnesium mg/l -
Malathion [Hell -
Mangan mgh -
MCPA (4-Chlor-2- pall -
methylphenoxyessigsdure)

Mecoprop (MCPP) pgfl -
Metalaxyl Hah -
Melazachlor Hg/l -
Methabenzlhiazuron pgh .
Metolachlor pa -
Molybdan mag/l B
MTBE (Melhyl-terliér-butylether) pa -
Naphthalin Mg/l -
Nalrum mafl -
Nickel mg/l -
Nitrat mg/l 26,6
Nitrit mg/l <0,01
NTA (Nilrilolriessigsaure) pa/ -

fett= >Grenzwer

n.n.=nicht nachweisbar

- =nicht beaufiragl oder nichl selekliert

Seite 11 von 12

n.a.=aus lechn Griinden michl analysiert




Messslelle: 194/410-9 BBR FA.BAUSTOFFW. MUEHLACKER (Fortsetzung)

GW-Nummer 194/410-8
Datum 07.09.2010
Labor LUBW
Parameler Dim

o,p-DDT (o,p- pan -
Dichlordiphenyltrichlorethan)

o-Xylol pall o
Ortho-Phosphat mg/l -
p,p-DDE (p.p*- ng/l ]
Dichlordiphenyldichlorethen)

p.p-DOT (p,p- Hg/l -
Dichlordiphenyllrichlorethan)

p.p-TDE (p.p*-Tetrachlordiphenylethan Hgll -
{ p,p'-DDD)

Paralhion-ethy! (E 605) Hgfl -
Pendimethalin Hafl -
Penlachlornitrobenzol  (Quintozen) pail -
pH-Werl bei ...Grad Celsius - -
Phenanthren Hall -
Phosphor, gesamt mg/l -
Propazin g/t -
Pyren pg/l -
Sauersloff mg/l -
Sauerstoffsaltigungsindex % -
Sebulhylazin pgil -
Selen magil -
Silikat mg/l -
Simazin pa/t -
Speklraler Absorpionskoeffizient be: 1fm -
254 nm

Speklraler Absorplionskoeffizienl ber 1im -
436nm

Strontium mgfl -
Sulfat magil -
Summe Erdalkalien (Gesamtharte) mmol/| -
Summe LHKW nach TrinkwV 19390 mg/l -
Summe PAK nach TrinkwV 1990 pgf! -
Summe polycycl. arom. pgfl -
Kohlenwasserstoffe [n.TrninkwV 2001)]

Saurekapazilat bis pH 4,3 bei ...Grad | mmolfl -
Celsius

Temperatur °C -
Terbuthylazin ug/l -
Tetrachlorethen (Per) mg/l -
Telrachlormethan magfl -
(Telrachlorkohlenstoff)

Thallium mg/l -
Toluol pafl -
trans-1,2-Dichlorethen mgfl -
trans-Heptachlorepoxid ugh -
Trichlorethen (Tri) mall -
Trichlormelhan (Chloroform) mgi -
Trifluralin paft -
Triibung, qualitativ - -
Tribung. quantitativ FNU -
Uran mgfl -
Vanadium mg/l -
Zink mg/l -

fett= >Grenzwerl

n.n =nicht nachweisbar

- =nicht beaufiragt oder micht selekliert

Seile 12 von 12

n.a.=aus techn Griinden nicht analysiert




Anhang 10

Schreiben der Stadt Miihlacker vom 27. Juni 2011 zum
Kampfmittelverdacht auf dem Gelande des ehemaligen
Dachziegelwerks Miihlacker

Kinogen .



Stadtverwaltung Mihlacker Postfach 11 63 75401 MUhlacker

Firma Wienerberger
z.Hd. Herrn Haberbosch
ZiegeleistraBe 2

75417 MOhlacker

Altlastenbeseitigung - hier
Kampfmittelverdacht

Sehr geehrter Herr Haberbosch,

STADT ¢
MUHLACKER -

Grundsticks- und Gebdudemanagement

Herr Frank Birnzain
fbirnzain@stadt-muehiacker.de

Sekretariat

Frau Irene Batz
ibatz@stadl-muehlacker.de

Frau Gabriele Schaler
gschaefer@stadt-muehlacker.de

27. Juni 2011

wie gestern vor Ort besprochen, sind die seit IGngerem bekannten
Blindg&ngerverdachtspunkte auf dem Geldnde der Ziegelei in MUhlacker nach wie
vor ungeklart. Die durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Baden-
Warttemberg unter dem AZ PF-1045 vermuteten Bombenblindgénger sind vor evil.
vorgesehenen UmbaumaBnahmen auf jeden Fall zu kiGren. Seitens der Stadt wird eine
solche Uberprifung auf jeden Fall dringend empfohlen.

FOr RGckfragen seitens des PlanungsbUros stehe ich gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen GriBen

Birnzain

— Sparkasse Pforzheim
Konto 962 007
BLZ 666 500 85

Volksbank Pforzheim Enztalbank

Konlo 776 661

BLZ

Tel.: 07041/876-204

Fax: 07041/876-209
Rathaus Zimmer Nr. 321
Tel.: 07041/876-201
Besuchszeiten:

Mo.-Fr. 08.00-12.00 Uhr
Do. 14.00-18.00 Uhr

Bei Terminen auBerhalb der
Besuchszeiten bitte den
Neben- oder
Tiefgarageneingang
benuizen.

Stadtverwaltung
Muhlacker
Kelterplafz 7

75417 MUhlacker
www.muehlacker.de

Postbank Stuttgart

Konto 163 000 000 Konio 99 59 704

666 200 00 BLZ 600 698 58 BLZ 40010070



